
رشتۀ معماری داخلی
گروه هنر

شاخۀ فنی و حرفه ای
پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه

تزیینات سنگی، سرامیکی و پلیمری
 در فضاهای داخلی

ــــلْ فَرجََهُــــمْ  ــــدٍ وَ عَجِّ ــــدٍ وَ آلِ مُحَمَّ الَلّٰهُــــمَّ صَـــــلِّ عَلــــیٰ مُحَمَّ

https://www.roshd.ir/210607


وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه​ريزي آموزشي

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت 
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و 
ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، 
تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان 

تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

                                    نام کتاب:     تزیینات سنگی، سرامیکی و پلیمری در فضاهای داخلی ـ 210607                                
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                 پدیدآورنده:  	

دفتر تأليف کتاب هاي درسي فنی و حرفه ای و کاردانش مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:   	
محمدعلی خانمحمدی، ملک طباطبایی زواره، غلامحسین قربانیان، امیر نظری )اعضای شوراي برنامه ريزي( شناسه افزوده برنامه ریزی وتألیف:	

پرستو آریانژاد، سید حسین تقوایی )اعضای گروه تألیف( ـ سپیده دبیریان ) ویراستار ادبی(
                           	 آذربایجان شرقی، ایلام، خوزستان، زنجان، قزوین )استان های مشارکت کننده در فرایند اعتبارسنجی(

ادارۀ کلّ نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشی          مدیریت آماده‌سازی هنری:  	
جواد صفری )مدیر هنری( ـ مریم کیوان )طراح جلد ( ـ مهلا مرتضوی  )صفحه آرا( ـ نسرین اصغری،            شناسه افزوده آماده سازی:	

پرستو آریانژاد، سیدحسین تقوایی )عکاس( ـ شیما نعمت زاده، مریم دهقان زاده )رسام(
تهران: خيابان ايرانشهر شمالي ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش )شهيد موسوي(                             نشانی سازمان: 	

 ـ88831161    ، دورنـگار  : 88309266 ،  کـد پستي   : 1584747359 تلفن  : 9 
www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وبگـاه

 ـکيلومتر 17 جادۀ مخصوص کرج   ـ خيابان61 )دارو پخش(  شرکت چاپ   و   نشرکتاب هاي  درسي ايران : تهران                                            ناشر :  	
 ـ44985161،    دورنگار: 44985160، صندوق پستي: 139ـ 37515 تلفن :5 

                                      چاپخانه: 	 شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسي ايران »سهامي خاص«
چاپ نهم 1403              سال انتشار و نوبت چاپ:  	

ISBN  978 - 964 - 05 - 2705-4             978 - 964 - 05 - 2705 -4 شابک



ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین 
بازارها و کارخانه ها و مزارع و  تا  از متن دانشگاه ها  بپردازد.  به کار  و  برآرد 

باغستان ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.
هُ« سَ سِرُّ امام خمینى »قُدِّ



فهرست

 پودمان اوّل: اجرای کف سنگی، سرامیکی و آجری 
2.................................................................................................................    واحد یادگیری ١: شایستگی اجرای کف سنگی 
36..........................................................................................................    واحد یادگیری ٢: شایستگی اجرای کف سرامیکی 
48................................................................................................................    واحد یادگیری ٣: شایستگی اجرای کف آجری 

 پودمان دوم: نصب لوازم بهداشتی 
64...................................................................................    واحد یادگیری ٤: شایستگی نصب سرویس بهداشتی روی کف 

 پودمان سوم: اجرای پارتیشن سنگی، دیوارپوش سنگی، سرامیکی و آجری 
84....................................................................................................    واحد یادگیری ٥: شایستگی اجرای دیوارپوش سنگی 
99.....................................................................................................    واحد یادگیری ٦: شایستگی اجرای دیوارپوش کاشی 
   واحد یادگیری ٧: شایستگی اجرای دیوارپوش آجری ..................................................................................................119
   واحد یادگیری ٨: شایستگی اجرای پارتیشن سنگی ....................................................................................................128

 پودمان چهارم: اجرای تزئینات پلیمری کف و دیوار 
140...........................................................................................................    واحد یادگیری ٩: شایستگی اجرای کف پلیمری 
   واحد یادگیری ١٠: شایستگی اجرای دیوارپوش پلیمری .............................................................................................153

 پودمان پنجم: اجرای پارتیشن و ستون پلیمری 
162...............................................................................    واحد یادگیری ١١: شایستگی اجرای ستون و سرستون پلیمری 
   واحد یادگیری ١٢: شایستگی اجرای پارتیشن پلیمری ................................................................................................169

منابع و مآخذ  ..............................................................................................................................................................................177



در راستاي تحقق  اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسلامي ايران و نيازهاي متغير دنياي كار و 
مشاغل، برنامه درسي رشته معماری داخلی طراحي و براساس آن محتواي آموزشي نيز تأليف گرديد. كتاب حاضر از مجموعه كتاب هاي 
كارگاهي مي باشد كه براي سال دهم تدوين و تأليف گرديده است اين كتاب داراي 5 پودمان است كه هر پودمان از كي يا چند واحد 
پودمان شيوه  پايان هر  اين كتاب مي باشد كه در  از ويژگي هاي  بر شايستگي  ارزشيابي مبتني  يادگيري تشيكل شده است. همچنين 
ارزشيابي آورده شده است. هنرآموزان گرامي مي بايست براي هر پودمان كي نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت كنند.  
نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکيل مي گردد كه شامل ارزشيابي پاياني در هر پودمان 
و ارزشيابي مستمر براي هركي از پودمان ها است. از ويژگي هاي ديگر اين كتاب طراحي فعاليت هاي يادگيري ساختار يافته در ارتباط با 
شايستگي هاي فني و غيرفني از جمله مديريت منابع، اخلاق حرفه اي و بحث هاي زيست محيطي است. اين كتاب جزئي از بسته آموزشي 
تدارك ديده شده براي هنرجويان است كه لازم است از ساير اجزای بستۀ آموزشي مانند كتاب همراه هنرجو و نرم افزار و فيلم آموزشي در 

فرايند يادگيري استفاده شود. كتاب همراه هنرجو در هنگام يادگيري، ارزشيابي و انجام كار واقعي مورد استفاده قرار مي گيرد.
كتاب شامل پودمان های ذيل است:

پودمان اول : هدف این بخش، اجرای کف پوش های متداول در فضاهای داخلی توسط هنرجویان از طریق کار عملی و مباحث نظری است.
پودمان دوم : هدف این بخش، نصب لوازم بهداشتی مانند توالت ایرانی، توالت فرنگی و وان توسط هنرجویان در کارگاه های  عملی از 

طریق تمرین ، بازدید و انجام فعالیت هاى مختلف است.
پودمان سوم : هدف این بخش، اجرای دیوارپوش های متداول و پارتیشن سنگی توسط هنرجویان در کارگاه از طریق تمرین، بازدید و 

انجام فعالیت هاى مختلف است.
انجام  و  بازدید   تمرین،  از طریق  کارگاه  در  هنرجو  توسط  پلیمری  دیوارپوش  و  اجرای کف پوش  بخش،  این  : هدف  پودمان چهارم 

فعالیت هاى مختلف است.
پودمان پنجم : هدف این بخش، آشنا   کردن هنرجویان با اجرای ستون، سرستون و پارتیشن پلیمری از طریق آگاهی ، تمرین ، بازدید و 

انجام فعالیت هاى مختلف است.
برای ارتقاى کیفیت تدریس و کسب مهارت حرفه اى لازم است میزان خودآموزى و خودانگیزى هنرآموزان افزایش یابد و این بر عهده  

هنرآموزان است که زمینه را فراهم سازند.
اميد است كه با تلاش و كوشش شما همكاران گرامي اهداف پيش بيني شده براي اين درس محقق گردد.

دفتر تأليف كتاب‌هاي درسي فني و حرفه‌اي و كاردانش

سخني با هنرآموزان عزیز



شرايط در حال تغيير دنياي كار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري‌ها و تحقق توسعه پايدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌هاي درسي و 
محتواي كتاب‌هاي درسي را در ادامه تغييرات پايه‌هاي قبلي براساس نياز كشور و مطابق با روكيرد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و 
برنامه درسي ملي جمهوري اسلامي ايران در نظام جديد آموزشي بازطراحي و تأليف كنيم. مهم‌ترين تغيير در كتاب‌ها، آموزش و ارزشيابي 
مبتني بر شايستگي است. شايستگي، توانايي انجام كار واقعي به طور استاندارد و درست تعريف شده است. توانايي شامل دانش، مهارت و 

نگرش مي‌شود. در رشته تحصيلي حرفه اي شما، چهار دسته شايستگي در نظر گرفته شده است:
١ـ شايستگي‌هاي فني براي جذب در بازار كار

٢ـ شايستگي‌هاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند نوآوري و مصرف بهينه
٣ـ شايستگي‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات مانند كار با نرم افزارها

٤ـ شايستگي‌هاي مربوط به يادگيري مادام العمر مانند كسب اطلاعات از منابع ديگر
بر اين اساس دفتر تأليف كتاب‌هاي درسي فني و حرفه‌اي و كاردانش مبتني بر اسناد بالادستي و با مشاركت متخصصان برنامه ريزي 
درسي فني  و حرفه‌اي و خبرگان دنياي كار مجموعه اسناد برنامه درسي رشته‌هاي شاخه فني و حرفه‌اي را تدوين نموده‌اند كه مرجع اصلي 

و راهنماي تأليف كتاب‌هاي درسي هر رشته است. 
اين كتاب دومين كتاب كارگاهي است كه ويژه رشته معماری داخلی تأليف شده است و شما در طول دو سال تحصيلي پيش رو چهار كتاب 
كارگاهي و با شايستگي‌هاي متفاوت را آموزش خواهيد ديد. كسب شايستگي‌هاي اين كتاب براي موفقيت در شغل و حرفه براي آينده بسيار 
ضروري است. هنرجويان عزيز سعي نماييد؛ تمام شايستگي‌هاي آموزش داده شده در اين كتاب را كسب و در فرايند ارزشيابي  به اثبات رسانيد.
كتاب درسي تزیینات سنگی، سرامیکی و پلیمری در فضاهای داخلی شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي كي يا چند واحد يادگيري 
است و هر واحد يادگيري از چند مرحله كاري تشيكل شده است. شما هنرجويان عزيز پس از يادگيري هر پودمان مي‌توانيد شايستگي‌هاي 
مربوط به آن را كسب نماييد. هنرآموز محترم براي هر پودمان كي نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نمايد و نمره قبولي در هر پودمان 

حداقل 12 مي باشد.
همچنين علاوه بر كتاب درسي امكان استفاده از ساير اجزای بسته آموزشي كه براي شما طراحي و تأليف شده است، وجود دارد. كيي 
از اين اجزاي بسته آموزشي كتاب همراه هنرجو مي باشد كه براي انجام فعاليت‌هاي موجود در كتاب درسي بايد استفاده نماييد. كتاب 

همراه خود را مي توانيد هنگام آزمون و فرايند ارزشيابي نيز همراه داشته باشيد. 
فعاليت‌هاي يادگيري در ارتباط با شايستگي‌هاي غيرفني از جمله مديريت منابع، اخلاق حرفه‌اي، حفاظت از محيط زيست و شايستگي‌هاي 
يادگيري مادام العمر و فناوري اطلاعات و ارتباطات همراه با شايستگي‌هاي فني طراحي و در كتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده 
است. شما هنرجويان عزيز كوشش نماييد اين شايستگي‌ها را در كنار شايستگي‌هاي فني آموزش ببينيد، تجربه كنيد و آنها را در انجام 

فعاليت‌هاي يادگيري بهك ار گيريد.
رعايت نكات ايمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام كار است لذا توصيه‌هاي هنرآموز محترمتان در خصوص رعايت مواردي كه در 

كتاب آمده است، در انجام كارها جدي بگيريد.
اميدواريم با تلاش و كوشش شما هنرجويان عزيز و هدايت هنرآموزان گرامي، گام‌هاي مؤثري در جهت سربلندي و استقلال كشور و 

پيشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربيت شايسته جوانان برومند ميهن اسلامي برداشته شود.

دفتر تأليف كتاب‌هاي درسي فني و حرفه‌اي و كاردانش

سخني با هنرجویان عزیز

نظرسنجی کتاب درسی
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پودمان 1

اجرای کف سنگی، سرامیکی و آجری

https://www.roshd.ir/210607-1
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 كف سازي در فضاهاي داخلي با چه مصالحي اجرا مي شود؟ 
 كف سازي در فضاهاي داخلي چه اهميتي دارد؟ 

 كف سازي داراي چه مراحلي است؟
 اجراي كف سازي با سنگ چگونه انجام مي شود؟

پس از پايان اين واحد يادگيري هنرجو قادر خواهد بود:
تعريف و اهميت كف سازي در فضاهاي داخلي را بيان كند.
جزئيات كف سازي در طبقات و روي خاك را ترسيم نمايد.

كف پوش سنگي را با رعايت اصول و استاندارد ها   و مقررات بيان شده اجرا كند.

را  ساختمانی  سقف های  و  بدنه ها  کف ها،  بود،  در  دسترس  که  گوناگونی  مصالح  از  استفاده  با  گذشته  در 
.  ... و  سنگ  خاک،  و  گچ  ساروج،  شفته،  کاهگل،  از:  بودند  عبارت  مصالح  این  رایج ترین  می پوشاندند. 

ولی امروزه برخی از این مصالح به خاطر کم دوامي و ویژگی های نامطلوب دیگر در پوشش ها استفاده نمی شوند. 
پاره ای از این مواد و مصالح را با تغییراتی که در آنها داده اند، به شکلي نوين بهک ار می گیرند.

انتخاب مصالح پوششی برای هریک از فضاها به كاربري فضا و ويژگي هاي مورد نياز آن وابسته است. 

آیا تا به حال پی برده اید

مقدمه

واحد یادگیری  1 

شایستگی اجرای کف سنگی

استاندارد عملکرد

كف پوش هاي فضاهاي داخلي در معماري ايراني
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

تعریف کف سازی

به هرگونه عملیات ساختمانی که بر روی سطح زمین 
طبیعی و یا سقف طبقات ساختمان انجام شود تا کاربری 

و عملکرد فضا را ممکن کند، »كف سازي« می گویند. 
انتخاب پوشش کف با توجه به نوع رفت وآمد و ميزان 
سایش، ویژگی های جذب صوت، نرمی یا سختی، تنوع 
رنگ، صافی، پایداری در برابر مواد شیمیایی، سهولت 

انجام تغییرات، قیمت تمام شده و... انجام می گیرد.
از این رو کف سازی فضاهای داخلی و خارجی ساختمان 
با یکدیگر متفاوت است. در این پودمان تنها به كف سازي 

فضاهای داخلی ساختمان پرداخته می شود.
كف سازي در فضاهای داخلی به منظور آماده سازی 

فضا برای کارایی مورد نظر انجام می گیرد.
روی  كف سازي  شامل:  ساختمان  داخل  كف سازي 

می باشد. )سقف(  طبقه  روی  و  خاک 
كف سازي به دو قسمت زيرسازي و فرش كف تقسيم 

مي شود.

ویژگی های کف سازی
 استحکام و پایداری

 دوام در برابر ضربه، سایش و ...
 مقاومت در برابر نفوذ رطوبت
 مقاومت در برابر عبور صوت

 مقاومت در برابر عبور حرارت
 مقاومت در برابر آتش

 مقاومت در برابر مواد شيميايي
با توجه به عملکرد فضا یک یا چند ویژگی از موارد بالا اهمیت بیشتری پيدا میک نند. به عنوان مثال در كف سازي 
سرویس های بهداشتی یا زیرزمین ها عامل رطوبت نقش عمده ای در انتخاب نوع كف سازي و  اجرای آن خواهد 

داشت یا در كف سازي راه پله ها، دوام آن در برابر ضربه و سايش اهمیت بیشتری دارد.

کروکی موقعیت کف سازی ها در بخش های مختلف ساختمان

روی  کف سازی 
طبقه

روی  کف سازی 
خاک
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با بررسی چند نمونه از ساختمان ها با عملکردهای گوناگون ضمن تعیین کارایی فضاهای آن، پوشش فعالیت
كف سازي هری ک را به تفکیک نام برده و علت انتخاب آن را نیز بیانک نید. )برای انجام و ارائه این 

فعالیت یک جدول مانند جدول زير تهیه  کنید(

ويژگي هاي مورد نياز پوشش كف سازيفضا هاي داخلي كاربري
كاربري

مسكوني

پيش ورودي يا هال

پذيرايي

نشيمن

غذاخوري

آشپزخانه

توالت ـ حمام

اتاق هاي خواب

موتورخانه

آموزشي

كلاس درس

حياط مدرسه

نمازخانه مدرسه 
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

 كف سازي بر روی خاک )پايين ترين طبقۀ ساختمان(
 كف سازي در طبقات )روي سقف طبقۀ پايين(: در 
طبقات میانی، در واقع كف سازي بر روی سقف طبقة 
پایین تر از خود قرار می گیرد. این نوع كف سازي نیز 
به دو بخش زیرسازی و فرش کف تقسیم می گردند. 
كف سازي در طبقات نیز بایستی کاملًا مقاوم بوده و در 

تراز مورد نظر قرار بگیرد.
 كف سازي بام : اين نوع كف سازي نيز جزء كف سازي 
پوشش  به  توجه  با  اما  مي شود،  محسوب  در طبقات 

انواع كف سازي از نظر موقعیت قرارگیری در ساختمان

کف سازی بر روی خاک 
دو مسئلۀ مهم طراحی كف سازي بر روی خاک را تحت تأثیر قرار می دهد؛ اول احتمال ناپایداری خاک زیرین 
)مانند وجود خا کهای کشاورزی و بیلی( كه این مسئله باعث نشست و برآمدگی در سطح كف سازي و در 
نتیجه عدم پایداری آن می شود. مورد ديگر صعود رطوبت موجود در خاك و رسيدن آن به   مصالح كف سازي 

مي باشد، اين صعود رطوبت به علت مویينگي اتفاق مي افتد. 

استفاده  از كف پوش هاي متفاوت در فضاهاي اتاق خواب و آشپزخانه

جذب آب توسط کف، كپك و پوسيدگي مصالح در سطح کف

نهايي و احتمال اجراي عايق حرارتي تفاوت هايی در 
اجرا با كف سازي در طبقات دارد.

علاوه بر موقعیت قرارگیری کف در ساختمان کارایی 
فضا نیز در تعیین نوع كف سازي مؤثر است. مثلًا در 
با  آشپزخانه  پوشش کف  انتخاب  طبقات  كف سازي 
بود. مسائل  متفاوت خواهد  اتاق های خواب  پوشش 
کدام  هر  نیز  زیبایی شناسی  مباحث  و  اقتصادی 
مؤثر  خود  نوبة  به  انتخاب كف سازي  در  می تواند 

باشند.
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مراحل اجرای عملیات كف سازي بر روی خاک
 اجرای زیرسازی

 آماده كردن خاك زير كف سازي
 اجراي لايۀ مقاوم در برابر رطوبت

 اجراي بستري مسطح يا مطابق شيب جهت كف سازي
 اجراي عايق رطوبتي در فضاهاي مرطوب

 اجراي كف سازي نهايي 

اجرای زیرسازی
باشد و همچنین  فاقد رطوبت  اینکه زمین كف سازي دارای استحکام کافی و  از  برای اطمینان  زیرسازی: 

انجام می گیرد.  تراز و مستوی قرار بگیرد عملیات زیرسازی  بر روی سطح  كف سازي 

وظایف زیرسازی
1 ایجاد یک سطح مستوی و محکم در  تراز مناسب برای اجرای فرشک ف

2 حفظ روسازی از صعود رطوبت موجود در  خاک و جلوگیری از انتقال رطوبت ایجاد شده در فضاهایي كه 
روي كف سازي قرار دارند از جمله سرويس بهداشتي،  آبدارخانه و... . 

چنانچه در هنگام تهةی نقشه های اجرایی و یا اجرای عملیات كف سازي، زیرسازی متناسب با ویژگی های زمین 
پیش بینی نشود و يا به خوبي اجرا نشود، امکان ایجاد تر کهایی ناشی از نشست نامتجانس خاک در ساختمان 
ایجاد می شود و یا با نفوذ رطوبت به محیط زندگی و مصالح ساختمانی، فرسودگی مصالح به وقوع خواهد پیوست. 
بوي نا مطبوع نم در ساختمان هايي كه كف سازي آنها به درستي انجام نشده است نشان دهنده اين مشكل است.

همان طورک ه اشاره شد، اجرای   زیرسازی  به منظور ایجاد سطحي مستحكم برای روسازی و حفظ کف از رطوبت 
انجام می گیرد. در  این قسمت به صورت اجمالی مراحل اجرای زیرسازی و آماده سازی بستر مناسب برای 

اجرای فرشک ف توضیح داده می شود.



7

ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

ب( حفظ روسازی از   رطوبت کف: خا کها رطوبت 
لوله های  قانون  به سبب  می مکند.  داخل خود  به  را 
ذرات  بین  فاصلة  هر چه  اسمزی  فشار  و  مويينه 
خاک  کمتر باشد، آب ميل بیشتری به بالا رفتن پیدا 
خاک  متشکله  دانه های  هر قدر  یعنی  کرد  خواهد 
از  است.  بیشتر  آب  آمدن  بالا  امکان  باشند،  ریزتر 
از نفوذ رطوبت به کف  این خاصیت برای جلوگیری 

کرد. استفاده  می توان  ساختمان 
با قرار دادن یک لایه سنگ قلوه بر روی خاک کوبیده شده، 
مانع از نفوذ آب به داخل مصالح كف سازي و در نتیجه 
»قلوه چینی  عمل  این  به  می شوند.  ساختمان  کف 
اجرا  ملات  بدون  سنگ ها  اين  می گویند.  بلوكاژ«  یا 

مي شوند تا امكان ايجاد مويينگي را از بين ببرند.

الف( ایجاد استحکام لازم برای روسازی: در شرایطی که عملیات كف سازي بر روی خاک انجام می شود، 
شناخت نوع خاک بستر بسیار مهم است؛ زیرا در صورت نامناسب بودن خاک مشکلاتی نظیر نشست نامتجانس 

ساختمان، ترک در   دیوارها وک ف و نفوذ رطوبت به داخل ساختمان را به همراه خواهد داشت.
در صورتیک ه خاک بستر مناسب نباشد مثلًا از نوع خاک زراعی بوده یا بیش از حد رس داشته باشد لازم 
است قبل از اجرای كف سازي به استاندارد مورد نیاز برسد. معمولاً برای مناسب سازی زمین دو راه پیشنهاد 
تا رسیدن به خاک مناسب و سپس خا کریزی مجدد. در خا کریزی،  می شود: اول برداشتن خاک موجود 
مخلوط مناسب1 در  لایه های ۲۰ سانتی متری ریخته شده و پس از مرطوبک ردن وک وبیدن مجدداً  خا کریزی 
تکرار می شود تا ارتفاع به تراز مورد نظر برسد.  در روش  دوم بر روی خاک محل، مخلوط مناسب به صورتیک ه 
در روش اول بیان شده ریخته می شود. روش دوم برای شرایطی در نظر گرفته می شود که بتوان با کوبیدن خاک 

محل را به مقاومت مناسب رساند. 

تعدادي گوي شيشه اي يا فلزي یا شن درشت را در يك ظرف بريزيد و روي آنها را با دست فشار فعالیت
دهيد و نتيجه را با زماني كه بين گوي ها یا قلوه سنگ ها ماسه ريخته باشيد مقايسه كنيد. نتيجه 

را به صورت گزارش در كلاس ارائه دهيد.

بلوكاژ كف

1ـ مخلوطی قابلک وبیدن استک ه دانه بندی آن طیفک املی از درشت دانه تا ریزدانه را داشته باشد. زیرا در این حالت است که ریزدانه ها فضای 
بین درشت دانه ها را   پرکرده و از نشست و حرکت خاک جلوگیری میک ند.
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اجرای قلوه چینی: بر روی خاک کوبیده تا ارتفاع حدود ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر قلوة درشت چیده و سپس روی 
آن شن درشت ریخته تا فواصل خالی بالای قلوه ها پر شده و یک سانتی متر روی کلیه سطوح را بپوشاند. 

همچنين بايد جهت رسيدن به يك سطح تقريباً تراز در ريختن شن هاي درشت دقت شود.
بلوكاژ مانع صعود رطوبت از خاک کوبیده شده به سطوح بالاتر خواهد شد.1 و پوشش روی قلوه چینی با شن 

باعث به وجود آمدن سطح مناسب و مسطح برای بتن کف می شود.

از آنجايي كه بتن ريزي مستقيم روي بلوكاژها باعث مي شود كه بتن، فاصله بين بلوكاژها را پر كند و به علت 
مويينگي امكان صعود رطوبت مهيا شود، جهت جلوگيري از فرو   رفتن بتن در  بين بلوكاژ، روي بلوكاژ شن 
درشت مي ريزند با اين علم كه مقداري از بتن در شن ها نفوذ مي كند، همچنين  با اجرای حداقل ۵ سانتی متر2 
بتن بر روی خشکه چینی، سطح مورد نیاز برای فرشک ف را فراهم می آوریم. نوع بتن اجرا شده در زيرسازي 

حداقل دارای عیار 3۲۰۰ است.

1ـ چنانچه تراز آب های زیرزمینی آنقدر بالا باشد که خشکه چینی نتواند مانع نفوذ رطوبت به کف ساختمان شود، علاوه بر آن در زیر فرش کف 
اقدام به عایقک اریک ف ساختمان می نمایند. عایقک ف بایستی مستقیماً به عایق کرسی چینی متصل بوده و یکپارچه باشند. همچنين در چنين 

مواردي زهكشي ساختمان مي تواند مقدار آبي را که ممكن است پشت ديوارهاي زيرزمين جمع شود، كمتر كند.
2ـ ارتفاع بتن دركف سازي با توجه به کاربری فضا تعیین می شود. و حتی در برخی موارد با میلگرد بتن كف سازي تقویت می شود.

3ـ مقدار سيمان بر حسب كيلوگرم در متر مكعب بتن 

به  اثر مويينگي در خاك و رسيدن رطوبت  صعود رطوبت در 
فضا كف 

جلوگيري از صعود رطوبت به وسيله بلوكاژ

اجراي شبكه تقويتي ميل گرد جهت فضاهايي كه عبور و مرور 
زياد يا بارگذاري سنگين روي آن انجام مي شود.

اجراي بتن کف
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

تأسیسات زیرزمینی و قطعاتی که در زیرزمین قرار  می گیرند، بایستی قبل از ریختن بتن در جای خود مستقر 
شده باشند. لوله های آب و فاضلاب و کابل ها در كانال هايي قرار می گیرند كه امكان دسترسي و تعميرات نيز 
براي آنها پيش بيني شده است. اين بتن در فضاهايي كه داراي آب رو مي باشند مانند سرويس بهداشتي،حمام 

و... به صورت شيب دار اجرا مي شود و شيب آنها بين 1 تا 3 درصد مي باشد1. 
اجرای عایقک اری کف: در فضاهایی که امکان آب ریزی روی کف وجود دارد )مانند آشپزخانه، حمام و ...( و یا 
آنکه سطح آب های زیرزمینی آن  قدر بالاست که احتمال عبور از خشکه چینی و نفوذ درک ف ساختمان وجود دارد. 
قبل از اقدام به فرش کف آن را عایقک اری میک نند. به وسیلة عایقک اری، هم احتمال نفوذ آب از خاك به داخل 

ساختمان از بین می رود و هم از نشت آب از فضاهای روي خاك به خاك زير كف سازي  جلوگیری می شود.
عایقک اری با مصالح عایق رطوبت مانند قیر، قیرگونی و مشمع های قیراندود انجام می شود.

 در فضاهایی مانند سرویس های بهداشتی و آشپزخانه ها چون آب های جمع آوری شده باید به سمت آب رو 
هدایت شوند، هنگام زیرسازی به وسیلة بتن سبک شیبي حدود ۱ تا ۳ درصد بر روی بتن زیرسازی به طرف 

آب رو يا آب روها ایجاد می شود.
 سطح بتن سبک دارای خلل و فرج است به همین دلیل با یک قشر ملات ماسه سیمان  ۱:۶به  ضخامت ۲  

قرار  اندود  این  عایق که  روی  از  صدمه دیدن  برای جلوگیری  اندود میک نیم.  را  بتن سبک  سا  نتی متر  سطح 
می گیرد سطح ملات باید کاملًا پرداخت شود.

 پس از خشک شدن کامل اندود، یک لایه قیر مذاب ٧۰/٦۰ 2 به مقدار مناسب و مطابق مشخصات فنی و 
به طور یکنواخت روی سطح مورد نظر پخش میک نیم به طوریک ه تمام سطح را بپوشاند.

 یک لایه گونی3 خشک، تمیز و بدون چروک بر روی قیر پهن کرده و روی سطح فشار داده تا کاملًا به سطح 
قیر بچسبد. اینک ار زمانیک ه قیر هنوز گرم است انجام می گیرد.)نصب گوني ها از روي آبرو آغاز مي شود(

 قشری از مخلوط با نسبت مساوی از قیر ٧۰/٦۰ و قير ۸۵/۲۵ به صورت مذاب و به طور یکنواخت روی 
گونی پخش می شود.

 مجدداً یک لایه گونی به صورت عمود بر لاةی گونی قبلی روی سطح گسترده می شود. نصب اين لايه نيز مانند 
لايۀ قبل نصب گوني از روي آب رو آغاز مي شود.

1ـ شيب 1 درصد يعني در هر 100 متر افقي يك متر اختلاف ارتفاع داشته باشيم.
2ـ ٧٠ درجۀ نفوذ و ٦٠ درجۀ نرمی قیر است.

3ـ گوني در عرض هاي 90 سانتي متري به طول نا محدود عرضه مي شود

مراحل اجرای عایق کاری رطوبتي کف با عایق قیر و گونی
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 برای پوشش گونی از مخلوط مذاب قیر ٧۰/٦۰ و ۸۵/۲۵ به نسبت ۱ به ۲ استفاده می شود.
مقدار پوشش قیر بايد  به اندازة کافی بوده و گسترش آن روی گونی نیز کاملًا یکنواخت باشد.

 به وسیلة ۲ سانتی ملات ماسه سیمان ۱:۶ عایقک اری انجام شده با قیر گونی را اندود میک نیم. این اندود 
را ملات محافظ می نامند.

)اولين قطعه گوني 2ـ اجراي قير روي بتن شيب بندي1ـ آماده سازي كف قبل از اجراي عايق اول گوني  اجراي لايه  3ـ 
مي گيرد(. قرار  آب رو  روي 

موازي  و  با هم پوشاني 10 سانتي متر  گوني ها  4ـ 
مي گيرند. قرار  يكديگر 

5ـ تكميل گوني لايه اول، در اين مرحله كف 
خوابِ آب رو نصب مي شود.

6ـ اجراي لايه دوم قير

7ـ اجراي لايه دوم گوني عمود بر جهت اجراي 
لايه اول

9 ـ اجراي لايه سوم قير8ـ تكميل اجراي لايه دوم گوني



11

ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

در جزئيات زير مراحل اجراي عايق كاري،  نصب كف خواب و كف شور قبل از اجراي رو سازي ترسيم شده است.
	 

در قالب گروه هاي3 و4 نفره با استفاده از مواد و مصالح در دسترس مانند پارچه هاي اضافي، تلق، کاغذ فعالیت
کپی، لایه های چسب و... مراحل اجراي عايقک اري و نصب كف خواب را با رعايت اصول بيان شده بسازيد. 

با بررسي نمونه هايي كه در كلاس ساخته شده اند اشكالات احتمالي درآنها را پيدا كنيد. 

١ـ آماده سازي بستر جهت اجراي عايق و اجرای شیب بندی

٢ـ اجراي مرحله اول عايق )در مشمع هاي قير اندود يك لايۀ يك مترمربعي در ناحيه آب رو اجرا مي شود(.

مطابق  سازه ای  سقف 
سازه مشخصات 

لوله

مطابق  سازه ای  سقف 
سازه مشخصات 

لوله
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٣ـ نصب كف خواب

٤ـ اجراي مرحلۀ دوم عايق )در مشمع هاي قيراندود عايق اصلي در اين مرحله اجرا مي شود(.

مطابق  سازه ای  سقف 
سازه مشخصات 

لوله

مطابق  سازه ای  سقف 
سازه مشخصات 

لوله
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جزئيات اجرايي كف شور در فضاهاي مرطوب روي خاك

جزئيات اجرايي كف شور در فضاهاي مرطوب داخل ساختمان

سرامیک کف مطابق جدول نازکک اری

3 cm ملات ماسه سیمان به ضخامت

1 cm سیمان لیسه ای یا مشابه جهت محافظت عایق به ضخامت

عایق رطوبتی

1 cm سیمان لیسه ای جهت بستر عایق به ضخامت

1 cm سیمان لیسه ای جهت بستر عایق به ضخامت

عایق رطوبتی

پوکه معدنی یا مشابه جهت شیب بندی

سقف سازه ای مطابق مشخصات سازه

تیر سقف مطابق با مشخصات سازه

کف شوی

متغیر

متغیر بر اساس 
نوع سقف

لوله

درپوش

کف خواب گالوانیزه

شتر گلو

ماسه

پوشش کف مطابق جدول نازکک اری
ملات ماسه سیمان
سیمان لیسه ای )بستر عایق رطوبتی( 2 سانتی متر
بتن سبک شیب بندی به عیار 200 کیلوگرم بر مترمکعب سیمان
آب رو

قیرگونی دو لایه )دولایه گونی، سه قشر قیر(
شن بادامی به قطر حداکثر 2 سانتی متر

بلوکاژ
خاک متراکم شده 
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اجرای عایقک اری با مشمع های قیراندود
اجرای این نوع عایق رطوبتی سریع تر از اجرای قیرگونی 
و  سازنده  کارخانه  دستور  طبق  آماده  قطعات  است. 
توسط مجریان دارای صلاحیت در محل اجرا می شود. 
عایقک اری  نوع  این  اجرای  مراحل  روبه رو  تصویر  در 

آمده است.

ادامه توجه دیوار  روی  را  قیرگونی  سانتی متر   ۱5 اندازة  به  آشپزخانه  و  بهداشتی  سرویس های  داخل  در 
می شود. انجام  کاسه ای  صورت  به  عایقک اری  اصطلاحاً  که  می دهند 

برای اطمینان از غیرقابل نفوذ بودن عایق موقع پهنک ردن گونی ها باید هر قطعه با قطعه کناری خود توجه
حدود ۱۰ سانتی متر هم پوشانی داشته باشد1. 

1ـ عایقک اری ساختمان در استاندارد شماره 1345 - 211 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به جزئیات شرح داده شده است.

عايق كاري با مشمع هاي قير اندود

اجرای فرش یا پوشش نهایی کف
همان طور كه ذكر  شد سطحیک ه روی زیرسازی قرار  می گیرد و ما روی آن قدم می گذاریم »فرشک ف« نام دارد. 
فرشک ف در فضاهای داخلی معمولاً با موزاییک، سرامیک، سنگ، چوب، آجر و پلاستیک اجرا می شود. 
با سنگ، سراميك،  آجر و قطعات پليمري  اين كتاب به روش هاي اجراي پوشش كف  از  در بخش هايي 

پرداخته مي شود. 
كف سازي روي طبقات )روي سقف طبقه زيرين(: زماني كه سازۀ سقف ساخته و ديوارهاي پروژه نيز اجرا 
شد، تأسيسات برقي، آبرساني و.... اجرا مي شود كه برخي از اين تأسيسات روي سقف سازه اي ساخته  شده قرار 

مي گيرند.
پس از اجراي تأسيسات، جهت جلوگيري از آسيب ديدن تأسيسات قرارگرفته روي كف، روي آنها پوشيده مي شود.
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پوشش تأسيسات به منظور محافظت از آنهامحكم كردن تأسيسات در كف قبل از بتن ريزي

با توجه به عبور برخي از تأسيسات از روي كف، امكان اجراي مستقيم كف سازي روي سازه سقف نيست و به 
همين علت بايد لايه اي روي سقف ريخته شود تا اين تأسيسات را بپوشاند و بتوان روي لايۀ مذكور كف سازي 
نام دارد كه معمولا ضخامتي بين 5 تا 10 سانتي متر دارد. در طراحي  اين لايه بتن كف سازي  را اجرا كرد. 
جزييات و ساخت ساختمان عموما رويكرد بر استفاده از مصالح سبك مي باشد و با توجه به اين موضوع جهت 
بتن كف سازي از مصالح سبك استفاده مي شود. به همين علت به جاي شن و ماسه در بتن سبك از پوكه1 
استفاده مي شود. امروزه از ماده اي به نام فوم بتن نيز جهت بتن كف سازي استفاده مي شود كه چگالي آن به طور 
قابل ملاحظه اي از بتن پايين تر بوده و در مراحل ساخت آن برای سبك شدن از مواد كف ساز استفاده مي شود.

 اجراي بتن سبك در فضاهايي كه آب رو دارد به صورت شيب دار بوده كه به آن بتن شيب بندي نيز گفته 
مي شود و در فضاهاي ديگر اين بتن به صورت تراز اجرا مي شود. كف سازي روي اين بتن اجرا مي شود.  

1ـ پوكۀ صنعتي يا معدني )در صورتي كه هيچ تأسيساتي روي كف وجود نداشته و كف شيب نداشته باشد مي توان كف سازي را روي سازۀ 
سقف مشابه ساختمان های صنعتی اجرا كرد.(

تسطيح فوم بتن قبل از خشك شدناجراي فوم بتن به عنوان بتن كف سازيفوم بتن از آب سبك تر است
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اجرای پوشش کف با سنگ پلاك
يكي از رايج ترين مصالح ساختماني براي پوشش كف، سنگ است . مقاومت مناسب سنگ در برابر سايش، 
ضربه و مواد شيميايي باعث شده از ديرباز تا كنون به عنوان يك كف پوش مناسب براي فضاها با كاربري هاي 
مختلف استفاده شود . سنگ پلاك داراي شكل هندسي منظم است و براي فضاهاي داخلي به كار مي رود. 

با در نظر گرفتن مشخصات و کاربری فضای مورد نظر سنگ متناسب آن را طراح انتخاب می كند. به طور 
معمول سنگ ها به دلیل مقاومت مناسب در برابر سرما، رطوبت و سايش از مصالح مناسب برای پوشش کف 
محسوب می شوند اما با توجه به نوع سنگ و حتی معدن استخراج شده، رنگ و یکفیت سنگ ها با هم متفاوت 
است. سنگ های گرانیت و مرمریت و تراورتن از رایج ترین انواع سنگ ها برای استفاده در کف به شمار می آیند.
در بازار عرضة سنگ های ساختمانی، نام گذاری سنگ ها بر اساس مکان قرارگیری معدن شناخته می شود.

سنگ تراورتنسنگ مرمريتسنگ مرمريت

سنگ گرانيتسنگ گرانيتسنگ گرانيت

سنگ گرانيتسنگ گرانيتسنگ گرانيت
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عرضه  مختلف  اندازه های  با  قطعاتی  در  سنگ ها 
از عوامل  اندازة سنگ های ساختمانی یکی  می شوند. 
تأثیرگذار در قیمت آن است. ابعاد معمول1 و استاندارد 
سنگ های کف عبارت اند از ۳۰×۳۰، ۴۰×۴۰، ۵۰×۵۰ 
و ۶۰× ۶۰ سانتي متر. در برخی از کارخانه های سنگ 
بری سنگ هایی به ابعاد تا ۱ متر نیز برش داده می شود. 
ابعاد سنگ از عوامل مؤثر بر  ضخامت برش آن است. 
بهک ار می رود حدوداً  ضخامت سنگ هایی که در کف 
پله  در  استفاده  مورد  سنگ  و  است  ۲ سانتی متر 
4سانتی متر )به دليل ضربه ناشي از تردد( ضخامت دارد.

تحقیق کنید که در شهر و منطقۀ سکونت شما بیشتر از کدام سنگ ساختمانی برای پوشش کف استفاده 
می شود. دلیل آن را نیز پیدا کنید و دربارة ویژگی های آن، با همک لاسی های خود بحث و گفت وگو کنید.

تحقیق کنید

سنگ گرانيت به ضخامت 2 سانتي متر سنگ گرانيت به ضخامت 4 سانتي متر

در تصوير فوق تفاوت ضخامت سنگ كف و سنگ پله مشخص است.

1ـ كارگاه ها و كارخانه هاي سنگ بري امكان برش سنگ در اندازه های متنوعي را دارند.
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در صورت وجود جدول نازک کاری در پروژه، نوع سنگ مطابق با آن تهیه می شود؛ وگرنه با مشورت طراح و 
نظر كارفرما سنگ مناسب انتخاب و تهيه مي شود. 

نام فضا 
)كاربري(

توضیحاتسقفدیواركف سازي

کاذبسادهرنگپوششزیرسازیقرنيزرنگسايزجنس

رنگجنسرنگجنسارتفاعجنس

اتاق 
خواب

عرض موكت
٣ متر

چوب بنفش
راش

10 cm گچ و گچ
و خاك 
پرداخت

كاغذ 
ديواري

سفيد گچلیمویی
مات

ــ

سنگ پذيرايي
مرمريت

سنگ به کِرِم40*40
ضخامت  

1cm

10 cm گچ و گچ
و خاك 
پرداخت

سبز رنگ
روشن

سفيد گچ
مات

ــ

سرويس 
بهداشتي

ملات ماسه ــسفید20*20سراميك
سيمان

كاشي 
40*20

مطابق 
نمونه

سفیدرابیتســ

مراحل اجراي پوشش كف با سنگ
1 کنترل زیرسازی: قبل از شروع اجرای كف سازي باید بستر مناسب برای اجرا آماده شود و در صورتیک ه 
تأسیسات خاصی مانند آب رو در آن تعبیه شده باشد به کنترل و پوشش موقت آن اقدام کرد. معمولاً در 
فضاهایی مانند پذیرایی، نشیمن و اتاق خواب، آب رو در نظر گرفته نمي شود و در ساختمان های مسکونی براي 
آشپزخانه، حمام، توالت و هر فضای دیگری که امکان ریزش آب وجود داشته باشد، آب رو پیش بینی می شود.

همان طور که گفته شد قبل از اقدام به كف سازي باید عایقک اری اجرا شود. همچنين قبل از اجراي كف سازي، 
زيرسازي بايد كنترل شود و در  صورتي كه فضا عايق رطوبتي داشت، عملكرد صحيح عايق چك شود.

كنترل کف فضا قبل از اجراي كف پوش 
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2 رولوه فضا و كنترل الگوي كف سازي: پيش از اقدام به اجراي كف،  لازم است فضا به دقت اندازه گيري 
شده و با نقشه ها و الگوي كف سازي )در صورت وجود( تطبيق داده شود. در متداول ترين نوع اجراي كف سازي 
يك حاشيه از سنگ با رنگ متفاوت از سنگ زمينه در دور تا دور زمينه اجرا مي شود. توجه به ابعاد و اندازه هاي 

فضا باعث اجراي زيبا و دقيق الگو و پيشگيري از هدر رفت مصالح مي شود. 

اندازه گيري كف براي تعيين مقدار مواد و مصالح

2ـ رولوۀ فضا و کنترل الگوی کف سازی

گ
ف باسن

ش ک
مراحل اجرای پوش

1ـ کنترل زیرسازی

3ـ آماده سازی کارگاه 

4ـ تهیۀ ملات )ماسه سیمان(

5 ـ اجرای دلیل و نصب سنگ های کف

6 ـ دوغاب ریزی و بندکشی

7ـ تمیز کردن سطح کف وتحویل
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3 آماده سازی کارگاه: برای انجام عملیات های ساختمانی باید ابزار، وسایل، تجهیزات و مصالح مورد نیاز 

در  محل کار فراهم باشد. 

به نظر شما علاوه بر زيبايي فضا اجراي حاشيۀ رنگي در فضاهایي با كف پوش سنگي چه دليلي دارد؟فعالیت

و فعالیت لوازم  بنويسيد.  را  سنگ  كف پوش  اجراي  براي  مورد نياز  تجهيزات  و  ابزار  مصالح،  زير  جدول  در 
کنید.( اضافه  به جدول  ردیف هایی  لزوم  )در صورت  كنيد.  اضافه  ليست  اين  به  نيز  را  ايمني  تجهيزات 

ابزار و تجهيزاتمصالح

4 تهیۀ ملات: ملات رایج برای اجرای كف سازي سنگی، ملات ماسه سیمان است. این ملات از اختلاط ماسة 

دانه بندی شده و سیمان با عیار ۳۰۰ کیلوگرم در مترمکعب1 تهیه می شود. این ملات مقاومت خوبی داشته 
و مصرف آن سبب افزایش دوام کف سنگی می شود.

نسبت سیمان به ماسه در این ملات ۱ به ۵ یا ۱ به ۶ است. با در نظر گرفتن این نسبت ماسه و سیمان را 
به کارگاه آورده و با استفاده از بیل آنها را بدون استفاده از آب در دو مرحله با هم به خوبی مخلوط کنید. 
با اضافه کردن آب به مخلوط ماسه سیمان خشک ملات را تهیه کنید. )قبل از استفاده از اختلاط کامل 

مواد مطمئن شوید(

١ـ مطابق نشریه ٥٥ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

https://www.roshd.ir/210607-1-1
https://www.roshd.ir/210607-1-2
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مراحل تهيه ملات

توجه
ضخامت ملات زیر سنگ بستگی به کف تمام شدة سنگ از خط تراز و شیب سنگ کاری دارد.

با  و  برده  به محل مورد نظر  را  تهيۀ ملات آن  از  پس 
استفاده از کمچه آن را به ضخامت ۲ سانتی متر روی 
کف در محلي كه اولين قطعۀ سنگ قرار مي گيرد پخش 
کنید. در تصاویر زیر مراحل تهيۀ ملات و  ملات ريزي 

نشان داده شده است. 

1

23

45

https://www.roshd.ir/210607-1-3
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5 اجرای دلیل )دلیل گذاری(: به نوارهایی از سنگ که درکناره های محل فرش کردن کف قرار می گیرد، 

دلیل گفته می شود و چون ادامة کار با توجه به این نوارها صورت می گیرد به این عمل دلیل گذاری می گویند.

مراحل دليل گذاري
الف( نصب سنگ اول و انتهاي يك رديف: سنگ را روي ملات قرار داده با تخماق به آهستگي روي آن 
بکوبید، با استفاده از متر آن را با كيي از ديوار ها همباد كنيد تا با كيي از ديوار هاي كارگاه موازي باشد )عمل 

سر و ته برداري(. با قرار دادن تراز به صورت عمود بر هم آنرا از هر دو جهت تراز كنيد.
براي اطمينان از قرار گيري درست سنگ ها در كنار كيديگر، كي شمشۀ1 2/5 متري كنار بدنۀ سنگ گذاشته 

و سنگ انتهاي كار را با در نظر گرفتن تعداد سنگ ها و فاصلۀ بين آنها نصب نماييد .
)اندازه  كيبند × تعداد بند هاي بين سنگ ها( + )تعداد سنگ ها × عرض سنگ( = فاصله بين دو سنگ  

1ـ قوطي فلزي يا آلومينيومي

2

34

5

1

6

https://www.roshd.ir/210607-1-4
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

ب( پس از نصب سنگ دوم تراز بودن آن را از هر دو جهت كنترل كنيد . فاصلۀ سنگ دوم را نيز از ديواري 
كه سنگ اول را موازي با آن اجرا كرده بوديد كنترل نماييد. 

با قرار دادن شمشه بر روي دو سنگ و با استفاده از تراز، آنها را تراز كنيد. 
با قرار دادن شمشه در كنار هر دو سنگ آنها را همباد كنيد.

پ( ريسمان كشي: به وسيله ريسمان كار و دو عدد آجر ریسمان كشي را انجام دهيد. براي اين كار ريسمان 
براي  قرار داده و  اول  را روي سنگ  بار دور آن پيچيده سپس آجر  يا 4  1 طول آجر، 3 

4
را در فاصلۀ  كار 

جلوگيري از حركت آن يك آجر ديگر در كنارش قرار دهيد. 
1 آجر ديگري پيچيده، روي سنگ 

4
ريسمان را به اندازه فاصله دو سنگ باز كرده و ريسمان كار را در فاصلۀ 

دوم قرار داده و با آجر ديگر آن را محكم كنيد.

2

34

5

1

6
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ت( پهن كردن ملات بين دو سنگ: با استفاده از كمچه فاصلۀ بين دو سنگ را ملات ريخته و سنگ ها را 
با كنترل تراز بودن و هم راستا بودن با سنگ هاي ابتدا و انتهاي كار نصب كنيد. 

توجه
براي بالا   بردن دقت كار از آجر هاي سفالي استفاده كنيد.

توجه
ريسمان كار بايد موازي با لبه هاي دو سنگ باشد. با حركت دادن ريسمان كار آن را در وضعيتي مانند 

تصوير زیر قرار دهيد. 

دقت كنيد لبه سنگ ها موازي با ريسمان كار باشد. توجه

23 1

2 1
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

ث( با استفاده از شمشه سنگ سوم كُرُم را نيز در محل خود قرار داده، با تخماق آن را در ملات بگذارید. تراز 
را به صورت چپ و راست روي آن قرار داده و آن را تراز كنيد. 

عمليات پر كردن فاصله بين اين دو قطعه سنگ را نيز مانند مراحل قبلي ادامه دهيد.

123

456

789

براي اينكه از گونيا بودنك ار مطمئن شويم زماني كه دو ضلع كار اجرا شد و سنگ كُرُم سوم را نصب كرديد توجه
با استفاده از متر، دو قطر كار را اندازه بگيريد، اين دو فاصله بايد با كيديگر مساوي باشد.

https://www.roshd.ir/210607-1-5
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123

456

789

101112

عمليات اجراي كف سازي سنگي را به همين روال انجام دهيد تا كار شما به مرحله اي مشابه تصوير برسد.

https://www.roshd.ir/210607-1-6
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

با ادامۀ كار مطابق اصول گفته شده سه دليل بر روي كف كارگاه اجرا خواهد شد. 
براي پر كردن متن كار، ريسمان كار را روي دليل هاي اول و سوم قرار دهيد و با رعايت درز میان سنگ ها يك يا 

دو رديف سنگ را ريسمان كشي كنيد. 
ملات را روي زمين به اندازه حدود 0/5 سانتي متر بلند از تراز مورد نظر پهن كرده و سنگ ها را با در نظر گرفتن 
درزها در رديف هايي منظم بچينيد . با نصب هر قطعه سنگ از تراز بودن و قرار گرفتن آن در سر جاي مناسب و 

پر بودن زير سنگ از ملات اطمينان حاصل كرده و سپس اقدام به نصب سنگ بعدي نماييد .
 كار را تا چيدن رديف آخر ادامه دهيد. در اينجا بخش اصلي كار به پايان رسيده است. 

الگوي موزاييك يا سنگ هاي كف كلاس خود را بررسي كنيد، در صورتي كه سطح فضا مدولي كامل از فعالیت
سنگ يا موزاييك نبوده، چه تمهيدي براي آن ديده شده است؟

123

456
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6 بندك شي و دوغاب ريزي: پس از ۱۲ ساعت از اجرای سنگ فرش سطح آنها را خیس کرده و روی آنها 

دوغاب سیمان سفید می ریزند و با تیغة پلاستیکی یا جارو، بندها را پر می کنند.  
دوغاب سيمان از اختلاط ماسة ريز دانة الك شده )خاك سنگ( و سيمان به نسبت 4 به 1 )4 پيمانه ماسه و 

1 پيمانه سيمان( و آب به دست مي آيد. 
براي تهيۀ دوغاب سيمان ابتدا مقداري آب آشاميدني را درون استانبولي بريزيد. 1پيمانه سيمان را درون 
آن ريخته و با دست آن را بهم بزنيد تا خوب مخلوط شود، براي انجام اين كار حتماً دستكش بپوشيد، 
تا مخلوط  بزنيد  به هم  آن را  را درون مخلوط ريخته و مجدداً  پيمانه ماسه )خاك سنگ(  اندازه 4  به 
دوغاب به دست آيد. بايد غلظت دوغاب به نحوي باشد كه هنگام دوغاب ريزي اجزاي تشيكل دهندۀ آن 

از كيديگر جدا نشوند.

123

456

78

https://www.roshd.ir/210607-1-7
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

7 تميز كردن سطح كف: در ادامه روی سطح سنگ ها را پودر سنگ پاشیده و بلافاصله با گونی، تمام سطح 

را تمیز میک نند.

شمشۀ بنایی تخُماق )چکش لاستیکی(

نکات مهم اجرایی
به  را  تراز  سنگ،  کامل  شدن  تراز  از  اطمینان  برای 
صورت چپ و راست روی سطح آن بگذارید تا از تراز 

در دو جهت مطمئن شوید. آن  شدن 
برای کنترل هم راستا بودن قطعات سنگی از شمشه 

۲/۵ متری استفاده نمایید. 
برای قرار دادن سنگ بر روی ملات از تخماق لاستیکی 

استفاده کنید.
كاملاً  بايد  سنگ  قطعات  ميان  در  بندها  ضخامت 
و  كمتر  ميلي متر   5 از  نبايد  هيچ گاه  و  بوده  مساوي 

باشد. بيشتر  ميلي متر  از 20 

2 1
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در ادامه جزئيات ترسيمي اين واحد يادگيري آمده است. 

جزئيات ترسيمي

جزئيات اجراي سنگ روي خاك

جزئيات اجراي سنگ روي طبقه

سقف طبق مشخصات فنی 

 سنگ فرش مطابق جدول نازکک اری

بتن سبک

ملات ماسه سیمان مطابق مشخصات فنی 

ف
سق

ع 
 نو

س
سا

برا
یر 

تغ
  م

    
یر 

تغ
م

سنگ فرش مطابق جدول نازکک اری

ل             
داق

ح
 

ملات ماسه سیمان مطابق مشخصات فنی 

بتن کف سازی به عیار 200 کیلوگرم 
سیمان در متر مکعب

بلوکاژ

خاک کوبیده )85 تا 90 درصد کوبیدگی(

تر
ی م

انت
س

در هر مرحله اي از كار، جزئيات ترسيمي آن را با مقياس 1:10 ترسيم كنيد. پس از پايان فعاليت هاي تجربه کنیم
عملي شما جزئيات ترسيمي بخش هاي مختلف را خواهيد داشت. با ترتيب ارائۀ فعاليت ها، آلبوم كار 

خود را تنظيم نماييد.
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

جزئيات اجراي موزاييك روي خاك

جزئيات اجراي موزاييك روي طبقه

ملات ماسه سیمان مطابق مشخصات فنی 

بتن کف سازی به عیار 200 کیلوگرم 
سیمان در متر مکعب

بلوکاژ

خاک کوبیده )85 تا 90 درصد کوبیدگی(

موزاییک مطابق جدول نازکک اری

ل             
داق

ح
 

تر
ی م

انت
س

موزاییک مطابق جدول نازکک اری

ف
سق

ع 
 نو

س
سا

برا
یر 

تغ
  م

    
ر  

غی
مت

سقف طبق مشخصات فنی 

بتن سبک

ملات ماسه سیمان مطابق مشخصات فنی 
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جزئيات اجراي پله سنگی

سنگ کف پله
سنگ پیشانی پله

 نرده پله طبق مشخصات

 موزاییک 
 ملات ماسه سیمان

 بتن کف سازی
 خاک کوبیده شده

بتن مگر

جزئيات اجراي پله سنگي خارج از ساختمان روي زمين

جزئيات اجراي پله سنگي داخل ساختمان روي زمين )با زير  سازي آجري(

سنگ کف پله
سنگ پیشانی پله

 نرده پله طبق مشخصات

 موزاییک 
 ملات ماسه سیمان

 بتن کف سازی
 خاک کوبیده شده

بتن مگر

عایق رطوبتی
زیرسازی پله با مصالح بنایی

زیرسازی پله با مصالح بنایی
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

جزئيات اجراي پله سنگي داخل ساختمان روي زمين

 موزاییک 
 ملات ماسه سیمان

 بتن کف سازی

 خاک شده
 بلوکاژ و شن کوبیده

4 cm سنگ کف پله به ضخامت

ملات ماسه سیمان

زیرسازی پله با مصالح بنایی

  

پله  پیشانی  سنگ 
2 cm به ضخامت 

پروفیل 
آلومینیومی

پله  پیشانی  سنگ 
2 cm به ضخامت 

4 cm سنگ کف پله به ضخامت

ملات ماسه سیمان

زیرسازی پله با مصالح بنایی
پیچ

جزئيات اجراي لبۀ سنگ پله )استفاده از شيار براي جلوگيري 
از سر خوردن(

استفاده از قطعه آلومينيومي در سر پله



34

ورقه هاي زبر براي نصب روي سطح ليزنصب ورقه هاي زبر براي پيشگيري از سر خوردن افراد

ورقه هاي آلومينيومي مانع از سر خوردن از روي سطح سنگ 
مي شود.

قطعات آلومينيومي براي نصب روي لبه سنگ
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

ارزشیابی شایستگی اجرای کف سنگی

شرح کار: 
 آماده سازی بستر اجرا طبق نقشه ها و کدهای ارائه شده   برش سنگ ها طبق طرح ونقشه های اجرایی با حداقل ضایعات   تهیۀ ملات 
)رعایت دانه بندی ونسبت حجمی مصالح و مواد و تریکب آنها(   اجرای دلیل طبق کدهای نقشه   ترازکردن)کرم بندی(طبق کدهای ارتفاعی 

و شیب بندی  ریختن ملات و نصب قطعات سنگی طبق نقشه و کُد  تهیۀ ملات بندکشی درزهای کف سنگی طبق جدول نازک کاری

استاندارد عملکرد: 
کشور،  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان   55 و   92 نشریۀ  ساختمان،  ملی  مقررات  دوازدهم  و  پنجم  مبحث  اصول  مطابق  سنگی  کف  اجرای 

ایران صنعتی  تحقیقات  و  استاندارد  مؤسسۀ  استانداردهای 
شاخص ها:

دروندادی: رعایت ایمنی دربرش قطعات سنگی، انتخاب صحیح و  بهک ارگیری صحیح ابزار، مدیریت منابع و مصالح 
فرایندی: اجرای مراحل با ترتیب صحیح )بسترسازی، برش سنگ، تهیه ملات، اجرای دلیل، شاقولک ردن، ترازکردن، اجرای کف، بندکشی( 

محصول : ساخت یک کف سنگی به مساحت 5 مترمربع، با تراز مشخص طبق نقشه ها و الگوی داده شده به انضمام بندکشی و پرداخت نهایی  

شرایط انجام کار:
مکان : کارگاه ساختمان 

زمان : 8 ساعت 
تحت نظارت: هنرآموز معماری یا معماری داخلی، استاد  کار حرفه ای یا مربی

مقدار: ساخت یک کف سنگی به مساحت 5 مترمربع، با تراز مشخص طبق نقشه ها و الگوی داده شده به انضمام بندکشی و پرداخت نهایی
ابزار و تجهیزات و مصالح: وسایل بنایی شامل: شاقول، تراز، متر، فرز، ماله، کمچه، استانبولی، بیل، فرغون، ریسمان بندکشی، دستکش، تی، سرند، پیمانه، 
چکش لاستیکی و مشمع های قیراندود)درصورت نیاز(، سنگ پلاک مخصوص کف، سیمان، ماسه، آب، پودرسنگ، سیمان سفید، دانه های رنگی)درصورت 

نیاز(، آجر

معیار شایستگی: 

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
از 3

نمره هنرجو

١رولوه کف فضا١

١آماده سازی بستر کف سازی٢

2ریسمانک شی و اجرای دلیل٣

٢نصب کف سنگی٤

1بندکشی، عمل آوری و پرداخت5

1کنترل کارها و تحویل کار6

2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است .
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آیا تا به حال پی برده اید

 در چه فضاهايي از كف پوش سراميكي استفاده مي شود؟
 كف پوش هاي سراميكي چه ويژگي هايي دارند؟

 اجراي كف پوش سراميكي شامل چه مراحلي است؟
 براي اجراي كف پوش سراميكي از چه اصول و مقرراتي استفاده مي شود؟

استاندارد  عملکرد

اجراي كف پوش سراميكي را با رعايت اصول و استاندارد هاي بيان شده انجام دهد. 

مقدمه 

یا  لعاب1  بدون  به صورت های  کارخانه های سازنده  از سوی  و  است  اصلی ساخت سرامیک خا کرس  مادة 
بازار عرضه می شود. به  و  تهیه  لعاب دار 

سرامیک ها در اشکال مربع، مستطیل و یا چندضلعی تهیه می شوند. ضخامت آنها از 12 تا 20 میلی متر تغییر میک ند2.
علاوه بر این اشکال، ابعاد و اشکال ویژه ای از آن برای مصرف در گوشه ها و قرنیزها نیز ساخته می شود.

ميزان جذب آب در سرامي كها بسيار كم بوده و در برابر اسيد ها مقاومند، از آنجايي كه داراي سطحي صاف 
و صيقلي هستند مواد زايد را به خود نمي گيرند، ‌اين ويژگي ها باعث شده از اين ماده ساختماني براي پوشش 

فضاهاي بهداشتي استفاده شود .

  1ـ سرامي كهاي بدون لعاب را از راه پرس كردن يا اكستروژن شكل داده و مي پزند، رنگ آنها پس از پخت از نخودي تا قرمز و قهوه اي متغير است.
 2ـ ابعاد سرامي كهاي مربع 75،100،150،200 تا 250 ميلي متر است. ابعاد سرامي كهاي مستطيلي 150×200،75×250،100×125 يا 

300×150 ميلي متر است.

واحد یادگیری 2
 

شایستگی اجراي كف سرامكيي  
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ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

اجرای فرش کف با سرامیک

ترازسازي دو كرم دليل و كنترل شيب در ناحيه كرم مياني

مراحل اجرای فرش کف با سرامیک شباهت هاي زيادي با اجراي كف پوش سنگي دارد و شامل مراحل زير است:
2 رولوة فضا و کنترل الگوی کف سازی 			  1 کنترل زيرسازي

4 تهیۀ ملات يا چسب  			  3 آماده سازی کارگاه

6 بندکشی و دوغاب ریزی سطح سرامكي شده 		 5 اجرای دلیل و نصب سرامیک ها

7 تمیز کردن سطح کف سرامیک

با توجه به امكان اجراي فرش كف با سرامكي در فضاهاي مرطوب مانند آشپزخانه، اجراي آن با در نظر گرفتن 
شيب کف انجام شده است.

مراحل اجرا

ضخامت ملات ٣ـ٢ سانتی متر

1 سانتی متر ضخامت ملات زیر کرم میانی

2 سانتی متر بالشتک زیر شمشۀ تراز

٣ـ٢ سانتی متر ضخامت ملات کناری

سرامی کفرش شیب دار

کرم کناری

کرم کناری

رامیک(
 با تعداد قطعات س

متناسب
متغیر )

https://www.roshd.ir/210607-1-8
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دليل گذاري با اجراي شيب

آزادسازی ریسمان کار در شیب به وسیلۀ تخماق زدن

مهارسازی ریسمان کار به منظور شیب سازی کرم کناری
پشت سرامیک با ارتفاع بلندریسمان کار جلوی سرامیک در شیب

ریسمان کار در شیب

ریسمان کشی ناحیۀ پشت سرامیک

ریسمان کشی ناحیۀ جلوی سرامیک

قطر ملات )کمتر(

قطر ملات )بیشتر(

https://www.roshd.ir/210607-1-9
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دليل گذاري دوم با رعايت شيب بندي 

کرم اول

ریسمان کشی پشت سرامیک

ریسمان کشی کرم میانی به کرم کناری سوم

ریسمان کار ناحیه جلو

کرم دوم
کرم سوم

کرم میانی
گونیا

سرامیک فرش چهار طرف

https://www.roshd.ir/210607-1-10
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دليل گذاري چهارطرفه و شمشه گيري شيب ها به وسیلۀ کرم ها

دلیل

کرم میانی مهارکننده ریسمان

دلیل

طر
ق

قطر

ملاتک شی بین دو شمشۀ شیب دار

شمشه گیری شیب دار به منظور 
دلیل فرش شیب دار

شمشه گذاری در راستای ریسمانک شی شیب دار

ریسمانک شی شیب دار

دلیل

دلیل
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اجرای سرامیک سطح شیب دار

مهارک ننده و ریسمانک ار برای شیب

ریسمانک ار در شیب

اندود ماسه و سیمان برای به وجود آوردن سوراخ کف شور
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نکات اجرایی فرش کف با سرامیک

با توجه به توضيحات مراحل آموزش نصب كف پوش سنگي، براي هر كدام از مراحل اجرايي صفحات فعالیت
قبل توضيحات مناسبي را تهيه كرده و در كلاس ارائه كنيد.

زیرسازی مورد نياز سرامیکک اری عبارت است از اجراي یک قشر اندود ماسه سیمان 6 : 1 یا 5 :1 به ضخامت 
2 سانتی متر و همچنین یک قشر اندود تخته ماله با سیمان و خاک سنگ به ضخامت 5 میلی متر. مقدار ملات 

مصرفی برای زیرسازی با احتساب افت، 7 لیتر در متر مربع است.
فاصله بین قطعات سرامیک 2 تا 5 میلی متر و عموماً به طور متوسط 3 میلی متر است که این بند ها با دوغاب 

پر می شود.
بندکشی،  برای  استفاده می شود. دوغاب مصرف شده  پودر سنگ  و  از دوغاب سیمان  بند ها  پرک ردن  برای 
همواره بیشتر از حجم فضای خالی است، زیرا مقداری از دوغاب روی سطح سرامیک باقی می ماند که پاک 

شده و مصرف مجدد ندارد.
پر کردن فواصل سرامیک ها با دوغاب باید حداقل 24 ١ ساعت پس از نصب سرامیک ها صورت پذیرد. پس از 

آنکه دوغاب سفت شد، باید آن را به وسیله پارچه مرطوب از سطح سرامیک پاک کرد.
برای نصب سرامیک روی سطوحی مانند گچ، چوب و مواد قیری از چسب های آلی یا معدنی استفاده می شود.

کاشی و سرامیک را نباید قبل از نصب، مدت زیادی در آب قرار داد که زنجاب شود. فقط کافی است کاشی 
را در آب فرو برده و خارج نمود تا گرد و غبار روي آن پاك شود.

در ساختن ملات برای پوشش سرامیک باید از مصرف آهک، گچ، خاک و پودر سنگ خودداری نمود.
اگر از سیمان سفید یا رنگی برای پوشش بندها استفاده می شود، بهتر است برای ساختن ملات از پودر کوارتز 

)پودر سنگ شیشه( به جای ماسه استفاده کرد.

چنانچه قبل از سرامیکک اری نیاز به عایق رطوبتی باشد، باید مطابق دستورالعمل هایی که ذکر شد، تذکر
عمل کرد.

١ـ مطابق نشریه ٥٥ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
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سرامي ككاري معمولاً در فضاهايي اجرا مي شود كه داراي آب رو بوده و امكان شست وشوي فضا وجود دارد . در 
اين گونه فضاها سرامي ككاري به صورت تخت انجام نشده و به صورت شيب دار اجرا مي شود . علاوه بر مواردی 
که در این واحد یادگیری ارائه شد، اجراي كُرُم بندي كف به منظور اجراي شيب و نصب كف شور و اجراي عايق 

رطوبتي آن در پودمان دوم به صورت مبسوط شرح داده شده است. 
در تصاوير زير نمونه هايي از الگوي سرامیک كاري در كف نشان داده شده است.

فضایی به ابعاد ٤×٣ متر را درنظر بگیرید. درصورتی که بخواهیم کف این فضا را با استفاده از دو نوع فعالیت
رنگ بندی از سرامیک به ابعاد ٣٠×٣٠ سانتی متر بپوشانیم، چه الگویی پیشنهاد میک نید که کمترین 

نیاز به برش سرامیک ها باشد؟ آن را ترسیم کنید.

به کف پوش فضاهای داخلی محیط زندگی خود توجه کنید. معایب و مشکلات اجرایی آن را پیدا کرده فعالیت
و با استفاده از عکس، نقشه و... آنها را مستند کرده و در کلاس در خصوص آن بحث و گفت وگو کنید.
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مشخص كردن مسير برش سراميك

با فشار دادن دسته دستگاه پس از خط انداختن سراميك كاملًا 
برش مي خورد.

بریدن سراميك
باشد  آن ضروری  بریدن  اجراي سراميك  اگر هنگام 
نظر  مورد  اندازۀ  به  گونيا  با  را  سراميك  ابتدا  باید 
علامت گذاري كرد و سپس با تیغ الماسه خط انداخته 
در  را  آن  مخصوص  قیچی  یا  تیز  تیغة  وسیلة  به  و 

برید.  نظر  مورد  راستای 
در تصاویر زیر نحوۀ برش سرامیک نشان داده شده است.

خط انداختن روي سراميك با دستگاه برش كاشي و سراميك 

با مقایسۀ جزئیات اجرایی کف سازی های سرامیکی، تفاوت ها و شباهت های آنها را استخراج کرده و فعالیت
در یک جدول ارائه دهید.

ترسيمات ارائه شده در صفحات بعدي مربوط به اجراي كف پوش سراميكي است. آنها را با مقياس تجربه کنیم
1:10 ترسيم كرده و پس از ارائه در كلاس و ويرايش توسط هنرآموز آنها را  در آلبوم خود قرار دهيد.
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جزئيات ترسیمی

جزئيات كف سازي سراميك روي خاك )فضاي مرطوب(

جزئيات كف سازي سراميك روي خاك )فضاي خشك(

سرامیک کف مطابق جدول نازکک اری

ل             
داق

ح
 

ملات ماسه سیمان مطابق مشخصات فنی 

بتن کف سازی به عیار 200 کیلوگرم 
سیمان در متر مکعب

بلوکاژ

خاک کوبیده )85 تا 90 درصد کوبیدگی(

تر
ی م

انت
س

سرامیک کف مطابق جدول نازکک اری
ملات ماسه سیمان مطابق مشخصات فنی 

سیمان لیسه ای

سیمان لیسه ای
عایق رطوبتی

ل             
داق

ح
 

تر
ی م

انت
س

بلوکاژ

بتن شیب بندی 
شیب 2-1 %

خاک کوبیده )85 تا 90 درصد کوبیدگی(
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جزئيات كف سازي سراميك روي طبقه )فضاي مرطوب(	

جزئيات كف سازي سراميك روي طبقه )فضاي خشك(

سرامیک کف مطابق جدول نازکک اری )دارای ضخامت ٤ سانتی متر 
به همراه ملات ماسه سیمان(

ف
سق

ع 
 نو

س
سا

برا
یر 

تغ
  م

    
    

    
یر 

تغ
م

سقف طبق مشخصات فنی 

بتن سبک

ملات ماسه سیمان مطابق مشخصات فنی

سیمان لیسه ای جهت بستر عایق به ضخامت 3 سانتی متر

سرامیک کف مطابق جدول نازکک اری )ضخامت ٤ سانتی متر به همراه ملات ماسه سیمان(

بتن شیب بندی 
شیب 2-1 %

سقف طبق مشخصات فنی 

عایق رطوبتی
سیمان لیسه ای 

ملات ماسه سیمان مطابق مشخصات فنی
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ارزشیابی شایستگی اجرای کف سرامیکی

شرح کار: 
 آماده سازی بستر طبق نقشه ها و کدهای ارائه شده و اجرای عایق در صورت لزوم  کنترل تعداد و طرح و رنگ کاشی ها مطابق نقشه و 
جدول نازک کاری  تهیه ملات )رعایت دانه بندی و نسبت حجمی مصالح و مواد و تریکب آنها(  اجرای دلیل طبق کدهای نقشه  تراز کردن 
)کروم بندی طبق کدهای ارتفاعی و شیب بندی(  ریختن ملات و نصب سرامیک ها طبق نقشه و کد  تهیه ملات بندکشی و انجام بندکشی 

درزهای کف سرامیکی طبق جدول نازک کاری

استاندارد عملکرد: 
اجرای کف سرامیکی مطابق اصول پنجم و دوازدهم مقررات ملی ساختمان،  نشریه 92 و 55 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،  استانداردهای 

مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
شاخص ها:

دروندادی: رعایت ایمنی، استفاده از وسایل ایمنی + مدیریت استفاده صحیح از مصالح،  مدیریت منابع و مصالح و ...
فرایندی: انجام مراحل با ترتیب صحیح )بسترسازی، اجرای عایقک اری،  ساخت ملات، ماسه، سیمان، اجرای دلیل، شاقولک شی و ترازبندی، 

اجرای کف، بندکشی(
محصول: اجرای کف سرامیکی به مساحت 5 متر مربع مطابق نقشه و شیب بندی مورد نظر

شرایط انجام کار :
مکان: کارگاه ساختمان

زمان: 8 ساعت
تحت نظارت: هنرآموز معماری یا معماری داخلی،  استاد کار حرفه ای یا مربی

مقدار: 5 متر مربع
ابزار و تجهیزات: تراز، ریسمان بندکشی، بیل، فرغون، استانبولی، چکش لاستیکی، ماله، تی، شن، ماسه، سیمان، پودر سنگ، سیمان سفید، 

دانه های رنگی، آب، سرامیک، کمچه، شاقول، سرند، پیمانه، متر، دستگاه برش سرامیک، دستکش و عایق رطوبتی

معیار شایستگی: 

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
از 3 

نمره هنرجو

١رولوۀ کف فضا١

١آماده سازی بستر کف سازی٢

2ریسمانک شی و اجرای دلیل٣

٢نصب کف سرامیکی٤

1بندکشی عمل آوری و پرداخت5

1کنترل کارها و تحویل کار6

2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است .
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آیا تا به حال  پی برده اید

 آجر مناسب براي استفاده در ساختمان چه ويژگي هايي دارد؟
 در اجراي كار هاي آجري بايد به چه نكاتي توجه كرد؟

 متداول ترين آجر ها براي استفاده در كف فضاهاي داخلي داراي چه اشكال و ابعادي هستند؟
 اجراي كف پوش آجري شامل چه مراحلي است؟

استاندارد  عملکرد

براي استفاده در ساختمان، اجراي كف پوش آجري را مطابق اصول و  بيان ويژگي هاي آجر مناسب  ضمن 
دهد.  انجام  ارائه شده  استاندارد هاي 

مقدمه

آجر1 سنگی است ساختگی )مصنوعی( که نوع رسی آن از پختن خشت )گل شکل داده شده( و نوع ماسه 
آهکی آن از عمل آوردن خشت ماسه آهکی )فشردن مخلوط همگن ماسه سیلیسی و آهک در قالب( با بخار 

تحت فشار به دست می آید.
برای فضاهایی  برای کف فضاهای داخلی منازل متداول نیست و بیشتر  این نوع پوشش  از  امروزه استفاده 
نظیر رستوران های سنتی، نمایشگاه ها و فضاهاي خارجي استفاده می شود، آجر از دوران باستان تاک نون در 

نماسازی، فرش کف و ساختن پله معمول بوده است.

1ـ آجر رسی و آجر ماسه آهکی	

واحد یادگیری 3 
 

شایستگی اجراي كف آجري 



49

ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

در گذشته از فرش آجر با ملات نیمچه کاه در نواحی گرم وخشک به عنوان پوشش برای بام های تخت، شیب دار، 
قوسی و گنبدها استفاده میک ردند. فرش آجری کف به صورت جناقی، حصیری، ساده و... اجرا می شد. 

عملیات آجری در کف و یا در پوشش نما و ... شامل انتخاب نوع آجر، ملات مصرفی و روش اجرای آن باید 
بر اساس مشخصات نقشه های اجرایی باشد. بهک ارگیری آجرهای غیراستاندارد به هیچ وجه مجاز نیست1.

1ـ استاندارد شمارة 7 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص آجرهای رسی

			 خفته راست تك  			        جناقي   اجراي آجر حصيري 	

ويژگي هاي آجر

 آجر خوب بايد در برخورد با آجر ديگر صداي زنگ 
بد هد، صداي زنگ نشانۀ سلامت، توپري، مقاومت و 
ميزان جذب مناسب آب است. آجري كه صداي خفه 

بدهد، خوب پخته نشده است يا ترك دارد. 
 آجر خوب بايد در آتش سوزي مقاوم باشد و خميري 

و ذوب نشود. 
 مواد شيميايي نبايد در آجر اثر نامطلوب به جا گذارد.

 ضريب انتقال حرارتي آجر خوب كم است. 
 رنگ آجر بايد يكنواخت باشد كه اين امر به تركيب 

شيميايي و يكنواختي در پخت آن مربوط مي شود. 
 بافت آجر خوب بايد همگن باشد.

 سطح آجر بايد بدون حفره و فاقد آلوئك باشد. 
ناخن با  كه  باشد  اندازه اي  به  بايد  آجر  سختي   

خراشيده نشود. 
 آجر نبايد پوك باشد؛ زيرا علاوه بر كاهش مقاومت 
و  منجمد  سرما  در  و  مي كند  جذب  را  آب  فشاري، 
خرد مي شود. حداكثر ميزان جذب آب در آجر هاي 
شانزده  ماشيني  آجرهاي  در  و  درصد  بيست  دستي 
درصد  هشت  آجر،  انواع  براي  آن،  حداقل  و  درصد 
آجر  به  ملات  نچسبيدن  باعث  آب  كم  است. جذب 
يخ زدگي  برابر  در  ناپايداري  باعث  آن  زياد  جذب  و 
حداقل  ماشين  و  دستي  آجر  حجمي  وزن  مي شود. 
1/7 گرم بر سانتي متر مكعب است. حداقل مقاومت 
آجر فشاري هشتاد و آجر ماشيني دويست كيلوگرم 
بر سانتي متر مربع است. اين اعداد ميانگين مقاومت 
پنج آجر است كه به صورت تصادفي انتخاب شده اند. 
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با  مقایسه  در  و فشاري  نظامي)قزاقي(  ابعاد آجرهاي ختايي، 
یکدیگر

نكات مهم در اجراي آجركاري
آجرکاری در درجه حرارت کمتر از 5 درجه سانتی گراد 

مجاز نیست.
در شرایط متعارف آجرکاری با ملات ماسه سیمان یا 
ملات باتارد باید حداقل سه روز مرطوب نگه داشته 

شود و از خشک شدن آن جلوگیری به عمل آید.
برای مقابله با آلوئك در آجر لازم است قبل از استفاده 
در آب زنجاب شود تا آب را بمکد و نقاط ضعف احتمالي 

آن مشخص شود.
آجر ختايي1، آجر نظامي2 و آجر فشاري3 متداول ترين انواع 
آجر به كار رفته در معماری سنتی ایران هستند در تصوير 

روبه رو ابعاد و شكل اين آجر ها نشان داده شده است.

ختايي  آجر  ابعاد  نظر  از  آجر ها  دسته بندي  مبناي 
بوده است و آجر به ابعاد نصف آن را نيمه مي نامند 
)به اندازه يك آجر فشاري كامل( اما در حال حاضر 
مبناي اين دسته بندي آجر فشاري است. براين اساس، 
سه چهارم آجر فشاري را سه قدي، ي كدوم آن را نيمه 

و ي كچهارم آن را چارك يا كلوك مي گويند.

1ـ آجر ختايي به ابعاد 20 × 20 يا 25 × 25 و به ضخامت 4،3 یا 5 سانتي متر 
2ـ آجر نظامي )سالداتي يا قذاقي ( به ابعاد 5 ×40 × 40 يا 5 ×50 × 50 سانتي متر

3ـ آجر فشاري يا توپر به ابعاد 10 × 21 و با ضخامت هاي 3، 4 یا 5/5 سانتي متر 

آجر فشاری کامل، کلاغ پر، کلوک و قفلی تمام

قطعات سه قدی، نیمه و آجر فشاری کامل آجر فشاری کامل، نیم لایی و قلمدانی
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اجرای کف پوش با آجر در فضاهای تخت با آجر ختايي  )بدون شیب و آب رو(

1 کنترل زیرسازی همانند اجراي كف پوش سنگي و سرامكيي

با توجه به اینکه کف مورد نظر روی خاک قرار گرفته یا در طبقات است باید زیرسازی مناسب آن انجام شده باشد. 
در صورت وجود تأسیسات الکتریکی و مکانیکی محافظت لازم قبل از اجرا باید از آنها صورت بگیرد. 

2 رولوة کف فضا و کنترل الگوی کف سازی

برای تطبیق وضعیت موجود با نقشه های اجرایی، فضا باید رولوه شود. معمولاً برای فضاهایی که با آجر فرش 
می شوند، طرح های هندسی در نظر گرفته می شود. تطبیق الگو های نقشه با وضعیت موجود از نکات مهم در 

این مرحله از کار می باشد.

آجر مناسب برای مصرف فرش کف و پله ها، آجر ماسه آهکی از نوع ممتاز و آجر رسی ماشینی پرمقاومت 
است، زيرا این آجرها در مقابل یخ زدگی و سایش مقاومت و پایداری خوبی دارند.

همان طور كه گفته شد يكي از انواع آجر، ‌آجر ختايي است كه مربع شكل بوده و استفاده آن در معماري 
ايراني بسيار متداول بوده است. در ادامه به مراحل اجراي كف پوش با اين نوع آجر مي پردازيم. شما می توانید 

در کارگاه از انواع موجود مطابق اصول بیان شده استفاده کنید.

چند نمونه آجرچینی کف با رنگ بندی متفاوت
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مواد، مصالح، ابزار و تجهيزات مورد نياز براي اجراي كف آجري را با ذكر مشخصات آنها در يك جدول فعالیت
تنظيم كنيد.

4 تهیۀ ملات 

ملات مصرفی در فرش کف با آجر، ملات ماسه سیمان و یا باتارد است اما بيشتر از ملات ماسه سیمان استفاده می شود.
برای تهیه ملات ماسه سیمان از مخلوط کردن ماسۀ دانه بندی شده و سیمان به عیار 225ـ250 یکلوگرم در 

متر مکعب استفاده میک نند. ملات به دست آمده با این مشخصات مقاومت بالایی دارد.

3 آماده سازی کارگاه:

ابزار، تجهیزات و مصالح اجرای کف پوش آجری بايد به كارگاه حمل شده و به صورت مناسبي در كارگاه چيده شوند.

توجه

توجه

توجه

ماسۀ مصرفی برای ساختن ملات نباید دارای خاک معدنی یا نباتی باشد.

از مصرف ماسۀ بدون سیلیت برای ساخت ملات باید اجتناب کرد زیرا پس از مدتی آجر از ملات جدا 
شده و یا باعث لق شدن آجر می شود.

اندازه درز در میان قطعات آجر نباید از 5 میلی متر کمتر باشد تا نشست کردن دوغاب به درون درزها 
به خوبی صورت بگیرد.

 قبل از ساختن ملات تمرینی ماسة خاکی را سرند کرده و دانه های درشت آن را جدا کنید.

به نظر شما باریک بودن درزهای میان قطعات آجر سبب چه اشکالی در کار می شود؟فعالیت



53

ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

5 اجرای دلیل

ملات تهیه شده را زیر اولین کرم دلیل به ضخامت 2 سانتی متر پخش میک نیم. آجر را روی ملات پهن شده 
گذاشته و با تخماق آهسته روی آن میک وبیم تا در ملات نشست کند. تراز را به صورت چپ و راست روی 

سطح آجر می گذاریم تا از دو جهت آجر تراز شود.

اولین کرم دلیل
طول دلیل فرش آجر براساس تعداد آجرها

سطح زمین

ملات زیر آجر

ترازسازی کرم آجر

ترازسازی کرم آجر به شکل چپ و راست

تراز کردن دو کرم دلیل متقابل

ترازسازی دو کرم به یکدیگر

کرم دور

کرم اول

ضخامت فرش آجر

ضخامت ملات زیر فرش آجر
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 با توجه به ابعاد آجر و لحاظ كردن درز ميان آنها دو1 کرم دیگر در ضلع مقابل هم تراز و هم باد با کرم اول 
قرار داده می شود. پس از تراز کردن کرم دوم، ترازسازی دو کرم نسبت به یکدیگر توسط شمشه و كمك 

گرفتن از تراز مطابق شکل انجام می شود و سپس ریسمانک شی بین دو کرم صورت می پذیرد.
 پس از تراز کردن دو کرم و ریسمانک شی، ملات در فاصله بین دو کرم به تدریج پخش شده و قطعات آجر 

با فاصله 5 میلی متر از یکدیگر )درز( در راستای ریسمان کار گذاشته می شوند.

1ـ ابعاد آجر ها را با لحاظ كردن درز 5 ميلي متر بين آنها در نظر مي گيريم. 

آجر کرم باید مطابق خطک شی انجام شده در کارگاه گذاشته شود. در اینجا کف به شکل مربع در نظر توجه
گرفته شده است.

شمشه کردن قطعات آجر

ترازسازی پشت آجر

بند بین دو آجر 5 میلی متر

ریسمانک شی کشیده بین دو کرم
شروع دلیل گذاری

ترازسازی دو کرم اوّل و سوّم

کرم سوّم

گونیاسازی کرم دلیل دوّم

ریسمانک شی گونیا بین دو کرم اوّل و سوّم

کرم گذاری دلیل دوم
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آجرها برای دلیل بین دو کرم از یک طرف در راستای ریسمان کار با فاصلة 1 میلی متر نصب شده توجه
و از ناحةی پشت سطوح آجرها و درزهای آنها با تراز دستی کوچک و شمشة با سطح مقطع کوچک 

می شود. شمشهک ش 

 برای نصب آجر کرم سوم، باید کرم گذاری متقابل و گونیاسازی اجرا شود. در این شرایط باید ضمن رعایت 
یک بادسازی از راستای گونیا و ترازسازی دو کرم متقابل با یکدیگر انجام شود.

 پس از اجرای کرم سوم برای اجرای کرم چهارم به وسیلۀ متر به اندازة طول دليل رديف اول به صورت 
پشت تا پشت، از پشت دلیل برداشت می شود و کرم چهارم دلیل در راستای اندازۀ مذکور قرار می گیرد. به 

این عمل سر و ته برداری بین دو دلیل گفته می شود.

 کرم اوّل

 کرم دوّم

ترازسازی پشت آجر دلیل

پهن کردن یکنواخت ملات

 کرم سوّم

دلیل گذاری دوّم

اندازه برداری به وسیلۀ متر نواری

اندازه برداری برای دلیل سوم
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 در این مرحله بهتر است دلیل گذاری ها کنترل شود. در صورتی که گونیا در دسترس نباشد، می توانید با 
اندازه گیری قطرهای میان چهار کرم، گونیا کردن فرش کف را کنترل نمایید.

 پس از کنترل قطرها، ترازسازی بین کرم های متقابل )کرم چهارم از دو جهت با کرم دوم و سوم( انجام شود.
 در این مرحله با توجه به اجرای سر و ته برداری، کنترل قطرها و دلیل گذاری سوم نیز انجام می شود.

 پس از اجرای سه دلیل می توان اجرای فرش کف را به کمک ریسمان کار آغاز کرد.

کنترل اقطار از گوشه های کرم

سر و ته برداری به وسیلۀ متر

سر و ته برداری )کنترل اقطار(

ترازسازی چهارم به وسیلۀ کرم دوّم

کنترل و ترازسازی کرم چهارم 
به وسیلۀ کرم سوم

کرم چهارم 

نحوۀ تراز کرم چهارم
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6 فرش کردن کف

الف ـ فرش کردن کف به کمک ریسمان کار
 ملات را به اندازه 5 میلی متر بیشتر از سطح ملات زیر قطعات آجر چیده شده بین دو دلیل پخش میک نند.

 ریسمان کار را بین دو دلیل کشیده و تنظیم میک نند. )ریسمان روی خط درزها تنظیم می شود(
 قطعات آجر را با رعایت میزان درزها با توجه به ریسمانک شی انجام شده می چینند و با تخماق در ملات 

قرار می دهند.

موقع نصب قطعات آجر گونيا بودن و هم راستا بودن آجرها توسط ريسمان كشي كنترل شود. کنترل سریع و 
هم زمان با نصب قطعات باعث می شود که در نهایت کار گونیا و هم ترازی اجرا شود. 

ترازسازی پشت آجر دلیل

)الف(دلیل گذاری کامل

)ب( رج فرش آجر با ریسمان کار

تخماق زنی بر سطح موزاییک به منظور نشست اصولی در ملات

ریسمانک شی برای فرش آجر رج به رج
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 آجر دوم از جهت پشت از آجر اول قرار داده شده و با این قطعه و قطعه کناریش از نظر راستا و تراز کنترل 
می شود. کنترل هم سطحی قطعات با شمشه با سطح مقطع بزرگ  صورت می گیرد.

آجر اول هم از جهت هم راستا بودن با ریسمان کار و هم از جهت هم سطح بودن با قطعة دلیل کنترل توجه
می شود.

ب ـ فرش کردن کف به روش شمشهک ش کردن:
 در این روش ریسمانک شی به صورت دو رج به دو رج صورت می گیرد. پس از پخش کردن ملات آجر اول 

در راستای ریسمان کار قرار گرفته و تنظیم می شود.

شمشهک ردن فرش، دو رج به دو رج

دورج به دورج فرش آجر



59

ل: اجرای کف سنگی ... پودمان او ّ

7  بند كشي: پس از اجراي آجر، كف سازي را بايد بندكشي کرد. بند عاملي است كه از خالي شدن ملات 

بين آجرها جلوگيري كرده و زيبايي و استحكام بيشتر كف سازي را تأمين مي كند. 

تخلیۀ دوغاب به وسیلۀ استانبولی )استنبولی(هدایت دوغابه در بندها به وسیلۀ جاروب

پرسازی

بندهای باز آجر با ملات خاک سنگ و سیمان

هدایت دوغاب در بندها به وسیلۀ کمچه کشیدن

تمیز کردن سطح فرش آجر به وسیلۀ پارچه

جمع آوری ضایعات دوغاب ریزی

فرش آجر تمیز شده

نحوۀ دوغاب ریزی

نحوۀ تمیز کردن سطح فرش آجر
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نمونه هایی از الگوی آجر چینی در کف
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جزئيات اجراي کف پوش آجری

بندکشی طبق مشخصات

آجر

ملات ماسه سیمان رقیق

ملات ماسه سیمان مطابق مشخصات فنی

بتن کف سازی به عیار 200 کیلوگرم سیمان
 در مترمکعب

خاک کوبیده )85 تا 90 درصد کوبیدگی(

جزئيات مربوط به اجراي فرش كف با آجر را با مقياس 1:10 ترسيم كرده و پس از رفع اشكالات تجربه کنیم
قرار دهيد. آلبوم خود  ترسيمي آن را در 
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ارزشیابی شایستگی اجرای کف آجری

شرح کار: 
 تعیین لوازم و مصالح مورد نیاز و زنجاب کردن آجر  کنترل و رولوۀ فضا و تطبیق تراز فضای موجود با مشخصات فنی نقشه  ساخت ملات 

ماسه سیمان  ریسمانک شی و اجرای دلیل  نصب قطعات آجری طبق الگو  بندکشی و پرداخت طبق مشخصات فنی

استاندارد عملکرد: 
کشور،  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان   55 و   92 ساختمان،  نشریه  ملی  مقررات  دوازدهم  و  پنجم  مبحث  اصول  مطابق  آجری  کف  اجرای 

استانداردهای مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
شاخص ها:

دروندادی: رعایت ایمنی حین خرد کردن آجر، کنترل مصالح و منابع،  انتخاب صحیح ابزار، به کارگیری صحیح ابزار 
فرایندی: کنترل سطح موجود با مشخصات فنی،  ترازبندی برای بسترسازی، اجرای دلیل، اجرای آجر،  بندکشی، پرداخت

محصول: اجرای یک کف آجری مطابق طرح و نقشه های اجرای الگوی ارائه شده به انضمام بندکشی و پرداخت

شرایط انجام کار:
مکان: کارگاه ساختمان

زمان: 8 ساعت
تحت نظارت: هنرآموز معماری یا معماری داخلی،  استاد کار حرفه ای یا مربی

مقدار: 7 متر مربع
ابزار و تجهیزات: تراز، ریسمان، بیل، فرغون، استانبولی، چکش لاستیکی، سرند، ماله، فرز، آجر، تی، شن، ماسه، سیمان، پودرسنگ، سیمان 

سفید، آب، بشکه آب، تیشه بنایی یا فرز، ابزار بندکشی، ملات بندکشی، متر، رزین، آجر، فرچه

معیار شایستگی: 

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3 

١اجرای رولوۀ کف فضا١

١آماده سازی بستر کف سازی آجری٢

2ریسمانک شی و اجرای دلیل٣

٢نصب قطعات آجری٤

1بندکشی، عمل آوری و پرداخت5

1کنترل کارها و تحویل نهایی6

2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است .
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پودمان 2

نصب لوازم بهداشتی

https://www.roshd.ir/210607-2
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واحد یادگیری 4

شایستگی نصب سرويس بهداشتي روي كف

آیا تا به حال پی برده اید

 كف سازي فضاهايي مانند سرويس هاي بهداشتي و آشپزخانه چه تفاوتي با ديگر فضاها دارد؟
 از چه تجهیزات بهداشتی براي سرويس هاي بهداشتي و آشپزخانه استفاده مي شود؟

 اجراي كف شور در كف سازي شامل چه مراحلي است؟
 سرويس هاي ايراني و فرنگي چگونه در كف فضا هاي بهداشتي نصب مي شوند ؟

 در حمام هاي مسكوني چه نوع وان و زير دوشي اجرا مي شود؟

استاندارد عملکرد

بر اساس استاندارد و اصول بيان شده اجراي كف شور را در فضاهاي بهداشتي اجرا نمايد. 
نصب سرويس بهداشتي ايراني و فرنگي را انجام دهد. 
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مقدمه

در ساختمان ها فضاهايي وجود دارند كه بر اساس نوع كاربردشان دائماً در معرض شست وشو قرار دارند يا 
تجهيزاتي در آنها قرار داده مي شود كه بايد به لوله هاي فاضلاب متصل شوند. در اين گونه فضاها محل كف شور 
جهت تخليه آب هايي كه روي سطح ريخته مي شود بايد در نظر گرفته شود. سرويس هاي بهداشتي )حمام، 

توالت(، آشپزخانه و تراس ها در اين دسته قرار دارند. 
در اين پودمان اجراي كف شور در كف سازي فضاها، نصب سرويس ايراني، نصب سرويس فرنگي، نصب وان و 

زير دوشي را فرا خواهيد گرفت .

مراحل اجرای کف شور 

اجرای شیب بندی
1 تا 2 درصد1 شيب روی سقف سازه ای يا بلوكاژ با 

انجام مي شود.  بتن سبك 
در ساخت بتن سبك از پوكه صنعتي يا معدني به جاي 

شن و ماسه استفاده مي شود.

1ـ در كف آشپزخانه، توالت و حمام بايد حداقل 1/5 درجه شيب منظور شود.

پوکۀ معدنی
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1 اجرای شیب بندی
برای تعیین شیب مورد نظر در کف، از نوارهای بارکیی که از ملات ماسه سیمان ساخته می شوند استفاده 
می شود. به این نوارها کرم گفته می شود. تعداد کرم ها باید به اندازه ای باشند که بتوان با شمشه فاصلة بین 
دوتای آنها را صاف یا مطابق شیب کرد. در جاهایی که وسعت سطح زیاد است از کرم های بیشتری برای ایجاد 

شیب مورد نظر استفاده می شود. شيب كرم ها به سمت آب رو مي باشد .

کرم 

سوراخ آب رو

شیب

سوراخ آب رو

شمشۀ گرفته شده بین دو کرم  

کرم وسطى

شمشۀ شیب دار



67

پودمان دوم: نصب لوازم بهداشتی

الف( اجرای کرم 
ابتدا  می شود.  اجرا  ریسمان  از  استفاده  با  کرم بندی 
کی سر ریسمان را در محل اجرای کف شور قرار داده 
انتهای کار طوری تنظیم میک نند  و سر دیگر را در 
زیر  قسمت های  بیاید.  به دست  نظر  مورد  که شیب 
ریسمانک شی را با ملات ماسه سیمان و در صورتي كه 

ارتفاع زياد باشد با تكه هاي آجر اجرا مي كنند.

مرحله 1ـ روی سقف سازه ای موجود )لوله فاضلاب باید اجرا 
باشد( شده 

ارتفاع 4 سانتي متر پيرامون  به  بتني  مرحله 2ـ اجراي حلقه 
آب رو

به وسيله  نظر  مورد  شيب  تنظيم  و  ريسمان كشي  مرحله3ـ 
ريسمان ها

مرحله4ـ اجرايك رم ها

مرحله 5 ـ در صورتيك ه فاصلهك رم ها ازي ك شمشه بيشتر 
بايدك رم هاي بيشتري اجرا شود. بود 

برش

 شیب بند ى

 کف خواب 

سقف

شیب بندى

سقف 
لوله فاضلاب

لوله فاضلاب     

برش
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2 اجراي لايه ملات ماسه سيمان
با توجه به اینکه در مرحلة بعدی کار باید عایقک اری 
سیمان  ماسه  ملات  از  استفاده  با  باید  شود،  اجرا 
لیسه ای1 سطح کف را برای اجرای عایقک اری آماده 
است.  سانتي متر   2 حدود  ملات  اين  ضخامت  کرد. 
در برخي از موارد روي بتن سبك به گونه ای اجرا يا 
پرداخت مي شود كه خود بستر عايق رطوبتي باشد.

ب( بتن ریزی
 با ساختن کرم ها می توان فاصلة بین آنها را با بتن سبك پر کرد و با کشیدن شمشه روی دو کرم مجاور، 

می توان شیب بتن سبك را با شیب کرم ها کیسان کرد. 

تكميل بتن ريزي سطحبتن ريزي بينك رم ها و تسطيح توسط شمشه

ماسه  ملات  با  بايد  مانندك ف  هم  ديوار  روي  در  عايق  بستر 
مي شود. اجرا  ليسه اي  سيمان 

 اجرايك رم و بتن شيب بندي حمام

اجرايك رم هاي بيشتر در مساحت هاي بزرگ تر مانند بام

1ـ برای تهیه ماسه سیمان لیسه ای از سنگ دانه های ریز استفاده می شود.
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3  اجرای عایق كاري و نصبك ف خواب 
سیمان  ماسه  سطح  باید  عایق  اجرای  از  قبل  الف( 
لیسه ای تمیز شود و در گوشه ها و قسمت هايي كه عايق 
از  با زاويه 90 درجه قرار است اجرا شود، ماهيچه اي 
ملات ماسه سيمان اجرا مي شود. چون احتمال آسيب 

ديدن عايق در زواياي 90 درجه و كمتر وجود دارد.
فاضلاب  لولۀ  معمولاً  فاضلاب1:  لوله  برش  ب( 
مربوط به فضاهایی که دارای کف شور هستند، توسط 
لولهک ش مقداری از کف بالاتر در نظر گرفته و اجرا 
می شود و روی آن برای مسدود نشدن با نخاله و زباله 

می شود. گذاشته  درپوش 
کرم  با  هم تراز  فاضلاب  لوله  عايق كاري  هنگام  در 
اجرا شده بریده می شود زیرا عایق باید تا داخل لوله 

شود. اجرا 

1ـ هماهنگ کردن ارتفاع لوله چدنی فاضلاب با کف توسط عایقک ار ممکن نیست و این کار توسط گروه تأسیسات انجام می شود.

لوله هاي فاضلاب با درپوش مسدود شده اند.

ج( اجراي لايۀ اول قير: در اين مرحله روي كل سطحي كه قرار است عايق شود، قير پخش مي شود.
د( اجرای لایۀ اول گونی: لایه اول گونی از روی آب رو اجرا می شود تا هم پوشانی گونی، پشت به حرکت آب 

باشد. دقت شود كه عایق تا داخل لوله فاضلاب ادامه داشته باشد.

اجرای صحیح هم پوشانی عایق ها اجرای غلط هم پوشانی عایق ها

جهت جاری شدن آب ری شدن آب
جهت جا جهت جاری شدن آب ری شدن آب

جهت جا
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عایق باید تا داخل لوله ادامه داشته باشد.

ه( پخش کردن قیر روی گونی ها: ریختن قیر روی 
انجام  کینواخت  به صورت  و  با حوصله  باید  گونی ها 
شود. دقت کنید عایق کاری باید 15 سانتی متر بالاتر 
شود.  اجرا  دوش(  زیر  و  وان  )سطح  آبریز1  سطح  از 
سطح  باید  دیوار،  روی  قیرگونی  عایق  اجرای  برای 

لیسه ای شود. نیز  دیوار 

کف خواب و کف شور حمام

1ـ روشویی و دوش جزء سطح آبریز محسوب نمی شوند.

ز( اجرای لایۀ دوم گونی: لایه دوم عمود بر لایه قبلی اجرا می شود و مشابه لايۀ اول گوني، گوني گذاري 
اين لايه نيز از روي آب رو شروع مي شود.

ک( بر روی لاۀی دوم گونی قیر پخش می شود.
ل( اجرای لای ةمحافظ: برای محافظت از لایه قیر و گونی معمولاً  از کی لایه ملات ماسه سیمان استفاده 

می شود كه به اين لايه ملات محافظ گفته می شود.

4 اجرای کف سازی و نصب کف شور
در این مرحله کف شور نصب شده و اجرای کف سازی با توجه به جدول نازکک اری انجام می شود.

و( تعبيۀك ف خواب در محل: براي ساختن كف خواب 
و  مي شود  استفاده  گالوانيزه  ورق  يا  حلب  از  معمولاً 
نصب كف خواب بايد به گونه اي باشد كه بين دو لايه از 

عايق درگير شود.
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نکات ضروری در اجرای عایقک اری با  قیر و گونی

 عایقک اری بر روی سطوح مرطوب مجاز نیست زیرا حباب هایی در زیر قشر عایقک اری تشکیل می شود که 
با گرم و سرد شدن هوا و حرکات جزئی اجزای ساختمان یا وارد آمدن ضربه به سطح عایق دچار صدمه و 

پارگی می شود.
 قیرهای جامد را تا هنگامی که گرم و روان اند باید مصرف کرد.

 عایقک اری را در دمای کمتر از 4+ درجه سلسیوس نباید انجام داد.
 قیرهای مورد مصرف را نباید بیش از 177+ درجه سلسیوس گرما داد.

 برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به سطح قیرگونی باید با کفش مخصوص یا کفش عادی که زیر و روی 
آن با گونی پوشانده شده است حرکت کرد.

 مصرف میخ برای محکم کردن لایه های عایقک اری به هیچ وجه مجاز نیست.
 از افتادن اشیاء بر روی سطح عایقک اری شده باید جلوگیری کرد.

در صورتیک ه عایق قائم با تیغة نازک، اندود سیمانی، کاشی دیواری یا سرامیک محافظت شود، برای 
جلوگیری از ترک خوردگی قشر محافظ و جابه جایی آن به ویژه هنگام گرما،  قبل از پوشش عایق، باید 

از توری سیمی به عنوان نگهدارندة آن استفاده کرد.

توجه

سرويس توالت ايراني
كارخانه هاي  استانداردهای کشور ساخته مي شوند. معمولاً  بر اساس  ايران  توليد شده در  ايراني  توالت هاي 

اندازه توليد مي كنند. توالت ها را در چند  توليدكننده، 
در تصاویر زیر چند نمونه از آنها آمده است. 
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مراحل نصب سرویس ایرانی
از  بالاتر  ایرانی  اینکه سرویس  برای  1 نصب سبد: 
در  نشود،  اجرا  پله ای  عبارتی  به  و  نشود  اجرا  سقف 
با  این سبد  ایجاد می کنند.  سقف سازه ای یک سبد 

ميل گرد ساخته مي شود.

در سبد محلي براي عبور لوله فاضلاب ايجاد مي شود و پس از آن زیر سبد را قالب بندی و روي قالب بتن ریزی 
می کنند و بدین صورت سبد با بتن سقف درگیر می شود.

امروزه سبدهای پلاستیکی آماده نیز برای انجام این مرحله از کار وجود دارد. این نوع سبد نیازی به قالب بندی 
و بتن ریزی ندارد.        

نحوة قرارگیری کاسه توالت ایرانی در سبد پلاستیکی و اتصال 
لوله فاضلاب به سبد  

2 اجرای شیب بندی : شیب بندی در اینجا نیز همانند اجرای کرم بندی کف شور انجام می شود. با اين تفاوت 

كه در سرويس بهداشتي ايراني، خود سرويس به عنوان آب رو نيز كاركرد دارد. کرم ها تا کناره های سبد اجرا 
می شوند. به ترتیب پس از اجرای کرم، پوکه ریزی و سپس ملات ماسه سیمان لیسه ای اجرا می شود. ملات 

ماسه سیمان لیسه ای تا داخل سبد ادامه پیدا می کند.

اتصال لوله فاضلاب به سبدنصب سبدحفره جهت نصب سبد

https://www.roshd.ir/210607-2-1
https://www.roshd.ir/210607-2-2
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3 اجرای عایق کاری: عایق کاری در این قسمت همانند عایق کاری کف های مرطوب انجام شده و تا داخل 
لوله فاضلاب ادامه پیدا می کند. بعد از اجرای عایق ملات محافظ اجرا می شود.

را  توالت  کاسه  محل  ایرانی:  توالت  4 نصب کاسه 
بستر  تا  کرده  پر  کم سیمان  و  نرم  ماسة  با  باید  ابتدا 
مناسبی برای سنگ کاسه توالت و تراز کردن آن فراهم 
شود)در برخي موارد لازم است كي لوله فاصله احتمالي 

بين خروجي توالت ايراني و لوله فاضلاب را پر كند(.
پس از نصب سنگ توالت ابتدا لولة ورودی آب سیفون 
را چك  لوله  عملكرد  و  کرده  متصل  آن  محل  به  را 
ميك نند، سپس سنگ توالت را تراز كرده و دور تا دور 

آن را با ملات ماسه سیمان محکم می کنند. 

سنگ  یا  سرامیک  با  را  فضا  کف  می توان  ادامه  در 
کرد. فرش 

فاصلة مرکز لوله فاضلاب توالت ايراني تا دیوار پشت توالت )سفتك اري( حداقل 30 سانتی متر و فاصلة محور 
آن از دیوار مجاور بين 40 تا 50 سانتی متر باشد.

چند نمونه از فضاهای سرویس  های بهداشتی را بررسی کنید، با توجه به موارد ارائه شده چک لیستیفعالیت
تهیه کرده و آن را پرکنید . در صورتی که ضروری می دانید موارد دیگری را به آن اضافه کنید. الگوی 
کف سازی، جانمایی سرویس، جهت اجرای سرویس، فاصلۀ سرویس از دیوارهای مجاور، محل تعبیه 
اجرای شیب،   ، نصب شیرآلات  ارتفاع  تهویه،  عملکرد  واجرای سیفون،  عملکرد  بهداشتی،  شیرآلات 

کنترل عملکرد عایق.

ملاحظاتنادرست درست موارد

https://www.roshd.ir/210607-2-3
https://www.roshd.ir/210607-2-4
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جزئیات اجرایی توالت ایرانی در روی طبقه

فلش تانک   

دیوار سفالی

دوغاب ماسه سیمان به عیار 250 کیلوگرم سیمان در مترمکعب

کاشی دیوار مطابق جدول نازک کاری

ارتفاع عایق کاریتوالت ایرانی

شتر گلو
سرامیک
ملات ماسه سیمان
عایق رطوبتی
بتن شیب بندی
سقف مطابق نقشه های سازه ای
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جزئیات اجرایی توالت ایرانی در روی خاک

فلش تانک   

دیوار سفالی

دوغاب ماسه سیمان به عیار 250 کیلوگرم سیمان در مترمکعب

کاشی دیوار مطابق جدول نازک کاری

ارتفاع عایق کاریتوالت ایرانی

شتر گلو
سرامیک
ملات ماسه سیمان
عایق رطوبتی
بتن شیب بندی
بتن کف

 شن بادامی به قطر حداکثر 2سانتی متر
 بلوکاژ

خاک متراکم شده
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نصب سرویس توالت فرنگی

 از آنجایی که در کاسه توالت های فرنگی شترگلو در
 داخل خود دستگاه قرار دارد و همچنين توالت فرنگي
 به عنوان آب روي كف عمل نمي كند مي توان توالت را
 روي كف تمام شده نصب كرد. کیی از نکات مهم در
مرکز تا  دیوار  بدنة  فاصلة  رعایت  توالت فرنگی   نصب 
 لولة فاضلاب توالت فرنگی است، که اين اندازه بسته به
 مدل توالت فرنگي بين 20 تا 30 سانتي متر مي باشد.
حداقل قطر لولة فاضلاب توالت فرنگی 4 اینچ است.

جزئیات اجرایی توالت فرنگی در طبقات

فلش تانک   

دیوار سفالی
دوغاب ماسه سیمان به ضخامت 3 سانتی متر
کاشی طبق جدول نازک کاری

سرویس بهداشتی فرنگی

پوکه معدنی یا مشابه جهت شیب بندی
سیمان لیسه ای جهت بستر عایق رطوبتی

سقف مطابق نقشه های سازه ای

ی کلایه عایق رطوبتی
محافظت عایق به ضخامت 1 سانتی متر
سیمان لیسه ای جهت 
ملات ماسه سیمان
سرامیک
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جزئیات اجرایی توالت فرنگی در روی خاک

نصب وان

وان های متداول در بازار به دو صورت توکار و روکار موجود هستند.

وان توکار 
امروزه این نوع وان ها بسيار کمتر از وان های روکار اجرا می شوند. برای اجرای این نوع وان باید کی دیواره 
ساخته شده و پس از عایق شدن بخش زيرين و ديوارهاي كنار محل نصب وان، وان در محل خود نصب شود. 

براي اين نوع وان از قبل بايد يك خروجي فاضلاب در زير وان در نظر گرفت.

دیوار سفالی
دوغاب ماسه سیمان به ضخامت 3 سانتی متر
کاشی طبق جدول نازک کاری

فلش تانک   

سرویس بهداشتی فرنگی

خاک متراکم شده
بلوکاژ
بتن کف
پوکه معدنی یا مشابه جهت شیب بندی
سیمان لیسه ای جهت بستر عایق رطوبتی
ی کلایه عایق رطوبتی
محافظت عایق به ضخامت 1 سانتی متر
سیمان لیسه ای مشابه 
ملات ماسه سیمان
سرامیک
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وان روکار  
مراتب نصب اين نوع وان كاملًا متفاوت با وان توكار است. زمان اجرای تأسیسات وان، محل لولة فاضلاب درنظر گرفته 
می شود كه اين لوله روي زمين و نزديك خروجي كف وان تعبیه می گردد. نصب آن همانند نصب کاسه توالت فرنگی 
است. کف پوش فضا اجرا شده و سپس وان روی کف قرار می گیرد. اين نوع وان در زير خود يك شاسي دارد كه 
وزن وان را به زمين منتقل مي كند. پايه هاي وان جهت تنظيم ارتفاع و تراز كردن وان قابليت تغيير ارتفاع را دارند. 

در پایان، لولة خروجی آب كه به صورت استاندارد به زير وان متصل است به لولة فاضلاب موجود در کف 
می شود. متصل 

در برخی از انواع وان ها امکان چسباندن کاشی روی نمای جلوي وان وجود دارد.

دوش دستی
کلیدهای تنظیم سردی و گرمی آب

بالشتک

شیرآب

نازل)بزرگ(

دکمۀ مکش آب

نازل)کوچک(

حفر ۀتخلیه 
آب وان

پیچ پایه

قاب فولادی زنگ نزن

موتور

در قالب گروه های3 و 4 نفره شبیه آنچه در فعالیت قبلی ارائه شد، چ کلیستی را تهیه و ضمن اضافه فعالیت
یا کمک ردن موارد بررسی، آن را برای وان، زیردوشی و سرویس فرنگی و روشویی پرک نید.
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جزئيات اجرايي وان توكار

ماستیک

کاشی 
زیرسازی وان

چسب کاشی

1 سانتی متر فاصله 
جهت خروج آب 

 ملات ماسه سیمان
 سرامیک

 عایق رطوبتی
 بتن شیب بندی

 سقف تیرچه بلوک

وان روکار

همان طور که اشاره شد در حمام ها عايق رطوبتي در ناحۀي وان بايد 15 سانتي متر بالاتر از سطح وان ادامه پيدا كند.
پس از نصب وان برای جلوگیری از نفوذ آب به کناره های وان از ماستیک استفاده می شود.

و حدود  نمی شود  اجرا  زمین  روی  تا  وان  نمای  آن  تمیزی  امکان  و  وان  زیر  در  احتمالی  آب  تخلیه  برای 
باشد. داشته  تخليه  امكان  نيز  وان  زير  احتمالي  آب  كه  دارد  قرار  بالاتر  1 سانتی متر 

وان روکار وان توکار

وان ها بیشتر در ابعاد 70×170 و 200×90 سانتی متر ساخته می شوند. مرکز فاضلاب وان از دیوارهای طرفین 
باید لااقل 50 سانتی متر فاصله داشته باشد. حداقل قطر فاضلاب وان، 2 اینچ می باشد.
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نصب و اجرای زیر دوشی

روش  زیردوشی  و  وان  بین  ظاهری  تفاوت  علی رغم 
کلی اجرای این دو شبیه هستند. زیردوشی هم مانند 

وان دارای دو نوع روکار و توکار است.

زیردوشی توکارزیردوشی روکار

جزئیات اجرایی زیردوشی روکار

زیردوشی روکار پس از اجرای سرامیک کف و کاشی دیوار مشابه وان رو كار اجرا می شود.

1 سانتی متر فاصله جهت خروج آب 

 ملات ماسه سیمان
 سرامیک

 عایق رطوبتی
 بتن شیب بندی

 سقف تیرچه بلوک
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نصب روشويي

در فضايي كه روشويي نصب مي شود  بايد قبل از اجراي كف، خروجي فاضلاب و لوله هاي آب گرم و سرد 
مصرفي، پيش بینی و اجرا شده باشند. 

از آنجايي كه در اين فضاها كليد و پريز وجود دارد، عموماً اين تأسيسات در ديواره هاي نزديك روشويي نصب 
مي شوند. در تصوير زير جزئيات اجرايي روشويي نشان داده شده است. 

جزئیات اجرایی روشویی

دیوار سفالی
دوغاب ماسه سیمان به عیار 250 کیلوگرم سیمان در مترمکعب

کاشی دیواری مطابق جدول نازک کاری

ماستیک

حلقه لاستیکی سیفون

سیفون
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ارزشیابی شایستگی نصب لوازم بهداشتی

شرح کار: 
 کنترل نقشه ها با وضعیت محل تعیین شده برای نصب سرویس   بستن کامل مسیر فاضلاب با پارچه یا درپوش   اجرای عایق   ریختن 

ماسه 
 نصب کردن کاسه توالت   اتصال لوله سیفون به کاسه توالت   تراز کردن کاسه توالت   دوغاب ریزی 

استاندارد عملکرد: 
نصب کاسه توالت ایرانی مطابق اصول مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان،  نشریه 92 و 55 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، استانداردهای 

مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
شاخص ها:

دروندادی: رعایت ایمنی حین نصب سرویس، جلوگیری از ورود نخاله و ضایعات به مسیر لوله فاضلاب، مدیریت منابع و مصالح، انتخاب صحیح ابزار
فرایندی: بستن لوله فاضلاب، ریختن ماسه، نصب و تراز کاسه توالت، وصل کردن لوله سیفون

محصول: نصب کی سرویس بهداشتی به همراه سیفون مطابق مشخصات فنی نقشه ها

شرایط انجام کار:
مکان: کارگاه ساختمان

زمان: 2 ساعت
تحت نظارت: هنرآموز معماری یا معماری داخلی،  استاد کار حرفه ای یا مربی

مقدار: 1 عدد
ابزار و تجهیزات: کاسه توالت، شن و ماسه، چسب، متر، سیمان، بیل، استانبولی، چکش لاستیکی، لوله پولیکا، شمشه، تراز، کهنه یا تنظیف، 

عایق رطوبتی، سیمان سفید و پودر سنگ و رنگدانه

معیار شایستگی: 

نمرة هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2آماده سازی بستر١

2نصب کاسه توالت٢

2تراز کردن کاسه توالت٣

1دوغاب ریزی و بندکشی٤

5

6

2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی2 است .
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پودمان 3

اجرای پارتیشن سنگی، دیوار پوش سنگی، سرامیکی و آجری

https://www.roshd.ir/210607-3


84

واحد یادگیری 5

شایستگی اجراي ديوارپوش سنگي

آیا تا به حال پی برده اید

 چرا از سنگ به عنوان پوشش نهايي ديوارهاي خارجي استفاده مي شود؟
 معمولاً از چه سنگ هايي براي پوشش ديوار هاي داخلي استفاده مي شود؟

 چه روش هايي براي اجراي ديوار پوش هاي سنگي وجود دارد؟
 مراحل اجراي ديوارپوش سنگي چيست؟

استاندارد عملکرد

بر اساس استاندارد ها و اصول بيان شده، اجراي ديوارپوش سنگي به روش تر )با ملات( را انجام دهد.

مقدمه

به علت قرارگيري در مقابل تغييرات جوي  نماهاي خارجي ساختمان استفاده مي شوند  سنگ هايي كه در 
بايد داراي استاندارد هاي لازم براي استفاده در فضاهاي خارجي باشند. همان طور كه در پودمان اول ذكر شد 
سنگ هاي كف نيز بايد در برابر سايش، ضربه و مواد شيميايي پايدار باشند. از آنجايي كه سنگ هاي نماهاي 
داخلي كه به عنوان ديوارپوش به كار مي روند شرايط سنگ هاي نماي بيروني و كف فضاها را ندارند مي توان با 

محدوديت كمتري با توجه به سطح و رنگ مورد نظر آنها را انتخاب كرد. 
نوع  اين  برابر سايش و شستشو است.  آنها در  پايداري  به عنوان ديوارپوش  انتخاب سنگ ها  از دلايل  يكي 
ديوارپوش علاوه بر استفاده در فضاهاي مسكوني، در فضا هاي عمومي نيز بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد. 
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سنگ های ساختمانی از نظر شکل نهایی به صورت طبیعی یا کار شده مورد استفاده قرار می گیرند. ازنظر محل 
کاربرد نیز در گروه سنگ هاي باربر یا تزیینی هستند.

البته در برخی موارد سنگ ها در حاليك ه باربر هستند 
جزء سنگ هاي تزیینی نيز محسوب مي شوند.

كيي از نكات مهم در خصوص انتخاب سنگ های نما 
و  سنگ  مختلف  کانی هاي  حرارت  انبساط  ضریب 
از خرد شدن  براي جلوگيري  ملات پشت آن است، 
به  ضريب ها  اين  بايد  ملات  از  شدن  جدا  و  سنگ 

كيديگر نزديك باشند. 
با  خطوط  دارای  خود  سطح  در  معمولاً  سنگ ها 
رگه هايي هستند كه اگر احتمال ترك در محل ترك ها 
وجود نداشته باشد هيچ منعي براي استفاده ندارند و 
البته  حتي جزء زيبايي هاي سنگ محسوب مي شود 
در صورت لب پر بودن نمي توان از آن استفاده كرد. 

در صورتي كه رگه هاي سنگ عميق باشند سنگ ترك خواهد خورد 

از سنگ هاي با ضخامت 20 ميلي متر براي ديوارپوش فضاهاي داخلي استفاده مي شود. سنگ های  معمولاً 
قرنیز دور اتاق نیز 10 میلی متر ضخامت دارد. موقع اجرای کارهاي سنگی بايد توجه داشت كه مشخصات 
آنها كاملاً استاندارد باشد در غیر این صورت باید مشخصات آنها در نقشه ها ذکر شده و نمونه آنها به تصویب 

کارفرما رسیده باشد.
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اجرای پوشش دیوارهای داخلی )ديوار پوش( با سنگ

اجرای پوشش سنگی دیوارهای داخلی به دو صورت خشک و تر )با ملات( انجام می شود. در روش تر که اجرای 
سنتی این نوع دیوار پوش است از ملات به عنوان مادۀ اصلی اتصال سنگ به دیوار استفاده می شود. در روش 
خشک این اتصال به وسیلة شبکة زيرسازي فلزی انجام می گیرد. در اینجا اجرای دیوارپوش سنتی به وسیله ملات 

یا همان روش تر توضیح داده می شود.
مراحل اجرای پوشش دیوار با سنگ به روش )با ملات(:

1ـ رولوۀ سطح دیوار
به وسیلة متر فلزی یا متر لیزری قبل از شروع اجرای 
کار، سطح دیوار را اندازه می گیریم و با نقشه ها تطبیق 
می دهیم. این کار باعث تعیین دقیق ميزان مصالح مورد 
نياز و همچنین امکان اجرای الگوی سنگ  کاری می شود.

در تصاوير زیر نمونه هايي از سنگ  با اشكال غيرمنظم و منظم هندسي نشان داده شده است.

2ـ آماده سازی کارگاه
سنگ هاي هم شكل و هم رنگ را به صورت عمودي به محل مناسبي تيكه داده و ساير مصالح، ابزار و وسايل 

را نيز در كارگاه مستقر ميك نند.

3ـ کنترل دیوار
ناهمواری های  بودن،  شاقولی  نظر  از  است  لازم  می شود  اجرا  دیوار پوش  آن  روی  که  دیواری  یا  مبنا  دیوار 
...... کنترل شود. دراین مرحله در صورتی که بخش های مجاور کارگاه نیاز به  احتمالی، تأسیسات موجود و 

محافظت داشته باشد با پوشش مناسب پوشانده شود.

https://www.roshd.ir/210607-3-1
https://www.roshd.ir/210607-3-2
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4ـ آماده سازی سنگ برای نصب
در روش اجراي تر با ملات )تر( اگر فقط از ملات جهت اتصال استفاده شود، پس از مدتي سنگ از ملات جدا 
شده و احتمال افتادن آن وجود دارد كه اين مورد ممكن است باعث خطرات جاني شود. از آنجاييك ه ملات 
ماسه سيمان پس از خشك شدن مقداري منقبض مي شود به همين دليل ملات خود را از سنگ جدا كرده و 

احتمال افتادن سنگ زياد مي شود. 
به همين علت است كه در برخي از نماهاي سنگي پس از اجرا، سنگ ها را توسط رول پلاك محكم ميك نند. 

براي ايجاد اتصال كافي ميان سنگ نما و سفت كاري ديوار از دو روش استفاده ميك نند.
الف( مهار كردن سنگ پلاك به وسيلة سيم مفتول )اسكوپ به ملات(: پس از ايجاد شيار در لبه هاي 
سنگ يا ايجاد شيار در پشت سنگ، سيم مفتولي1 كه داراي جنس نرم و از نوع آهن سفيد است، از ميان 
شيارها يا سوراخ ها عبور داده و مطابق تصاوير زير از سيم مفتولي به عنوان عامل رابط و درگيرك ننده سنگ  نما 

و ملات ماسه سيمان استفاده مي شود.

1ـ به قطر حدود 2 ميلي متر 

سنگ پلاک

میخ سرکج نگه دارنده مفتول

مفتول نشست داده شده در پشت سنگ

محل دوغاب ریزی پشت سنگ

مفتول عبورکرده از سوراخ 
مورب در سنگ

میخ سرکج

مفتول نگه دارنده سنگ

سوراخ مورب در 
ضخامت سنگ

پشت سنگ نما

https://www.roshd.ir/210607-3-1
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ب( روش دیگر آماده سازی سنگ استفاده از قلاب اسکوپ به ديوار مبنا است. امكان استفاده از این روش برای 
سنگ هایی با ضخامت زیاد )3 سانتی متر و بیشتر( امكان پذير است. برای اجرایک ار دو سوراخ در ضخامت سنگ 
ایجاد می کنند و کی سر قلاب اسکوپ را بر روی دیوار و سر دیگر آن را روی سنگ قرار می دهند به صورتی 
که سوراخ اسکوپ در امتداد سوراخ سنگ باشد. به راحتی، اسکوپ به سنگ ثابت می شود. معمولاً هر سنگ را 
به وسیلة دو اسکوپ به دیوار متصل می کنند )با توجه به طول سنگ(. در این روش فاصلة دیوار و پشت سنگ 
2 سانتی متر و ملات مصرفی ماسه سیمان است. توجه داشته باشید در این روش آجرکاری دیوار و نصب سنگ 
نما معمولاً هم زمان انجام می شود. در صورتي كه نماسازي پس از ديوار چيني انجام شود، يك طرف چنگك 
اسكوپ در شيار سنگ و از طرف ديگر در محل نيمه اي كه از سفت كاري خالي شده است قرار خواهد گرفت.
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اسكوپ سنگ

برگشت اسکوپ براى نشست در ضخامت سنگ نما
نشست بازوى اسکوپ در اسکلت

میخ اسکوپ

شیار ایجاد شده در سنگ 

 دیوارسنگ پلاک 

ملات پشت سنگ

اسکوپ سنگ
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5 ـ نصب سنگ
عموماً در فضاهای داخلی که دیوار با سنگ پوشیده می شود از قرنیز1 یا ازاره استفاده نمی شود و سنگ كاري 
از روي زمين شروع مي شود به اين علت كه سنگ در اين حالت خود كاركرد قرنيز را داشته و ديگر نيازي به 
آن نيست، مگر به علت هماهنگي با ساير ديوارها اجرا شود. در غير اين صورت سنگ ازاره يا قرنيز اولين رديف 
يا رج سنگ كاري خواهد بود، برای اجرای سنگ کاری ابتدا يك شمشه براي تراز كردن سطح زير اولين رديف 
اجرا مي كنند سپس ردیف اول سنگ ها را به صورت ردیفی روی زمین می چینند. به مراحل زير توجه كنيد.

براي كار گذاشتن اولين رج سنگ به شرح زير عمل مي كنيم:
الف( ابتدا سطح زير اولين رديف )روي زمين( را كاملًا با ملات ماسه و پودر سنگ تراز مي كنيم، اولين قطعه 

سنگ نبش اول با فاصله 5 سانتي متر جلوتر از ديوار روي شمشۀ ماسه و پودر سنگ كار گذاشته مي شود. 

1ـ سنگ ازاره در خارج ساختمان اجرا مي شود و جزيي از سفت كاري است و حداقل 5 سانتي متر در كف فرو رفته و قبل از كف سازي اجرا 
مي شود، در حالي كه قرنيز جزو نازك كاري محسوب مي شود و بعد از اجراي كف سازي نصب مي شود و در كف سازي فرو نمي رود.

انواع اتصالات فلزي براي اسكوپ كردن سنگ

 با مراجعه به فروشگاه و نمایشگاه های تولید یا فروش سنگ های ساختمانی و سایت های اینترنتی فعالیت
سنگ هایی که به عنوان دیوارپوش در فضاهای داخلی به کار می روند را پیدا کرده، مشخصات آنها را 
از نظر دوام، رنگ، شفافیت، ابعاد، رگه ها وتخلخل های احتمالی و... بررسی کنید. سعی کنید انتخاب 

سنگ ها براساس موقعیت زندگی شما باشد.
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اجراي تراز زير ديوار

نصب اولين قطعه سنگ

فاصلۀ سنگ و ملات پشت سنگ

تراز سازى شمشۀ زیر کار

گُوه گذارى به منظور ترازسازى شمشه

چفت زیر کار

شاقول کردن سنگ به  وسیلة تراز

پیش   آمدگى براى بغل کش

میخ سرکج براى نگه دارى سنگ

چفت زیر کار پشت دیوار
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ب( از يك ميخ سر كج بلند يا ميل گرد براي نگهداري سنگ استفاده مي شود، يك ميخ در پشت سنگ )نماي 
سنگ( و سر ديگر آن در ملات بين رج هاي آجر قرار دارد، البته با استفاده از چند آجر كه روي يكديگر قرار 

گرفته اند يا تنگ بستن به وسيلة چوب مي توان سنگ را در جاي خود نگه داشت. 
ج( پس از جاگذاري اولين قطع ۀسنگ و كنترل شاقولي بودن آن، عمل ريسمان كشي براي نصب سنگ دوم 
)در نبش دوم( انجام مي شود. براي ريسمان كشي ابتدا سنگ نبش دوم را نيز به فاصله 5 سانتي متري از ديوار 

محكم كرده و پس از كنترل تراز و شاقولي بودن آن، بين سنگ نبش اول و دوم ريسمان كشي مي كنيم. 
د( نصب قطعات سنگي بين اين دو قطعه سنگ با توجه به ريسمان كشي انجام شده و هم باد بودن با شمشه 

انجام مي شود.
براي نگه داشتن سنگ به جز استفاده از ميخ سر كج از گچ نيز مي توان در محل تقاطع بند ها در محل استفاده كرد.

نصب دومين قطعه و چيدن رديف اول

ریسمانک ش بین دو سنگ نبش

ریسمانک ار کشى

بغلک شى ازارۀ سنگى
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آزاد  طرف  دو  آموزشي  كار  در  دوغاب  ريختن  از  قبل  سنگ كاري:  رج  اولين  پشت  ريزي  دوغاب  ه( 
كناره هاي سنگ كاري را با استفاده از قطعات سنگي، پاكت سيماني يا روزنامه لوله شده ببنديد، ملات مورد 
استفاده براي دوغاب ريزي پشت سنگ ها ملات ماسه سيمان است، براي كار آموزشي مي توانيد از دوغاب گچ 
و خاك شل )2 پيمانه خاك و 1 پيمانه گچ( ‌استفاده كنيد. دوغاب بايد روان باشد تا بتواند پشت سنگ ها را 
كامل پر كند. عمل دوغاب ريزي در چند لايه انجام مي شود تا فشار دوغاب ريخته شده باعث سر خوردن سنگ 
و خارج شدن سنگ از محل مورد نظر نشود. با چكش زني آهسته مي توان از پر بودن پشت سنگ مطمئن شد.
و( قپان كردن ريسمان كار: ميخ هاي بلند 20 سانتي متري مطابق شكل از دو گوشه كار با 5/5 سانتي متر فاصله 
در بند كاري آجر كوبيده مي شود، دو ميخ بالايي در راستاي ميخ هاي زيرين در دو گوشه كوبيده مي شوند، سپس 

بين دو ميخ ريسمان كشي شده به وسيلة شاقول كردن ريسمان كار، قپان قائم براي نصب سنگ به وجود مي آيد. 

ريختن سيمان خشك بين لايه ها جهت تسريع عمليات ممنوع است.توجه

ريختن دوغاب سيمان پشت رديف اول سنگ ها

قپان كردن 7 ميلي متر از سنگ زيرين جلوتر خواهد بود و اين كار به منظور زيبا كردن سطح كار است.توجه
در صورتي كه اين جلوآمدگي در طرح نباشد، قپان كردن به صورت هم راستا با سنگ زيرين انجام 

مي شود.

ز( كار گذاشتن سنگ هاي متن كار نيز مانند رج اول صورت مي گيرد. تا كار به پايان برسد. قپان كشي كار 
بايد تا آخرين رج باقي بماند تا كار به صورت شاقولي اجرا شود.

ورق قیف براى 
دوغاب ریزى
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نصب ريسمان كار

نصب دو قطعۀ اصلي سنگ هاي نبش و چيدن سنگ هاي متن بين آنها 

پیش آمدگى رج متن

استقرار رج متن

پیش آمدگى سنگ متن 
7 میلى متر

پشت دیوار در یک نبش بغلک ش همانند 
نمای دیگر آن انجام می شود.

ریسمانک ار قپان
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از آنجايي كه امكان عدم هماهنگي دقيق برش سنگ ها وجود دارد و در نصب سنگ ممكن است اين يكسان توجه
نبودن دقيق اندازۀ سنگ ها موجب نازيبايي كار و از دست رفتن خطوط مستقيم بندها شود، در هنگام 
نصب با توجه به ريسمان كار و فاصله احتمالي گوشه اي از سنگ با ريسمان كار قبل از ريختن دوغاب زير 

گوشه كوتاه تر سنگ از قطعات كوچك پاكت سيماني جهت تراز كردن سنگ استفاده مي شود.

6ـ بندکشی ديوار
بندکشی دیوار پوش های سنگی با ملات سیمان سفيد و خاك سنگ انجام می شود. عیار ملات بندکشی باید 
برابر با عیار ملات بهک ار گرفته شده در نصب سنگ باشد. عملیات بندکشی باید ظرف مدت کی تا چهار روز 
پس از اجرای سنگ ها انجام شود. قبل از عملیات بندکشی در صورت وجود درز باید درز ها 1/5 سانتی متر 
خالی شده و پس از مرطوبک ردن، با ملات مورد نظر پر و با كاردك بندکشی صاف و صیقل داده شود. قبل 
از سفت شدن ملات، باید از تماس و ضربه زدن به محل بندکشی خود داری شود و به مدت حداقل پنج روز 

متوالی با توجه به شرایط محیط آب پاشی شود.

جزئيات اجرايي نصب سنگ با ملات به دیوار

mm

m
m

نمای پشت سنگ

نمای جانبی سنگ

ایجاد شیار با ابزار سنگ بری

2mm مفتول به قطر

برش قائم از سنگ
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اتصال قطعات سنگ به زيرسازي فلزيجزئيات اجرايي نصب سنگ روي دیوار به صورت خشك

نمونه هاي تصويري از نصب سنگ به روش خشك در نماي ساختمان و در فضاهاي داخلي

نبشی 
شیار جهت اسکوپ
اسکوپ سنگ

سازه فرعی

سازه فرعی
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 اتصال قطعات زیرسازی سنگ به دیوار

جزئیات اجرایی نصب قرنیز

جزئيات اجرایی نصب قرنیزسنگی در فضاهای داخلی

 جدا شدن سنگ در صورت اسكوپ نشدن

دیوار آجری 

1/5 cm اندود آستر به ضخامت

0/5 cm اندود آستر به ضخامت

چفت یک سانت یمتری

قرنیز سنگی به ارتفاع 10 سانت یمتر
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ارزشیابی شایستگی دیوارپوش سنگی

شرح کار: 
 رولوهک ردن سطح موردنظر برای سنگ کاری  دسته بندی و رنگ بندی قطعات سنگی متناسب با مشخصات فنی  شاقول کردن دیوار  
کنترل مسیرهای تأسیساتی و پیش بینی محل درز جهت تعب ۀیتجهیزات تأسیسات )برق و آب و فاضلاب( در دیوار  تراز و تسطیعک ف طبق 
کد در نقشه های اجرایی  تثبیت و تراز شمشه و ریسمان کشی مطابق نقشه های اجرایی  برش قطعات سنگی مطابق طرح  آماده سازی 
سنگ  اسکوپک ردن طبق مشخصات فنی )درصورت بودن درمشخصات(  ملات سازی و چیدن سنگ های ردیف اول وک نترل تراز آنها  

ملات ریزی  ادامه اجرای دیوارپوش  بندکشی طبق رنگ و مشخصات فنی  پاک کردن سطح سنگی

استاندارد عملکرد: 
اجرای دیوارپوش سنگی مطابق اصول مبحث 5 و 12 مقررات ملی ساختمان، نشریه 92 و 55 سازمان مدیریت و برنامه ریزیک شور، استانداردهای 

مؤسس ۀاستاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
شاخص ها:

دروندادی: رعایت ایمنی در برش قطعات سنگی ـ انتخاب و به کارگیری صحیح ابزار ـ جلوگیری از ایجاد نخاله و ضایعات 
ـ  اول  ردیف  سطحک ف  تراز  ـ  تأسیساتی  مسیرهای  ـک نترل  دیوار  شاقولیک ردن  ـ  سنگی  قطعات  دسته بندی  ـ  رولوهک ردن  فرایندی: 
ریسمان کشی ـ برش قطعات سنگی ـ مهیاک ردن زیرسازی )اسکوپک ردن در صورت نیاز( ـ اجرای ردیف اول ـ ملات سازی ـ ملات ریزی ـ ادامه 

اجرای دیوار ـ بندکشی ـ تمیزک ردن
محصول: ساخت کی دیوارپوش طبق مشخصات فنی ارائه شده

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان:ک ارگاه ساختمان

زمان: 5 ساعت
تحت نظارت: هنرآموز معماریی ا معماری داخلی، استادک ار حرفه ایی ا مربی 

مقدار: 5 متر مربع
ابزار و تجهیزات: فرز ـ چکش لاستکیی ـ شمشه ـ تراز ـ ملات سیمان ـ استانبولی ـک مچه ـ فرغون ـ بیل ـ متر ـ خا کرس ـ آب ـ پودر 

سنگ ـ مفتول ـ انبر ـ سنگ تزیینی ـ ریسمان ـ شاقول ـ تخته و سطح برش برای سنگ ـ میخ

معیار شایستگی: 

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمرة هنرجواز 3 

١آماده سازیک ارگاه١

١کنترل سفتک اری٢

2آماده سازی سنگ٣

٢تهیه ملات و نصب سنگ٤

1بندکشی، عمل آوری و پرداخت5

6

2شایستگ یهای غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وک سب شایستگی، 2 است .
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آیا تا به حال پی برده اید

 چرا در فضا هايي مانند سرويس هاي بهداشتي و آشپزخانه از ديوارپوش كاشي استفاده مي شود؟ 
 چه روش هايي براي اجراي ديوارپوش كاشي وجود دارد؟ 

 اجراي كاشي كاري شامل چه مراحلي است؟
 طرح هاي هندسي روي سطوح كاشي كاري چگونه طراحي و اجرا مي شود؟

 استاندارد عملکرد

بر اساس اصول و استاندارد هاي ارائه شده اجراي كاشي كاري ديوارهاي داخلي را انجام دهد.

مقدمه

کاشی فراورده ای سرامکیی استک ه به دلیل پخته شدن در درجه حرارت معین1 به حالت نیمه شیشه ای 
در آمده، به همین دلیل مقدار جذب آب آنک م بوده و مقاومت آن در برابر ساییدگی، فشار و ضربه بالاست. 

درصورتی که سطحک اشی از لعاب معدنی پوشیده شده باشد به آنک اشی لعاب دار می گویند.
کاشی های لعابی و انواع سرامکی ها برای پوشاندن دیوارهاي قابل شستشوی داخل ساختمان مانند آشپزخانه، 

توالت، دست شویی، حمام و ... و حتی دیواره خارجی بنا به کار می رود.

1ـ 900 تا 2000 درجه سانتيگراد

واحد یادگیری6

شایستگی اجراي ديوارپوش كاشي
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برای ته ۀیتابلوهای تزیینی نيز ازک اشی های تزیینیک ه دارای برجستگی و فرورفتگی با اشکال و رنگ های 
مختلف هستند استفاده می شود.

نصب كاشي روي ديوار به روش هاي زير انجام مي گيرد: 
الف( چسباندن كاشي با چسب مخصوص

ب( ملات گذاري پشت كاشي 
ج( كار گذاشتن كاشي به روش دوغاب ريزي 

در حال حاضر در ساختمان هايي كه جديد الاحداث هستند بيشتر از روش دوغاب ریزی براي نصب كاشي 
صاف،  كاملاً  كار  يا سطح  نصب شده  قديمي  كاشي هاي  ديوار  روي  كه  مكان هايي  در  اما  استفاده مي شود 

يكدست و شاقولي است با استفاده از چسب مخصوص، كاشي را روي سطح زيرين نصب مي كنند. 

مراحل اجرای کاشیک اری دیوار با استفاده از دوغاب ريزي 

1ـ رولوۀ فضا
اندازه گیری دقیق دیوار هاییک ه باک اشی پوشیده می شود قبل ازشروعک ار و تطبیق آنها با نقشه های اجرایی 
صورتی که  در  شد.  خواهد  مصرفک اشی  در  صرفه جویی  باعث  نقشه  در  احتمالی  خطاهای  رفع  بر  علاوه 

کاشی کاری دیوار دارای الگوی خاصی باشد باید امکان اجرای آن با توجه به رولوۀ فضاک نترل شود.

به نظر شما رولوۀ فضا چگونه باعث صرفه جویی در مصرفک اشی می شود؟فعالیت

تحقیقک نیدک اشی ها از نظریک فیت به چند دسته تقسیم می شوند؟ مبنای این دسته بندی چیست؟ تحقیق کنید
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2ـ آماده سازی کارگاه
قبل از اقدام به اجرایک اشی کاری باید تمام لوازم، مصالح و تجهیزات مورد نیاز درک ارگاه فراهم باشد.

با توجه به اینکهک اشی کاری در فضا هایی انجام می شودک ه لوله های خروجی فاضلاب در آنجا هستند، قبل از 
شروعک ار این مسیر ها با درپوش يا موارد مشابه باید مسدود شوند تا از ورود نخاله و گرفتگی لوله جلوگیری شود.

3ـ کنترل زيرسازي
اجرایک اشی کاری دقیق و صحیح زمانی امکان پذیر خواهد بودک ه سطح زيرسازي قبل از شروعک ارک اشی کاری 
آماده شده باشد. قبل از اقدام بهک اشی کاری سطح زير سازيک نترل و در صورت لزوم اصلاحات زیر انجام می شود.

ک نترل تراز و شاقول بودن اضلاع افقی و عمودی دیوار
ک نترل پوشش نهایی دیوار، ممکن است رویه دیوار با ملاتک اهگل، گچ و خا کو...... پوشیده باشد. در 
اندود  بايد برچیده شودی ا روی آن  از ملات ماسه سیمان روی دیوار قرار دارد  صورتی که هر پوششی غیر 

ماسه  سیمانک شیده شود.
 در صورت وجود رویه اي غیر از ملات ماسه سیمان، 24 ساعت قبل از آغازک اشی کاری روی سطح دیوار را 

به ضخامت 3تا5 میلی متربا اندود ماسه سیمان می پوشانیم.
 در صورتی که سطح دیوار پشتک اشی کاری با قیرگونی عایق شده باشد. برای چسبندگی لازم، از قبل روی سطح 
عایق تور سیمی نصب می شود. در جزئيات پايان واحد يادگيري نحوۀ اتصال عايق به ديوار نشان داده شده است.
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4ـ تهۀی دوغاب سیمان
برای چسباندن کاشی روی سطح قائم از دوغاب ماسه سیمان به نسبت كي پيمانه سيمان و سه پيمانه ماسۀ 

پرُ نرمه يا گرد سنگ استفاده می شود. 

در ساختن دوغاب سیمان برای کاشی کاری نباید از آهک، گچ و خاک رس استفاده کرد.توجه

5 ـ نصب کاشی دیوار
همان طور که گفته شد باید قبل از اقدام به کاشی کاری، دیوار را به وسیلة شمشه و تراز و اجرای اندود ماسه 
سیمان کاملًا شاقول و هموار کرد. )البته سطح اندود باید برای دوغاب ریزی زبری لازم برای چسبندگی را 

داشته باشد(
در ترسيمات صفحات بعد مراحل مختلف اجراي اندود ماسه سيمان قبل از اجراي كاشيك اري با چسب و 
سپس اجرای کاشی با روش دوغاب ریزی ارائه شده است. توجه داشته باشید در اجرای کاشی با چسب سطح 

کار باید صاف باشد.

امروزه استفاده از چسب مخصوص کاشی برای اجرای کاشی کاری نسبت به گذشته رایج تر شده است.
در صورت استفاده از چسب باید به برگۀ راهنمای استفاده كه توسط کارخانه تولید کننده تهیه شده است 

توجه کرد. تاريخ توليد و زمان مصرف چسب نيز از موارد مهمي است كه بايد به آن توجه كرد. 

لايه هاي مختلف اجراي كف پوش سراميكي و ديوارپوش كاشي در محيط مرطوب

https://www.roshd.ir/210607-3-4
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مرحله1ـ شروع كرم بندي براي سيمان كاري

مرحله2ـ كرم بندي دو نبش ديوار

ملات ماسه و سیمان به ضخامت 2/5سانتی متر

نیمه آجر

کرم ماسه سیمان
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مرحله3ـ ريسمان كشي بين دو كرم به منظور كرم سازي مياني

مرحله4ـ كرم بندي تحتاني به منظور شمشه گيري

کرم میانى ماسه سیمان

اندود ماسه و سیمان پخَ شده به دیوار

هم باد شدن نیمه ها در راستای یکدیگر و سیمانک ارى

کرم نبش

ریسمانک شى
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مرحله5  ـ كرم بندي نبش فوقاني

مرحله6  ـ شاقول سازي كرم نبش فوقاني

 زدن ماسه سیمان و تسطیح کرم فوقانى
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مرحله7ـ كرم بندي مياني فوقاني 

مرحله8   ـ اسپرس زني جهت شمشه گيري

    ریسمانک شى بین 
دوک  رم

اسپرس ماسه سیمان
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مرحله 9ـ استقرار شمشه بين دو كرم

مرحله10ـ شمشه گيري ملات ماسه سيمان كرم ها

پیش آمدگی شمشه از نبش
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مرحله 11ـ اجراي اندود ملات ماسه سيمان

مرحله12ـ شمشه كردن اندود

اسپرس زدن ماسه و سیمان بین شمشه ها

شمشه گیری ناحۀی پشت کار

شمش نبش بغلک ش
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مرحله13ـ شمشه گيري انتهاي اندود كاري

مرحله 14ـ پرداخت كردن سطح اندود ماسه سيمان 

شمشه گيري انتهاي اندود كاري

اندودکاری پشت دیوار و یک بغلک ش در ادامۀ کار

هموارسازی سطح اندود به وسیلۀ 

ه با حرکات چرخشی طویل
ه مال

تخت

تسطیح بغلک ش
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قبل از اجرا به منظور پاک شدن کاشی از گرد و غبار کاشی ها را در آب فرو برده و خارج می کنند1.
اجرای کاشی کاری دیوار به روش دوغاب ریزی:  در این روش نیازی به استفاده از اندود ماسه سیمان نبوده و 

کاشی کاری روی دیوار اصلی مطابق تصاویر زیر اجرا می شود.
چنانچه كف فضا با كف پوش هاي متداول مانند سنگ و سرامكي فرش نشده باشد، ابتدا عمل شمشه گيري با 

ملات ماسه و سيمان به صورت كاملًا تراز اجرا مي شود. 
 كار گذاشتن اولين رج: اولين كاشي بر روي شمشۀ گرفته شده قرار داده مي شود، سپس با استفاده از 
گل رس به روش فتيله گذاري در لبه فوقاني كاشي، كار گذاري كاشي انجام مي شود، فاصله قرارگیری كاشي از 

ديواري كه پشت آن قرار مي گيرد 2/5 سانتي متر است. 
كارگذاري كاشي هاي ديگر هم به همين ترتیب انجام مي شود.

1ـ اگر قبل از نصب، كاشي مدت زيادي در آب قرار بگيرد به اصطلاح زنجاب شود، چسبندگي آن با ملات از بين مي رود.

چفت گيري و ترازسازي شمشه 

کنترل شاقولی بودن دیوار

چفت
ملات گچ و خاک

پهن کردن ملات 
به وسیلۀ ماله

هم ترازسازی شمشه به وسیلۀ گوه

خطوط افقی رسم شده

کف غیر تراز
دیوار غیر قائم

90˚

90˚ 90˚

90˚

https://www.roshd.ir/210607-3-5
https://www.roshd.ir/210607-3-6
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نصب رج اول كاشي

 كارگذاشتن رج دوم: با استفاده از روش فتيله گذاري و شاقول سازي، رج دوم در امتداد رج زيرين قرار 
گرفته و قطعات كاشي پي در پي نصب مي شوند. 

پس از جاگذاري كاشي ها و شاقول سازي آنها در شروع و پايان رج، شمشه گذاري در راستاي دو قطعه كاشي 
و كيپارچه كردن كاشي ها انجام مي شود. 

عمل دوغاب ريزي پشت رج دوم با ملاقه انجام مي شود.

نصب رج دوم كاشيك اري

دوغاب ریزی با اتمام هر ردیف به صورت مکرر انجام می شود تا حباب و فضای خالی در پشت کاشی ها توجه
باقی نماند.

ادامۀ کار چیدن کاشی ها براساس اصول به کار رفته در چیدن کاشی های رج اول و دوم انجام می شود تا کار 
به پایان رسد.

شاقول سازی رج

گل رس برای نگه داری کاشی

سه قدی کاشی

شمشه کش سازی رج اول

چفت سطح زیر کاشی کاری

گونیا کردن شروع رج

شاقول سازی شروع رج دوم به وسیلۀ تراز
کاشی

https://www.roshd.ir/210607-3-7
https://www.roshd.ir/210607-3-8
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هنگام  در  چنانچه  کار:  حین  در  کاشی  بریدن   
باید  ابتدا  باشد،  ضروری  بریدنک اشی  کاشی کاری 
و  علامت گذاریک رده  نظر  مورد  انداز ة به  را  کاشی 
پس از خط انداختن با الماس به وسیلة تیغهی ا قیچی 
برید. در  مخصوص در خطی مستقیم و گونیا آن را 

تصویر روبه رو دستگاه برش نشان داده شده است.

دوغاب ريزي پشت كاشي كاري پس از اجرای هر رج

کاشی ها باید لب به لبک ار گذاشته شوند و درزها خطوطی ممتد، مستقیم و بدون شکستگی افقی و توجه
عمودی تشیکل دهند.

به نظر شما چگونه می توان از پر بودن فضای پشتک اشی ها اطمینان حاصلک رد؟فعالیت

بالاتر از سطح آبريز1 مي باشد و لازم توجه ارتفاع عایق رطوبتی در سرویس های بهداشتی 15 سانتی متر 
نيست ديوارها تا بالا عايق شوند، به اين علت كه در نواحي بالا امكان ساكن بودن آب وجود ندارد و 

آب از روي اين كاشي ها به سمت كف حركت مي كند. 

1ـ سطح آبريز به جز كف فضاهاي بهداشتي سطح وان و زير دوشي است و هر سطحي كه در آن احتمال پر شدن آب و رسيدن . به ديوار فضا 
وجود داشته باشد. توجه داشته باشيد دوش سطح آبريز محسوب نمي شود.

فتیله گذاری به وسیلۀ گِل رُس
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6 ـ بندک شی
پس از اتمامک اشی کاری به منظور پرکردن درزهای 
بندکشی،  می شود.  انجام  بندکشی  بینک اشی ها 
سفید  سیمان  دوغاب  مالیدن  با  دیوار  کاشی کاری 

روی سطح دیوارک اشی کاری شده انجام می شود.

نکات مهم در اجرای بندکشی
 اگر از سیمان سفیدی ا رنگی برای پوشش بدنه ها 
استفاده می شود، بهتر است برای ساختن ملات از پودر 
کواتز )پودر سنگ شیشه( به جای ماسه استفادهک رد.
سیمان  باید  رنگی  بندکشیک اشی  خصوص  در   
رنگی همرنگک اشی و پودرک واتز بهک ار برد تا رنگ 

کاشی و بندکشی باکی دیگر مطابقت داشته باشد.
 پس از مالیدن دوغاب سیمان رویک اشی ها حداقل 
بماند  این دوغاب روی سطحک اشی  باید 24 ساعت 
تا سفت شود. سپس به وسیلة پارچة مرطوب سطح 

کاشی ها را پا کمی کنیم.

جزئيات اجرايي ديوارپوش كاشي و كف سراميكي در محيط 
مرطوب

کاشی طبق جدول نازک کاری
3cm دوغاب ماسه سیمان به ضخامت
دیوار سفالی

 سرامیک

 ملات ماسه سیمان

عایق رطوبتی

بتن شیب بندی

سقف تیرچه بلوک
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رنگ  با  متناسب  نوار هايي  كاشي كاري  مختلف  براي طرح هاي  معمولاً  گل اندازي در سطح كاشي كاري: 
سطح  مي گويند  باند  آن  به  اصطلاحاً  كه  نوارها  اين  از  استفاده  با  مي شود.  توليد  متن  كاشي هاي  طرح  و 

كاشي كاري شده بسيار زيباتر مي شود. 

گاهي با اجراي كاشي هايي با رنگ هاي متفاوت از رنگ زمينه و با هندسة خاص مي توان به سطح كاشي كاري 
جلوه اي خاص بخشيد. گل سه رجي، پنج رجي و گل بازوبندي از نقش هاي رايج مورد استفاده در كاشي كاري 

هستند. براي اجراي اين طرح ها به روش زير عمل مي شود. 
 با توجه به ابعاد كاشي و طول و عرض كار، سطح محاسبه مي شود.

 روي كاغذ شطرنجي )با در نظر گرفتن ابعاد كاشي و سطح كار( نقش ها ترسيم مي شوند. 
 بر اساس طرح در مرحله نصب كاشي انتخاب و نصب كاشي مناسب انجام مي گيرد. 

                    گل بازوبندی                        گل پنج رجی   گل سه رجی

درگذشته در پوشش نهایی دیوارها از تریکب آجر وکاشی استفاده می شد؛ تحقیقک نید این نوع تزیین فعالیت
به چه نامی شناخته می شود؟ نمونه هایی از آن را در معماری گذشته و امروز پیداک رده و درک لاس 

درس در قالب فیلم، عکسی ا ترسیم ارائهک نید.
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نكات مهم در نصب كاشي به وسيلة چسب: در روش كاشي كاري به وسيلة چسب، سطح زير كار بايد كاملًا 
شمشه اي و صاف باشد چون به وسيلة چسب نمي توان ناهمواري هاي ديوار مبنا را در سطح نهايي از بين برد.

قبل از نصب كاشي ها سطح ديوار بايد كاملاً گردگيري شده و تميز باشد تا اتصال مناسبي بين چسب و ديوار 
ايجاد شود و همچنين پشت كاشي نيز بايد تميز باشد تا اتصال مناسبي بين چسب و كاشي ايجاد شود.

توجه داشته باشید سطح زير كار كاشي نيز بايد كاملًا خشك باشد.
يكي ديگر از روش هاي اجرايک اشی، قرار دادن قطعات كاشي يا سراميك ديوار بر روي زير سازي فلزي است 
در اين روش اندازه قطعات ديوارپوش بزرگ تر از كاشي هاي معمولي است و به آن سراميك هم گفته مي شود. 

در تصاویر زير اجراي آن به روش خشك نشان داده شده است.

اتصال قطعات به زيرسازي

اجراي زيرسازي فلزي
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ايجاد شيار براي اتصال قطعۀ واسطه به پشت كاشي

 نمايي از اتصال قطعه به زيرسازي
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در برخی ازک ارهای اجرایی زير قطعات ديوارپوش متناسب با شكل و اندازۀ قطعات اتصال طراحي می شوند. 
در تصوير زير نحو ةنصب قطعه به زيرسازي نشان داده شده است. 
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ارزشیابی شایستگی اجرای دیوارپوش کاشی

شرح کار: 
 رولوۀ دیوارها  کنترل مسیرهای تأسیساتی طبق نقشه اجرایی  تراز و تسطیحک ف  اجرای شمشه  اجرای ردیف اول 

الگو  بنــدکشی و پاک کردن سطحک اشی کاری کاشی کاری دوغاب ریزی  اجرای ردیف های بالا طبق 
تبصره )در شرایطیک ه طبق مشخصاتک اشی با چسب نصب شود پس از گذاشتن شمشه چسب اجرا وک اشی نصب می شود. در 

صورتی که پشتک اشی عایق رطوبتی باشد باید توری سیمی روی عایق قرار گیرد )بالاتر از عایق(

استاندارد عملکرد: 
اجرای دیوارپوشک اشی مطابق اصول مبحث 5 و 12 مقررات ملی ساختمان، نشریه 92 و 55 سازمان مدیریت وبرنامه ریزیک شور، استانداردهای 

مؤسس ۀاستاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
شاخص ها:

دروندادی: رعایت ایمنی موقع برشک اشی ها ـ جلوگیری از ایجاد ضایعات ناخواسته )کاشی ـ ملات(
دوغاب  ریختن  ـ  پایین  ردیف  اجرایک اشی  ـ  اجرای شمشه  ـ  تسطیحک ف  و  تراز  ـ  تأسیساتی  مسیرهای  ـک نترل  فضا  رولوۀ  فرایندی: 

ماسه  سیمان  ـ اجرای ادامک ۀارـ بندکشی
محصول: اجرای کی دیوارپوشک اشی به مساحت 5 متر مربع طبق مشخصات فنی و طرح

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان:ک ارگاه ساختمان 

زمان: 5 ساعت
تحت نظارت: هنرآموز معماریی ا معماری داخلی، استادک ار حرفه ایی ا مربی 

مقدار: 5 متر مربع
ابزار و تجهیزات: ماسه ـ سیمان ـک اشی ـ چسبک اشی)درصورت انتخاب روش چسبی( ـ توری سیمی ـ میخ ـ پودر سنگ ـ دستگاه برش 
کاشی ـ بیل ـ استانبولی ـ بیل ـک مچه ـ شمشه ـ ریسمان ـ شاقول ـ تراز ـ متر ـ پودر سنگ ـ رنگ دانه ـ چکش لاستکیی ـ لقمه پلاستکیی 

ـ زیرپایی در صورت نیاز

معیار شایستگی: 

نمرة هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

١آماده سازیک ارگاه١
١کنترل سفتک اری ٢
2اجرای زیرسازی٣
٢اجرای پوششک اشی٤
1بندک شی،کنترل و نظافت سطح )تحویل نهایی(5

6

2شایستگ یهای غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وک سب شایستگی، 2 است .
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واحد یادگیری7  

شایستگی  اجراي ديوارپوش آجري

آیا تابه حال پی برده اید

 در معماري ايران براي پوشش نماي ساختمان ها بيشتر از چه مصالحي استفاده مي شده است؟
 چه رنگ بندي هايي  از آجر هاي تزييني در بازار وجود دارد؟

 اجراي آجركاري به عنوان پوشش ديوارهاي داخلي چگونه انجام مي شود؟

استاندارد عملکرد

بر اساس استانداردها و اصول بیان شده ضمن بر شمردن ويژگي هاي آجر خوب براي به كارگيري درآجركاري، 
اجراي يك ديوارپوش آجري را با استفاده از چسب مخصوص انجام دهد. 

آجر يك مادۀ ساختماني بسيار قديمي است كه محققان قدمت آن را به ده هزار سال پيش نسبت مي دهند. 
شاهكارهاي معماري چون معبد چغازنبيل،كاخ تيسفون و گنبد كاووس از خشت و آجر ساخته شده اند. در 
معماري گذشته ايران علاوه بر استفاده از آجر براي ساخت بنا و نماي خارجي براي ايجاد آجركاري هاي زيبا 

در فضاهاي داخلي نیز استفاده مي شد.

مقدمه

 با توجه به تنوع رنگ بندي در انواع خاك رس، آجرهاي متنوعي از نظر رنگ بندي توليد مي شود. با توجه به 
محل كاربرد آجرها در اشكال مختلف توليد شده و همين امر سبب اجراي تميز تر و بهتر نماهاي آجري مي شود.
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نقش هاي نماسازي با آجر

درگذشته نقش هایي چون »تيغه جناقي«، »سه خفته راسته«، »خفته راسته تك« و... درنماسازي ساختمان هاي 
سنتي اجرا مي شد. امروزه علاوه بر استفاده از اين نقوش از الگوهاي ديگري نيز استفاده مي شود. در تصاوير 
زير چند نمونه از اين نقوش نشان داده شده است. علاوه بر ايجاد نقش مي توان از اجراي برجسته آجركاري 

در سطوح ساده و وسيع بهره گرفت.

علاوه برشكل متداول آجر )مكعب مستطيل( امروزه از آجرهايي با اشكال هندسي متنوع مي توان در اجراي 
آجركاري استفاده كرد.

از ميان انواع آجرهايي كه توليد مي شوند غالباً آجر نما و آجر نسوز براي پوشش ديوارها به كارگرفته مي شوند. 
آجرهاي نما و آجرهاي نسوز مقاومت بالايي داشته و از نظر رنگ بندي داراي طيف گسترده اي هستند.

چند نمونه از اجرای آجرکاری در نما
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آجر نیز مانند تمامی مصالح مورد استفاده در ساختمان 
باید دارای ویژگی هایی منطبق بر استاندارد های معتبر1 

داخلی باشد.
ظاهری  معایب  هرگونه  از  عاری  مصرفي  آجرهاي 
مانند تر کخوردگی، شوره زدگی، آلوئک و غیره باشد. 
طول، عرض و ضخامت آجر های ماشینی باید به  ترتیب 
2+220، 1+ 105، 1+ 55 میلی متر باشد. طول، عرض 
و   30+1 ترتیب  به  باید  دستی  آجرهای  ضخامت  و 
1+40 میلی متر باشد و طول و عرض آن مانند آجرهای 
داراي  آجر  ابعاد  شد  گفته  كه  همان طور  باشد.  فوق 
رواداري مي باشد، اما هر كارخانه يا كارگاه ساخت آجر 
از يك قانون در ابعاد آجر خود استفاده ميك ند. در اين 
قانون اگر آجر را به صورت راسته قرار دهند و روي آن 
دو آجر به صورت كله قرارگيرد مي بايست يك درز يك 

سانتي متري بين آنها وجود داشته باشد.

درگذشته اجرای نماهای آجری هم زمان با ساخت دیوار انجام می گرفت، این شیوه سبب اتصال بهتر نما به 
زيرسازي مي شد. 

امروز با توجه به تفاوت شیوه های ساخت ساختمان و زمان اجرای تزیینات نسبت به گذشته در غالب موارد 
اتمام بخش های مختلف  از  اتمام ساخت دیوار و حتی پس  از  نازك کاري و نماسازي پس  اجرای تزیینات، 
سفت کاری انجام می شود. امروزه آجرکاری فضاهای داخلی به شیوۀ اجرا با ملات ماسه سیمان، استفاده از 

چسب و اجرای خشک انجام می شود.

استانداردهاي آجر

1ـ سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، استاندارد شماره 7مقررات

3cmـ0/8

25cmـ 5 

cm 7/5ـ2 

---
-

-

ابعاد تقریبی آجرهای متداول نما
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اجرا با استفاده از ملات ماسه سیمان
این روش نسبت به دو روش دیگر سرعت اجرایک متری دارد. معمولاً برای دیوارهایی استفاده می شودک ه 
سطح نا صافی دارند وک املًا شاقولی نیستند. دوغاب و ملاتي كه برای نصب قطعات آجر بهک ار می رود ممکن 

است سببک ثیفی نما شود و ضایعاتی هم پس از اجرا به جا خواهد ماند.
از مزایای این روش می توان به اتصال و پیوند آجرکاری نما و دیوار اصلی اشارهک رد.

آجر مصرفی در نما ها باید دارای شکل، نقش و رنگ مورد نظر طراح بوده و رواداری ابعاد آن حداکثر )%30( 
بیشتر از رواداری های مندرج در استاندارد ایرانی1 مربوط به آجر باشد.

عموماً از آجرهاي پلاك براي نماهاي داخلي استفاده مي شود، اين آجرها داراي ضخامت كمتري نسبت به 
آجرهاي نماي خارجي هستند. اين آجرها در ضخامت 0/8 تا 50 ميلي متر توليد مي شوند. در تصاوير زير 

نمونه هايی از آجر هاي نماي داخلي نشان داده شده است.

مصالح نصب آجرهای ناز کو اتصالات و بست های فلزیک ه دردیوارهای دوجداره و نظایر آن بهک ار می رود 
باید از فلز زنگ نزن باشد وی ا تمام قسمت های آن در داخل ملاتی ا دوغاب قرار گیرد تا ملات اجزا را از 

زنگ زدن حفظ نمايد.

روش های اجرای دیوار پوش های آجری

1ـ استاندارد شماره 7	

نمونه هایی از نماهای داخل ساختمانک ه با آجر اجرا شده اند را پیداک رده و در قالب فیلم، تصویر ویا فعالیت
ترسیم درک لاس ارائه نمایید.
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اجرای خشک
در این روش اجرایی برای اتصال قطعات نما )آجرها( از ملاتی ا چسب استفاده نمی شود، بلکه از تجهیزات 
فلزی مانند ریل، پیچ و....استفاده می شود. اجرای این شیوه نسبت به روش هاي دیگر هزینه بیشتری دارد و 

برای سطوحک وچ کاز نظر اقتصادی به صرفه نیست.

از میان روش هاییک ه توضیح داده شده روش اجرا با استفاده از چسب مخصوص برای اجرای دیوار پوش های 
داخلی متداول تر است واجراي سريع تر و بی نقص تري را ایجاد می کند. در ادامه اجرای دیوار پوش آجری با این 
شیوه آموزش داده مي شود. آجرکاری در فضا های داخلی درصورتیک ه دارای نقصک وچکي باشند شکل بسیار 

برجسته ای پیداک رده و از زیباییک لی نما می کاهد بنابراین دقت در اجرا از اهمیت بالایی برخوردار است.
رعایت نکات زیر سبب اجرای دیوارپوشی مناسب در فضا های داخلی خواهد شد.

 در صورت استفاده از آجرهای چند رنگ، این رنگ ها باید به صورت متوازن در سراسر دیوار قرار بگیرند.
 از آجر های لب پری ا دارای اشکال در نماسازی داخلی استفاده نشود.

 ضخامت بند های آجرهاکی نواخت باشد.
 دیوار به طورک امل تراز و شاقول باشد.

 درصورتیک ه در زمان اجرا هم زمانک ارهایی چون نقاشیی ا گچ بری درحال اجرا باشند باید از ل کشدگی 
اتفاقی جلوگیریک ردی ا درصورت بروز بلافاصله آن را برطرفک رد.

اجرا با استفاده از چسب مخصوص
برای اجرای این شیوه مانندک اشی کاری باید سطح دیوارک املًا با اندود ماسه سیمان صاف وکی دست شود. در 
صورت وجود اشکالاتی مانند تورفتگی، بیرون زدگی و... سطح نهایی آجرکاری شده ازیک فیت لازم برخوردار 
نخواهد بود. سرعت اجرای این روش بالا بوده و می توان در زمانک وتاهی سطح وسیعی از دیوار را پوشش داد.



124

3ـ كنترل زيرسازي
همانطور که اشاره شد در آجركاري نماهاي داخلي به وسيلة چسب بايد سطح زير كار کاملًاً شاقولي و هموار 
باشد. ممكن است تأسيسات الكتركيي يا مكانكيي بر روي ديوار وجود داشته قبل از شروع كار بايد تمهيدات 

قطع، كنترل و حفاظت آنها انجام شود. 
درصورتي كه سطح روي ديوار ناصاف باشد با استفاده از ملات ماسه سيمان بايد آن را کاملًاً هموار كرد و پس 
از خشك شدن اقدام به نصب قطعات آجر كرد.روش اجرای ملات سیمان همانند شیوۀ اجرا در بخش اجرای 

کاشی کاری دیوار است.

4ـ نصب قطعات آجري نما
براي چيدن اولين رج آجر ها بايد سطح زيرين آنها و بخشي از كف فضا كه زير نماي آجركاري قرار مي گيرد 

کاملًاً تراز باشد، با شمشه گيري سطحي تراز براي اجراي اولين رج ايجاد ميك نيم.
با استفاده از چسب مناسب سطح زير آجركاري را با ماله مخصوص پوشانده و سپس آجرها را روي آن قرار 
مي دهيم. با استفاده از قطعات پلاستكيي مخصوص ايجاد درز1، فاصله اي ميان آجر با آجرهای کناری ايجاد 

ميك نيم. 

	Spacer   1ـ فاصله نگهدار یا

مراحل اجراي ديوارپوش آجر )نماي آجري( با چسب
 

1ـ رولوۀ ديوار
اندازه گيري طول و عرض، تشخیص برجستگي ها و تورفتگي هاي نما پيش از شروع كار به منظور تعيين دقيق  

مواد، مصالح و تجهيزات مورد نياز و امكان اجراي الگوهاي آجركاري انجام مي شود.

2ـ آماده سازي كارگاه
در كارگاه ممكن است همزمان كي يا چند عمليات ساختماني ديگر درحال اجرا باشد، حمل وسايل مورد نياز 
به كارگاه و استقرار مناسب آنها سبب حفاظتشان در برابر آسيب هاي احتمالي شده و از ايجاد وقفه در حين 

اجراي كار به دليل نبود يا كمبود مصالح يا ابزار جلوگيري خواهد كرد.

https://www.roshd.ir/210607-3-9
https://www.roshd.ir/210607-3-10
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به همين صورت رج اول چيده مي شود. در صورتي كه ديوار شاقولي باشد و چسب با ضخامت كيسان در زير 
كار پخش شود سطح آجركاري شاقولي خواهد شد. براي كنترل تراز بودن آجر ها از تراز و شمشه مطابق 
شكل استفاده مي شود. قبل از اجراي رديف دوم ضروري است از قطعات فاصله نگهدار مجدداً استفاده نماييم.

در سطوح کوچک آجرکاری می توان پشت قطعات آجر را آغشته به چسب کرده و سپس روی دیوار نصب کرد. 

چسب انتخاب شده بايد از نظر خصوصيات فني با آجر هم خواني داشته باشد. چسب مانند كي ماده 
الاستكي عمل كرده و توانايي جذب حركات ارتعاشي آجر را دارد.

توجه

5ـ بندكشي
نقش بندکشی پذيرش انبساط و انقباض سطحي و موضعي نما و توزيع كينواخت آن در نماي ساختمان است. 
علاوه بر اين نكته بندکشی بايد مانع داخل شدن آب به قشرهاي داخلي ديوار شود. ملات بندکشی بايد ريز 
دانه و پرمايه بوده و از تراكم كافي برخوردار باشد. بندکشی به عنوان كيي از مراحل پاياني كار بايد زيبا و بدون 

نقص اجرا شود. 
عمق بندکشی براي نماهاي آجري برابر 15 ميلي متر است كه بايد قبل از اجراي بندکشی بندها را با برس 

کاملًا تميز کرده و سپس مرطوب و آب پاشي شود. 

https://www.roshd.ir/210607-3-11
https://www.roshd.ir/210607-3-12


126

6ـ تميز كردن سطح آجركاري  و اجراي رزين
برای جلوگیری از نفوذ گرد وغبار، سطح دیوار را از لایه ای از درزگیر شفاف سیلیکون یا محلول روغن بزرک و 
تربانتین با نسبت های 1:2 یا 1:3 می پوشانند. این محلول ها را می توان به وسیلة فرچه کوچک نقاشی، غلتك 
و يا اسپري بر سطح آجر چینی اجرا کرد. رزين حالت براقي را به نما داده، در سطح آن نفوذ كرده و خاصيت 

ضد خش بودن را در آن ايجاد ميك ند. رزين مانع از نفوذ گرد و غبار به داخل منافذ نماي آجري مي شود.

بندكشي سرواافتادهبندکشی گونيابندکشی توپر

بندكشي گودبندكشي برجسته  

https://www.roshd.ir/210607-3-13
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ارزشیابی شایستگی اجرای دیوارپوش آجری

شرح کار: 
ک نترل نقشه های اجرایی   بررسی دیوار مبنا وک نترل وضعیت موجود براساس تراز و گونیا بودن و نحو ةاستقرار تجهیزات و خروجی های تأسیسات 
 انتخاب نوع آجر و مقدار مصالح براساس طرح و نقشه های جزئیات  اجرای پوشش آجری دیوار با آجرهای مرطوب شده و اجرای دلیل  خواندن 

الگوهای آجر چینی  اجرای متنک ار  اجرای بندکشی  پرداخت نهایی با رنگ آمیزیی ا پوشش رزین

استاندارد عملکرد: 
اجرای دیوارپوش آجری مطابق اصول مبحث ٥ و ١٢ مقررات ملی ساختمان، نشریه ٩٢ و ٥٥ سازمان مدیریت وبرنامه ریزیک شور، استانداردهای 

مؤسس ۀاستاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 
شاخص ها:

دروندادی: رعایت ایمنی ـ انتخاب صحیح ابزارـ مدیریت منابع ، مصالح و مواد ـ صرفه جویی
فرایندی: رولوۀ دیوار، پوشاندنی ا ماسکهک ردن سطوح مجاورـ پوشاندن دیوار با چسب ـ اجرای نمای آجرکاری ـ بند کشی ـ  اجرای رزینی ا 

رنگ آمیزی
محصول: ساخت دیوارپوش آجری به مساحت 5 متر مربع در کی روزک اری ٥ ساعته

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان: کارگاه ساختمان

زمان:  کیروزک اری ٥ ساعته
تحت نظارت: هنرآموز معماریی ا معماری داخلی،  استادک ار حرفه ایی ا مربی

مقدار: 5 متر مربع
ابزار و تجهیزات: ترازـ مترـ شاقول ـک مچه ـ استانبولی ـ سطل ـ بشکه ـ بیل ـ آجرـ پلا کـ بیل ـ ماله ـ شمشه ملات ـ دستگاه برش آجر 

ـ چکش لاستکیی ـ تیشه ـ چسب مخصوص ـ )ملات ماسه وسیمان ـ ماله ـ شمشه ملات درصورت نیاز به زیرسازی(

معیار شایستگی: 

حداقل نمرة قبولی مرحلة کارردیف
نمرة هنرجواز 3 

1آماده سازیک ارگاه١

1کنترل سفت کاری٢

2اجرای آجرکاری سطح دیوار٣

2بندکشیک نترل و پرداخت نهایی٤

5

6

2شایستگ یهای غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وک سب شایستگی، 2 است .
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شایستگی  اجراي پارتيشن سنگي

آیا تا به حال پی برده اید

 چگونه مي توان تقسيمات جديدي در فضاهاي داخلي با عناصر معماري ايجاد كرد؟
 جداكننده ها در فضاهاي داخلي با چه مصالحي ساخته مي شوند؟ 

 جداكننده ها براساس قابليت هايي كه دارند به چند دسته تقسيم مي شوند؟  
 اجراي يك جداكنندۀ سنگي  شامل چه مراحلي است؟

استاندارد عملکرد

با رعايت استانداردها و اصول بيان شده يك پارتيشن )جدا كننده( سنگي به ضخامت 30 سانتي متر )ديوار 
20 سانتي متري، روسازي 5 سانتي متري از هر طرف( و به ارتفاع 150 سانتي متر اجرا كند. 

مقدمه

يكي از عناصر بسيار پركاربرد برای جداسازی بخش های مختلف در فضاهای داخلی ساختمان، جداکننده ها 
یا پارتیشن ها هستند. به دیوار های داخلیک ه معمولاً باربر نبوده و فضا ها را ازهم جدا می کنند نیز اصطلاحاً 
دیوار جداکننده گفته می شود. در این بخش منظور از جداک ننده )پارتيشن( عناصری استک ه فضاها را ازهم 
جداک رده و ارتفاعیک متر از ارتفاعک ف تا سقف دارند  اين عناصر علاوه بر نقش جداکنندگی جنب ۀتزیینی 

نیز دارند. جداكننده ها از نظر طرح و مصالح بسيار متنوع هستند. 
گروهي از جداكننده ها از مصالح سبك ساخته شده و با اتصالات خشك به كف فضا يا ديوارها و ستون هاي 

جانبي متصل مي شوند. 
دسته اي ديگر از جداکننده ها دارای دو بخش زيرسازي و بخش رویهی ا نما هستند. زيرسازيی ا اسکلت اصلی 
اين دسته از جداکننده با استفاده از مصالح سنتی مانند )آجر، سنگ و.....( وی ا مصالح جدیدتر مانند )گچ برگ، 

ساندویچ پنل، شب ۀکفلزی، قطعات پی. وی.سی و.....( ساخته می شود.
مصالح روسازی جداكننده ها نیز دارای طیف گسترده ای هستند. 

پارتيشن ها از نظر امكان جابه جايي و حركت نيز به دو دسته تقسيم مي شود:
دسته ای از پارتیشن هاک ه معمولاً به صورت سنتی ساخته می شوند در جای خود ثابت بوده و گروهی دیگر 

متحر کبوده و قابلیت جابه جاییی ا جمع شوندگی دارند.
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روش هاي اجراي پارتيشن سنگی

به طور کلی اجرای جداکننده سنگی با دو نوع اتصال خشك و با ملات )تر(  قابل اجراست. در روش تر از 
ملات ماسه سيمان براي اتصال قطعات روسازي به بدنة اصلي يا زيرسازي استفاده مي شود. در روش خشك 

كي شبكه فلزي زيرسازي براي نصب قطعات روسازي اجرا مي شود. 

مزایا و معایب اجرای جدا کننده سنگی با ملات )روش تر(
 مزایا : ارزان تر از نصب خشک است، نیاز به تخصص و مهارت کمتری دارد، از سنگ با ضخامت کمتر 

می توان استفاده کرد )محدوديتي در انتخاب سنگ ها از نظر ضخامت ندارد(.
 معايب: به دليل جمع شدن ملات پس از خش كشدن امكان جدا شدن قطعات سنگ وجود دارد و بايد 

از    اسكوپ سنگ استفاده كرد و با توجه به زيرسازي آن كه معمولاً با  آجر اجرا مي شود، سنگين تر است. 

مزايا و معايب اجراي جداكننده سنگي با روش خشك
به  سنگي  قطعات  محكم تر  اتصال  سنگي،  قطعات  منظم تر  چينش  و  ترتيب  ملات،  كامل  حذف  مزايا:   
زيرسازي، امكان دسترسي به تجهيزات و ديوار پشت نماي سنگي، عدم نياز به ساخت ديوار براي زيرسازي 
 معایب : پرهزینه تر بودن نسبت به اجرای با ملات، نیاز به نیروی متخصص و همچنين نياز به جوشکار و آهنگر.

و  سنگ  آن  روسازی  مصالح  که  سنگی،  جدا کننده  نام  به  جداکننده ها  این  از  یکی  ساخت  بخش  این  در 
زيرسازي آن با آجر اجرا مي شود، آموزش داده می شود.

مراحل اجرای پارتیشن سنگی به روش تر) اجرا با ملات( 

1ـ رولوۀ فضا
در نقشه های اجرایی محل دقیق اجرای پارتیشن درفضا مشخص شده است. قبل از شروع کار باید نقشه ها را 
با وضعیت موجود تطبیق داد تا در صورت هماهنگ نبودن، اقدام به تصحیح نقشه يا طرح با نظر طراح کرد. 

نقشه اجرایی دیوارجدا کننده

https://www.roshd.ir/210607-3-14
https://www.roshd.ir/210607-3-15
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2ـ پیاده کردن نقشة جدا کننده وتعیین ابتدا وانتهای کار
براساس نقشه ها و به وسیله ریسمان و شمشه باید محل دقیق اجرا را مشخص کرد.

مراحل تعیین محل جداکننده 

3ـ اجرای زيرسازي دیوار جدا کننده 
با استفاده از مصالحی چون آجر و بلوک می توان زيرسازي مناسب برای دیوار جداکننده سنگی را ساخت.

توجه  مورد  زيرسازي  هنگام ساخت  در  باید  نیز  نقشه  در  احتمالی  یا شکستگی های  آمدگی  پيش  حفره، 
قرار بگیرند.

قبل از اقدام به ساخت دیوار ضروری است اطلاعاتی درخصوص پیوند در آجرچینی بیاموزید.
دیوار می شود  بین قطعات آجری  و بست  قفل  ایجاد  باعث  آرایش های ساخته شدۀ آجرچینی که  انواع  به 
پیوند گفته می شود. پیوند یا همان قفل و بست در دیوار های باربر1 اهمیت بیشتری دارد اما در  اصطلاحاً 
هرصورت وزن دیوار يا بارها و نیروهایی که به آن وارد می شود باید به صورت یکنواخت در دیوار ها پخش و 

منتقل شود. در غیر این صورت ديوار دچار ریزش، نشست ناهمگون یا ترک خواهد شد.

1ـ دیوار هایی که علاوه بر تحمل وزن خود، بارها و نیرو هایی که بر آنها وارد می شود را نیز تحمل می کنند.

مطابق مبحث 8 مقررات ملی ساختمان طول دیوار های باربر نباید از چهل برابر ضخامت آنها و یا شش متر 
بیشتر باشد و ارتفاع این دیوار ها نیز نباید از3/5 متر تجاوز کند.

توجه

فعالیت
درصورتي كه طول ديوار بيشتر باشد، چه تدابيري بايد براي ايستايي جداكننده انديشيده شود؟

https://www.roshd.ir/210607-3-16
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 نكات مهم در اجراي آجر چيني 
 قبل از اجرای آجر چینی، بايد آجرها را به مدت 60 دقیقه در آب خیسانده1 )زنجاب( و بلافاصله به کار برد.

 آجرکاری در درجه حرارت کمتر از 5+ درجه سانتی گراد مجاز نیست2.
 از آجر مهندسي يا آجر توكار )توپر،سوراخدار( براي اين كار استفاده كنيد.

برای رعایت قفل و بست میان رج های آجر لازم است قطعات سالم آجر با تیشه مخصوص تکّه شوند در تصویر 
زیر نحوة شکستن آجر نشان  داده شده است. 

1ـ عمل زنجاب به اين دليل انجام مي شود كه آجر، آب ملات ماسه سيمان را جذب نكند و باعث افت يكفيت ملات )سوختگي( آن نشود. 
2ـ چون در اين دما آب شروع به منبسط شدن ميك ند و تأثير نامطلوبي بر روي ملات دارد.

اصول دیوارچینی آجری 

 یک در میان،ردیف ها يا رج های دیوار با آجر سه قدی شروع می شود تا قفل و بست مورد نظر در دیوار ايجاد شود.
 بند های عمودی به صورت كي درميان در یک امتداد قرار بگیرند.

 آجرها قبل از استفاده زنجاب شود.
 بند های میان آجر ها یکسان اجرا شوند.

 از ملات به اندازة کافی در بین ردیف ها استفاده شود. 

گاهی در نقشه ها، تأسیسات الکتریکی یا مکانیکی بر روی دیوار پیش بینی شده است که باید در حین 
ساخت، تدابیر لازم را برای اجرایی شدن آنها اندیشید.

توجه

https://www.roshd.ir/210607-3-17
https://www.roshd.ir/210607-3-18


132

الف( یک رگی کردن
به چیدن اولین رج به منظور تراز کردن سطح کار و رعایت ابعاد روی نقشه یک رگی کردن می گویند و چون 

ادامه کار دیوارچینی براساس آن انجام می شود باید با دقت انجام گیرد.
در مرحلۀ قبلی محل اجرای دیوار جداکننده با ریسمان و شمشه مشخص شد در این مرحله ملات رج اول در 

طول کار با توجه به ریسمان کشی، پهن شده و با شمشه و تراز بنایی سطح آن تراز می شود.

پس از پخش ملات، آجرچینی آغاز می شود. درصورتی که طول آجر چینی از یک شمشه بیشتر نباشد یک 
آجر در ابتدا و یک آجر را در انتها قرار داده و با ریسمان کار آنها را نسبت به یکدیگر تراز می کنیم.

پس از تراز کردن، آجرها را به شرح زير ریسمان بندی می کنیم: 
در امتداد طول دیوار و با فاصله از آن آجر های ریسمان کشی را روی زمین قرار می دهیم و ریسمان کار را در 

امتداد  دیوار به دور این آجر ها می بندیم. در این روش آجر اصلی دیوار از جای خود تکان نمی خورد.
آجری که در امتداد ریسمان کار قرار می گیرد نباید به ریسمان کار بچسبد.

دقت کنید ریسمان نسبت به لبه افقی آجر طوری تنظیم شود که حدوداً 2 میلی متر با آجر فاصله داشته 
باشد. این فاصله در طول آجرچینی باید رعایت شود تا قراردادن آجرها و کنترل آنها به راحتی صورت گیرد.

توجه

https://www.roshd.ir/210607-3-19
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ب( اجرای رج های بعدی
پس از اجرای رج اول با استفاده از کمچه ملات را روی سطح آجر ها ریخته و با شمشه صاف و تراز می کنیم. 

همانند ردیف اول، آجر های ابتدا و انتهای کار را پس از تراز و شاقولی کردن نصب می کنیم.
ادامۀ چیدن ردیف های بعدی به همین صورت انجام می گیرد.

رعایت پیوند مطابق توضیحات ابتدای این بخش صورت می گیرد.

 با توجه به پلان رج هاي فرد و زوج در انتخاب و چيدن آجرها بايد به پيوند و قفل و بست آنها توجه 
كرد، به طوري كه بندهاي قائم، كي رج در ميان، در كي راستا قرار بگيرند.

توجه

https://www.roshd.ir/210607-3-20


134

در برخي ديوارها براي كمك به يكپارچگي ديوار و ايستايي بهتر آن و همچنين عملكرد مطلوب در برابر 
نيروهايي مانند زلزله از كلاف هاي قائم و افقي استفاده مي كنند كه نحوۀ استفاده از اين كلاف ها و محل 

مصرف آنها مقررات مربوط به خود را دارد كه در اين مرحله به اين مقررات مي پردازيم.
كلاف ها به دو دست ۀكلاف هاي قائم و افقي تقسيم مي شوند. هردوي اين كلاف ها باعث ايجاد يكپارچگي 

در ديوارها مي شوند و در زلزله و حركت هاي جانبي به ايستايي ديوار كمك مي كنند.
كلاف ها را مي توان به صورت بتني يا فلزي ساخت، اما در هرصورت اين كلاف ها بايد اتصال مناسبي با 

ديوار داشته باشند.
براي ديوارهايي كه ارتفاع آنها  از 70 سانتي متر بلندتر بوده، ضخامت آن 20 سانتي متر باشد1 و به سقف 
درگير نمي شوند اجراي كلاف قائم لازم است و محل اين كلاف ها در ابتدا و انتهاي آزاد ديوارها بوده و 
همچنين در كنج ها و تقاطع ها نيز بايد تعبيه شود. در ديوارهايي كه طول آزاد آنها زياد است مي بايست 

كلاف ها به نحوي قرار گيرند كه فاصله هيچ دو كلاف قائمي از 5 متر بيشتر نباشد.
كلاف هاي قائم فلزي با توجه به بار ديوار از قوطي، ناوداني يا تيرآهن ساخته مي شود و براي درگيري با 
ديوار هر 75 سانتي متر، ميل گردي به طول يك متر متصل به كلاف وجود دارد كه در بين ملات آجرها و 
يا بلوك ها درگير مي شود. همچنين كلاف قائم به صورت بتني نيز اجرا مي شود كه موارد زير در اجراي آن 

بايد در نظر گرفته شود:
1 حداقل اندازۀ هر بعد آن 20 سانتي متر است.

2 4 عدد ميل گرد نمر ة12 آجدار بايد داشته باشد.

3 خاموت ها از ميل گرد نمر ة6 بوده و فاصلة آنها 15 سانتي مي باشد.

4 بايد مطابق جزئيات، ديوار به صورت هشت و گير متصل باشد.

5 ميل گرد آجدار نمره 8 هر 75 سانتي متر ارتفاع ، بين رج هاي آجر قرار گرفته باشد.)جهت اتصال بهتر 

كلاف به ديوار(

1ـ براي ديوارهايي كه ضخامت 10 سانتي متر دارند ارتفاع آزاد )بدون اتصال به سقف يا كلاف( آنها 50 سانتي متر باشد.

كلاف قائم بتني

نیرو

مطالعه آزاد
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جزئيات ترسيمي كلاف قائم

تنگ از میل گرد نمرۀ 6 هر 15 سانت یمتر 4عدد

 پلان رج اول

 پلان رج دوم

75سانتی متر و به طول 15 سانت یمتر

میل گرد نمره 12آجدار

میل گرد نمره 8 آجدار هر

پرشده از ملات ماسه سیمان یا بتن به عیار 
مترمکعب در  سیمان  یکلوگرم   250

75 هر  آجدار   8 نمره   میلگرد 
سانت یمتر و به طول 15سانت یمتر

تنگ از میلگرد نمرۀ6 هر15سانت یمتر
4عدد میل گرد نمره12آجدار
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كلاف هاي افقي نيز در ديوارهايي كه ارتفاع آنها از 3/5 متر بيشتر باشد نيز بايد اجرا شود. اين كلاف ها 
مي تواند به صورت فلزي يا بتني باشد.

 

جزئيات ترسيمي كلاف افقي

 میل گرد نمره 6 هر15 سانتی متر

4عدد میلگرد نمره12آجدار

پلان رج اول

پلان رج دوم

 پرشده از ملات ماسه سیمان یا بتن به عیار
250یکلوگرم سیمان درمتر مکعب

میل گرد نمره8آجدار هر75سانتی متر وبه طول 200سانتی متر
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4ـ اجرای پوشش نهایی دیوار جدا کننده
انتخاب رنگ، نوع، اندازه و شکل سنگ براساس نقشه های اجرایی و جدول نازک کاری انجام می شود.

اجرای پوشش سنگ در پارتيشن همانند اجرای دیوارپوش سنگی است تنها تفاوت اصلی آن ارتفاع جداکننده 
استک ه سبب می شود بخش بالایی و به عبارتی درپوش آن نیز اجرا شود. جنس درپوش بسته به نظر طراح 

مي تواند سنگي، بتني و يا فلزي باشد. 

ج( شمشه کردن نمای کار
برایک نترلک ردن نمای دیوار آجری از شمشه استفاده می شود درصورتیک ه ریسمان کار با دقت اجرا شود 

خطایی به وجود نمی آید. اینک ار با قرار دادن شمشه روي نماي كار به صورت ضربدری صورت می گیرد.
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شرح کار: 
ک نترل نقشه ها و جزئیات اجرایی  تعیین محل و نوع اتصال سازه به عناصر معماری اجرای دیوار زیرسازی و ترازو شاقولی   رولوۀ محل 

کردن آن  برش قطعات سنگی طبق نقشه و طرح و جدول نازک کاری  نصب سنگ روی دیوار بندکشی  پرداخت نهایی و تمیزکاری

استاندارد عملکرد: 
  استانداردهای    نشریه ٩٢ و ٥٥ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ـ اجرای پارتیشن سنگی مطابق اصول مبحث ٥ و ١٢ مقررات ملی ساختمان ـ

مؤسس ۀاستاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 
شاخص ها:

دروندادی: رعایت ایمنی ـ  مدیریت صحیح مواد و مصالح ـ دقت و صرفه جویی ـ انتخاب ابزار ـ دفع مناسب ضایعات
فرایندی: تمامی مراحل اجرای جداکننده سنگی شامل رولوه ـ بررسی نقشه ها و جزئیات اجرایی ـ تعیین محل اتصال به عناصر ساختمانی ـ  

ساخت دیوار زیرسازی ـ نصب صفحات سنگی بر روی دیوار ـ پرداخت نهایی 
محصول: اجرای کی جداکننده سنگی به مساحت ٥متر مربع در ٥ ساعتک اری

شرایط انجام کار:
مکان:ک ارگاه ساختمان

زمان: ٥ ساعت
تحت نظارت : هنرآموز معماریی ا معماری داخلی ـ   استادک ار حرفه ایی ا مربی

مقدار: 5 متر مربع
ابزار و تجهیزات: سنگ پلا کـ  ابزار برش سنگ ـ  ماسه ـ سیمان ـ  آجر ـ  تیشه ـ  تراز ـ  متر ـ ابزارـی  راق آلات سازه ـ دستکش ـ شمشه 

ـ شاقول ـ استانبولی ـ بیل ـک مچه ـ ماله

معیار شایستگی: 

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3 

1آماده سازیک ارگاه١

1کنترل الزامات پیش آمده از معماری ٢

2اجرای سازه نگهدارنده جداکننده سنگی)دیوار زیرسازی(٣

2نصب سنگ به دیوار اجراشده٤

1بندکشی، پرداخت و تحویل نهایی5

6

2شایستگ یهای غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وک سب شایستگی، 2 است .
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پودمان 4

اجرای تزیینات پلیمری کف و دیوار

https://www.roshd.ir/210607-4
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واحد یادگیری 9  

شایستگی  اجراي كف پليمري

آیا تابه حال پی برده اید

 از چه كف پوش هايي غير از كف پوش هاي متداول مانند سنگ، چوب و آجر مي توان در فضاهاي داخلي 
استفاده كرد؟

 کف پوش هايي كه جزء فرآورده هاي پلاستيكي محسوب مي شوند، كدام اند؟
 کف پوش هايي كه از فرآورده هاي پلاستيكي تهيه مي شوند چگونه اجرا مي شوند؟  

استاندارد عملکرد

با بهک ارگیری اصول و قواعد بیان شده اجراي يك کف پوش را با استفاده از قطعات پي وي سي انجام دهد. 

مقدمه

در گذشته از مصالحی چون سنگ، آجر و چوب در ساخت بنا و اجرای پوشش های نهایی فضاهاي داخلي 
استفاده می شد.

پیشرفت های علمی که در زمینۀ تولید محصولات ساختمانی ایجاد شد، باعث افزایش یکفیت این مصالح و 
ورود مصالح جدیدي  نظیر پلاست کیها به عرصة معماری گردید.

امروزه استفاده از مصالح پلاستکیی در ساختمان به دلیل افزایش یکفیت آنها و ویژگی های منحصر به فردشان 
رواج پیدا کرده است. يكي از كاربردهاي اين فرآورده ها، تزيينات داخلي فضاهاي معماري است.
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ساختمان  مختلف  بخش های  در  که  است  شده  تهیه  زیادی  پلاستکیی  فرآورده های  و  تریکبات  تاکنون 
کاربرد دارد.

عموماً مواد پلاستکیی به دو گروه ترموپلاست کیها و ترموست ها تقسیم می شوند.
از نقطه نظر ویژگی های فیزکیی و مکانکیی پلاست کیها به صورت های چهارگانه سخت، نیمه سخت، نرم و 

کشسان گروه بندی می شوند. 
از پلاست کیهای نرم و سخت در ساخت و یا اجرای کف پوش  ها، دیوار پوش ها و سقف پوش  های ساختمان 

استفاده می شود.
عمده ترین این محصولات پلاستکیی كه در پوشش هاي داخلي ساختمان كاربرد دارند، عبارت اند از: موزاکیی 
پلاستکیی، روکش پلاستکیی، کاشی وینیلی )وینیل تایل(، کف پوش وینیلی فوم دار و دیوا رپوش پلاستکیی.

 علاوه بر محصولات پلاستيكي كه نام برده شد از کف پوش های لاستکیی نیز برای پوشش کف فضاهاي داخلي 
استفاده می شود.

چند نمونه کف​پوش پليمري
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استفاده  آنها  از  داخلی  فضاهای  کف پوش های  اجرای  در  که  است  پلیمر1  پلاستکیی،  فرآورده های  از  کیی 
می شود. 

به صورت کاشی )تایل(، قطعات الواري، رول و یا به صورت مایع  کف پوش های پلیمری و پلاستکیی معمولاً 
ریختنی کیپارچه تهیه می شوند.

اجرا،  و مقاومت سایشی، روش و سرعت  براساس ویژگی هایی چون دوام  از کف پوش ها  این دسته  انتخاب 
چسبندگی به سطح زیرین، هزینۀ ترمیم، نگهداری و نظافت راحت، قابلیت ترمیم پذیری پس از اجرا، زیبایی، 
قدرت جذب یا دفع آلودگی ها، مقاومت شیمیایی در برابر مواد، خاصیت ضد  رطوبتی و قیمت تمام شده، 

انجام می گیرد.
از آنجايي كه پي. وي. سي2 جزء تركيبات پليمري محسوب شده و تعدادي از اين کف پوش ها از پي. وي .سي 
ساخته مي شوند در بازار به نام كف پوش هاي پي. وي .سي شناخته مي شوند. درحال حاضر اجراي کف پوش 
پي .وي. سي به شكل قطعات الواري مرسوم تر از ساير اشكال اين فرآورده است. در ادامه مراحل اجراي اين 

كف پوش را فراخواهيد گرفت.
کف پوش های پلاستکیی در کی یا چند لایه در رنگ ها و طرح های مختلف تولید می شوند و ممکن است مواد 
غیرپلاستکیی نیز کم و بیش در آنها بهک ار گرفته شده باشد که در این صورت به آنها کامپوزیت گفته می شود. 

1- Polymer
2- P.V.C پلي وينيل كلرايد

تحقیق کنید محصولات پلاستکیی نام برده شده چه ویژگی هایی دارند و چگونه تهیه می شوند؟ بدین منظور فعالیت
جدولی مشابه جدول پایین تهیه کرده و با اطلاعاتی که جمع آوری میک نید آن را تکمیل نمایید.

شکل محصولمواد اولیه ويژگي ها محل کاربردنام محصولردیف

1

2

3
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اجرای کفپوش P.V.C )به شکل قطعات الواري(

1ـ آماده سازی سطح قبل از اجرا
از آنجایی که وضعیت سطحی که کف سازی روی آن اجرا می شود در یکفیت نهایی کف سازی تأثیر می گذارد 
باید هرگونه آلودگی و جرم از سطح زیرین برداشته شود. برای بالا بردن كيفيت اتصال نیاز به کی سطح تمیز 

و کاملًا هموار است.
 در صورتی که کف پوش بر روی سرامکی یا سنگ های موجود در فضا نصب می شوند قبل از آغاز کار سطح 
باید کاملًا تمیز شده و در صورتی که دارای پریدگی یا فرورفتگی هستند، آن بخش ها را با بتونه مخصوص 
)چسب چوب، سیمان سفید و آب( پرُ کرد. اگر كف فضا صاف باشد تنها لازم است با دوغاب سيمان كف فضا 

را با درزها يكدست كرد.
 سطح فضا باید کاملًا خشک باشد و عاری از هرگونه چربی و آلودگی باشد.

شكل كلي قطعات كف پوش قبل از اجرا

اين کف پوش از نظر طرح و رنگ شبيه پاركت بوده، 
معمولاً در ضخامت هاي 1/5، 1/6، 2 و 3 ميلي متر، 
سانتي متر   90 طول  و  سانتي متر   15  ،11 عرض 

توليد مي شود. 

ریختن دوغاب سیمان روی کف و یکدست کردن سطح درزها و کف موزاییک ها

1
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2ـ اجراي چسب
برای چسباندن کف پوش های پي .وي. سي از چسب های خمیری سفید که فاقد تینر هستند استفاده مي شود. 
معمولاً این چسب ها به صورت قوطی های 10 یکلویی عرضه مي شود كه برای نصب هر متر مربع 300 گرم 

چسب مورد نیاز است. 

 دمای مناسب برای اجرای کف پوش 30ـ20 درجۀ سانتی گراد است.

توجه

در هرصورت چسب از نوعی باید انتخاب شود که با پلاستکی سازگار بوده و باعث خرابی و تجزیه قطعات 
پلاستکیی نشود.

توجه

پس از خشک شدن سطح دوغاب ریزی شده با استفاده از كاردك مخصوص كه دندانه دار است چسب را در سطح 
كف در حدود 2 متر مربعي پخش مي كنند.

پهن كردن چسبريختن چسب

استفاده از كاردك مخصوص براي پخش كردن ادامه چسب زدن كف
چسب روي سطح

چسبك اري سطحي به مساحت حدود 2 مترمربع

2



145

پودمان چهارم:  اجرای تزیینات پلیمری...

3ـ برش قطعات کف​پوش
براي قرارگيري بهتر كف پوش و جلوگيري از ايجاد درزهاي ممتد، كف پوش ها را به اندازۀ نصف اندازه طول 
كف پوش نسبت به هم جلو و عقب كار مي كنند. به اين منظور پس از مشخص کردن محل برش به وسیلۀ متر 

با كاتر اين برش ها انجام مي شود. 
درصورتي كه قطعات کف​پوش در دو اندازه كار شوند طرح های كف سازي،زیباتر نیز هستند. قبل از شروع 
مرحلۀ نصب در فاصلۀ زمانی كه نياز است چسب ها چند دقيقه روي كف قرار داشته باشند، قطعات از طرف 

طول برش مي خوردند و آمادۀ نصب می شوند.

4ـ نصب قطعات پي. وي. سي 
قطعات از قسمت كنار كار روي كف نصب مي شوند درصورتي كه در كناره ها كجي )قناسي( وجود داشته باشد 

از قسمت كناره هاي كار اين كجي ها با برش در اولين قطعه رفع مي شود.
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اجرای کف پوش اپوکسی 

این کف پوش، مایع کیپارچه ای از رزین اپوکسی به ضخامت 0/5 تا 5 میلی متر در رنگ ها و طرح هاي  
مختلف است.

از خصوصیات این کف پوش می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 مقاومت بالا در برابر حلال ها، اسیدها، بازها و نم کها

 عدم جرم پذیری
 خاصیت ضد باکتریایی در نوع ویژه اپوكسي

 طول عمر بالا 
 تنوع رنگ و طرح

 نظافت راحت 
 مقاومت مکانکیی و عدم ترک خوردگی 

 کیپارچگی 
کف پوش اپوکسی به عنوان کی کف پوش ایده آل برای کف های بتنی و فلزی در كارگاه ها، کارخانه ها، انبارهای 
صنایع شیمیایی، غذایی، دارویی، الکترونکیی، نساجی، بیمارستان ها، سالن های ورزشی، فرودگاه ها و... است.

کف پوش اپوکسی از اختلاط رزین اپوکسی و کی سخت کننده بدست می آید.
براساس کاربرد  فضایی که کف پوش اپوکسی در آن اجرا می شود، مواد مؤثر در یکفیت آنها متفاوت است. به عنوان 
مثال رزینی که در فضاهای بیمارستانی استفاده می شود با رزین کف پوش سطح سالن های ورزشی متفاوت است.

کف​پوش اپوكسي معمولاً در سه مرحله اجرا مي شود، زمان مناسب برای اجرای هر لایه حدود 5ـ4 ساعت 
به سطح  آنها  اما چسبندگی  است،  بیشتر  رولی  یا  تایلی  پی  .وی. سی های  به  نسبت  آن  اجرای  زمان  است. 

زیرین شان بیشتر است.

پس از نصب کف​پوش  24 تا 48 ساعت روی محل حرکت نکنید. توجه



147

پودمان چهارم:  اجرای تزیینات پلیمری...

مراحل اجراي کف​پوش اپوكسي

الف( ساب زدن كف و زدودن گردوغبار محيط
براي ايجاد سطحي تراز، بدون فرورفتگي و برجستگي، قبل از شروع كار بايد کاملًا سطح صاف شده و تراز 

شده و گرد و غبار ناشي از ساب زدن از روي سطح و كل فضا زدوده شود.
درصورت نياز درزها، ترك ها و فرورفتگي هاي كف باید تعمير، پر و هم سطح شوند.

دمای مناسب برای اجرای کف پوش اپوکسی حدود 25سانتی گراد است. توجه

ب( اجراي پرايمر
پرايمر ماده اي است با پايه اپوكسي كه براي نفوذ بهتر به سطوح زير كف سازي رقيق مي شود.

گرفتن گردوغبار کفساب زدن برای ایجاد سطح کاملًا صافاجرای ملات برای مسطح کردن سطح
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ج( ريختن مرحلۀ اول کف پوش اپوكسي
در اين مرحله يك لايه اپوكسي روي كف ريخته مي شود. در محل هايي كه درز وجود دارد، امكان ترك خوردگي 
در آن قسمت ها بيشتر است به همين علت از توري پليمري در اين نواحي استفاده مي شود. گاهي براي بالا 
بردن كيفيت كار، كل كف را با توري پليمري مي پوشانند. پس از نصب توري ها مجدد روي آن مواد اپوكسي 
ريخته  شده و پس از خشك شدن كل سطح را ساب مي زنند. ساب در اين مرحله بسيار نرم است زيرا ناهمواري ها 
كم و ناچيز است. پس از اتمام اين قسمت گرد و غبار ناشي از ساب زدن بايد جمع آوري شود كه به جهت اين 

كار از جارو برقي هاي صنعتي استفاده مي شود.
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د(ريختن مرحلۀ دوم کف​پوش اپوكسي
روكش نهايي در اين مرحله اجرا مي شود و دانه هاي رنگي با توجه به رنگ مورد نظر به مواد اپوكسي افزوده مي شود.

کف پوش اپوکسی مایع و کف پوش پلیی ورتان )برای فضاهای خارجی( پس از خشک شدن بدون درز و نفوذناپذیر 
بوده و امکان شست  و شوی روزمره و مداوم را داشته و در برابر انواع مواد خورنده که در مواد ضدعفونیک ننده وجود 

دارند مقاوم است. در مقابل قارچ و کپک نیز نفوذناپذیر بوده اما کف پوش های تایلی یا رولی این خاصیت را ندارند.
يكي از انواع کف پوش هاي اپوكسي کف پوش گرانیتي اپوکسی است. از این کف پوش برای کف سازی دکوراتیو 
با  کف پوش  این  می شوند.  استفاده  و...  سینماها  رستوران ها،  اماکن    توریستی،  خرید،  و  تجاری  مراکز  منازل، 
طرح های گرانیتی اجرا می شود. اجراي آن همانند روش گفته شده است با اين تفاوت كه براي ايجاد طرح 

گرانيتي، رنگدانه ها روي سطح پاشيده مي شوند تا شكل نهايي آن شبيه گرانيت باشد.
اشعه  برابر  در  و  داشته  بالاتري  مقاومت  كه  پلیی ورتان  از کف پوش  ورزشی  ن های  سال و  باز  فضاهای  برای 

خورشيد نيز مقاوم1 است استفاده مي شود. 

1ـ کف​پوش اپوكسي در برابر اشعه خورشيد مقاوم نيست. 
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کف پوش سه بعدی اپوکسی

طراحي داخلي هم مانند بسياري از هنرهاي تزييني با نوآوري همراه است. امروزه کف پوش هاي سه بعدي 
فضاهاي داخلي را متنوع تر جلوه مي دهد و بيننده را براي لحظاتي غافلگير مي كند. در اين کف پوش تصاوير 
سه بعدي در زير لايه اي شفاف قرار داده مي شود. اين کف پوش ها براي حمام، توالت، آشپزخانه و استخر اجرا 

مي شود1.
براي اجرا ابتدا تصوير مناسبي انتخاب و پس از انجام ويرايش هاي لازم توسط دستگاه پرينتر چاپ گرفته 
مي شود. تصوير چاپ گرفته شده، در محل برش خورده و چسبانده مي شود، سپس با لايه نازك و شفافي از 

رزين اپوكسي پوشانده مي شود.

1ـ با توجه به ماندگاري بالاي اپوكسي و پلي يورتان، توصيه مي شود از طرح هايي استفاده شود كه به مرور زمان نيز زيبايي و اثربخشي خود را داشته باشد و 

باعث خستگي و دلزدگي كاربران نشود.

خصوصیات فنی کف پوش پلی یورتان عبارت اند از: 
 مقاومت بالا در برابر سایش

 قابلیت اجرا در فضاهای باز و سر پوشیده 
 الاستیسیته و انعطاف پذیری نسبی 

امروزه استفاده از کف پوش های اپوکسی و پلیی ورتان مخصوص پاریکنگ ها که قابلیت اجرا بر روی رمپ ها را 
نیز دارند در حال متداول شدن است.
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به صورت  این کف پوش ها  اجرای کف پوش، کف پوش های لاستکیی هستند.  استفاده در  از دیگر مواد مورد 
ورقه هایی به ضخامت 2 تا 4/5 میلی متر به صورت تایل هایی مربع یا مستطیل شکل به ابعاد از 150 تا 900 
میلی متر می برند. این کف پوش ها نرم و انعطاف پذیر بوده و نسبتاً جاذب صوت هستند به همین دلیل برای 
استفاده در طبقات بالای طبقه همکف مناسب هستند. توجه داشته باشید در فضاهای باز و غیر پوشیده نباید 

کف پوش های لاستکیی را بهک ار برد.

کف پوش هایی که جزء فراورده های پلاستکیی محسوب می شوند دارای چه مزایا و معایبی هستند؟ تحقیق کنید
جدولی مشابه جدول زیر تهیه کرده و آن را تکمیل کنید.

ابعاد و نوع کف پوش 
میزان نرمی و رنگضخامت

عملکرد در مقابل محل کاربردسختی 
رطوبت و صوت

عملکرد در برابر 
حرارت و آتش
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شرح کار: 
 رولوۀ فضا  آماده سازی بستر اجرا طبق نقشه ها و کدهای داده شده  چسب زدن برای نصب قطعه پلیمری  نصب قطعات پلیمری یا 
رول پلیمری طبق طرح و نقشه ارایه شده و دستورالعمل کارخانۀ تولیدکننده کف پوش پلیمری   کنترل تراز کف مطابق نقشه های اجرایی  

پرداخت نهایی کف پوش با استفاده از وسیله مخصوص پرداخت کف پوش پلیمری )طبق دستورالعمل کارخانه(

استاندارد عملکرد: 
ـ  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان   ٥٥ و   ٩٢ نشریه  ـ  ساختمان  ملی  مقررات   ١٢ و   ٥ مبحث  اصول  مطابق  پلیمری  کف پوش  اجرای 

استانداردهای مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
شاخص ها:

دروندادی: رعایت ایمنی موقع برش رول یا قطعات، انتخاب صحیح ابزار، بهک ارگیری صحیح ابزار، مدیریت منابع و مصالح
فرایندی: بسترسازی ـ کنترل بسترسازی )تراز بودن( ـ  اجرای پوشش پلیمری کف ـ پرداخت پوشش پلیمری 

محصول: اجرای کی کف پلیمری به مساحت ٥ متر مطابق نقشه اجرایی و دستورالعمل کارخانۀ تولیدکننده قطعات پلیمری

شرایط انجام کار:
مکان: کارگاه ساختمان

زمان: 4 ساعت
تحت نظارت: هنرآموز معماری یا معماری داخلی،  استادکار حرفه ای یا مربی

مقدار: 5 متر مربع
ابزار و تجهیزات: متر، شاقول، تراز، ماسه، سیمان، چکش لاستکیی، رول یا قطعه پلیمری، چسب نصب پلیمر، واکس پرداخت کف پوش 

پلیمری، کاتر برش پلیمر

معیار شایستگی: 

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمرة هنرجواز 3 

1رولوۀ کف فضا١

1آماده سازی بستر کف سازی٢

2اجرای کف پلیمری٣

2عمل آوری و پرداخت٤

1کنترل کار و تحویل5

6

2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.
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يك  اجراي  شده،  بيان  قواعد  و  اصول  به كارگيري  و  پي.وي.سي  ديوارپوش هاي  ويژگي هاي  شمردن  بر  با 
ديوارپوش پليمري را انجام دهد.

مقدمه

از ديگر فرآورده هاي پلاستيكي در ساختمان ديوارپوش ها هستند كه به دليل بهبود كيفيت در توليد شان 
نسبت به گذشته بيشتر از آنها استفاده مي شود.

از رزين هاي  از مواد گوناگون پلاستيكي ساخته مي شوند.  كاشي هاي ديواري مربع شكل1  اين ديوارپوش ها 
پلي استايرن و فرم آلدئيد اوره در رنگ هاي متنوع توليد مي شوند. پنل هاي ديواري پلاستيكي با قطعات اتصالي 
مربوطه نيز در طرح ها و رنگ هاي متنوع توليد مي شوند. بافته ها و ورق هاي نازك وينيلي نيز روي پنل ها 
نصب مي شود. پنل هاي با طرح چوب، سنگ و آجر براي مصرف در داخل ساختمان بسيار پر كاربردتر از ساير 

طرح ها هستند. برخي از ديوارپوش ها عايق صوتي نيز هستند. 

1 ـ به ابعاد 100 تا 200 ميلي متر

واحد یادگیری 10

شایستگی اجراي ديوارپوش پليمري

آیا تا به حال پی برده اید

 به غير از مصالح بنايي و متداول از چه نوع ديوارپوش هاي ديگري هم مي توان استفاده كرد؟
 ديوارپوش هايی كه جزء فرآورده هاي پلاستيكي هستند داراي چه ويژگي هايي مي باشند؟

 به كارگيري كدام يك از ديوارپوش هاي پلاستيكي نسبت به بقيۀ آنها رايج تر است؟
 ديوارپوش هاي پليمري و پي.وي.سي چگونه نصب مي شوند؟

استاندارد عملکرد
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ديوارپوش هاي پلاستكيي
 

ديوارپوش هاي پلاستيكي معمولاً به دو صورت توليد مي شوند:
 كاشي پليمري

ابزار آلات آن نيز  به شكل مستطيل است.  الواري )تايل يا پنل ديواري1( پي. وي .سي كه معمولاً   قطعات 
متناسب با رنگ و اندازۀ قطعه الواري موجود است.

علاوه  بر موارد بالا ديوارپوش هاي ديگري نيز با طرح هاي متنوع در بازار عرضه مي شوند كه علاوه بر پلاستيك 
در ساخت آنها از موادي چون الياف شيشه، پنبه، كنف، پنبه كوهي و الياف مصنوعي و فيبرهاي فلزي استفاده 

شده است و كامپوزيت محسوب مي شوند. 

كاشي پليمري
اتصال اين نوع ديوارپوش ها به ديوار با چسب مخصوص انجام مي شود. امروزه استفاده از اين نوع ديوارپوش ها 
متداول نيست. با توجه به نصب مستقيم آن بر روي ديوار بايد سطح ديوار قبل از اجرا كاملًا هموار و شاقولي 
باشد. موقع انتخاب چسب بايد از سازگاري آن با ديوارپوش اطمينان حاصل شود در غير اين صورت باعث 
خرابي و يا تجزيه ديوار پوش مي شود. نسل جديدتري از اين ديوارپوش ها توليد مي شوند كه ابتدا يك قاب به 

عنوان زير سازي براي آنها روي ديوار نصب شده و سپس قطعه روي آن قرار مي گيرد.

wall panels ـ1

لیستی از دیوارپوش های پلاستکیی تهیه کرده و ضمن تعیین مشخصات آنها، ویژگی هایشان را در تحقیق کنید
بنویسید. جدولی مشابه جدول زیر 

نوع 
دیوارپوش 

ابعاد و 
نرمی و رنگضخامت

عملکرد در برابر محل کاربردسختی
رطوبت و صوت

عملکرد در برابر 
آتش و حرارت
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قاب زير سازي براي نصب قطعه ديوار 
پوش

قطعه رويه كه بر روي زير سازي 
نصب مي شود.

امکان تنظیم جهت قطعه

تايل هاي كامپوزيتتايل هاي پليمري
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ويژگي هاي ديوارپوش هاي پي.وي.سي
وزن سبك، تنوع در طرح و رنگ، مقاوم در برابر رطوبت، قابليت شست وشو، مقاومت در برابر حشرات و نصب 

سريع.
تايل هاي پي.وي.سي معمولاً به دو صورت روي ديوار نصب مي شوند:

الف( روش نصب مستقیم روی دیوار: با توجه به ارتفاع ديوار قطعات پانل در اندازه هاي مورد نظر برش 
داده و به وسیله کلیپس به فاصله های 45 تا 50 ميلي متر بر روی دیوار نصب می كنند. در اين روش سطح 

ديوار بايد هموار بوده و ديوار نيز شاقولي باشد.
ب( روش نصب دیوارپوش با زيرسازي فلزی یا چوبی

ديوارپوش هاي الواري پي.وي.سي )تايل يا پنل(

اين ديوارپوش ها معمولاً در طول 6 متر، عرض 20، 30،25 و 45 سانتي متر و ضخامت 8 ميلي متر توليد مي شوند. 
براي بخش هايي از كار مانند گوشه ها، لبۀ پنجره ها، ابتدا و انتهاي كار و درز ميان قطعات اصلي از ابزارهاي مخصوص هر 
بخش استفاده مي شود. در تصاوير زير نمونه هايي از رنگ بندی دیوارپوش ها و اجرای آن در فضا نشان داده شده است.

مراحل اجراي ديوارپوش پي .وي .سي 

1ـ رولوۀ فضا
 معمولاً در فضاهايي كه ديوارپوش پي. وي .سي براي پوشش ديوارها انتخاب مي شود براي تمامي ديوارها از 
اين مصالح براي هماهنگي در طرح و جنس پوشش استفاده مي شود. با توجه به سطح ديوارها مقدار ديوارپوش 

مصرفي محاسبه مي شود. 

2ـ آماده سازي كارگاه
 قبل از شروع كار بايد تمامي مصالح، لوازم و ابزار در كارگاه به اندازه مورد نياز فراهم باشد. از آنجايي كه 
قطعات ابزار از مهم ترين قسمت هاي اجراي كار محسوب مي شوند. تعيين نوع و مقدار مورد نياز از هر كدام 

بسيار مهم است.
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3ـ كنترل ديوار
 شاقولي بودن ديوار در اجراي اين نوع ديوارپوش مانند ساير ديوارپوش ها اهميت زيادي دارد. با توجه به روش 

اجراي اين ديوارپوش امكان قرار گرفتن تأسيسات معمول در فضاي پشت آن وجود دارد.

4ـ اجراي زيرسازي
 براي زير سازي مي توان از قطعات چهار تراش چوب، پروفيل ناوداني آلومينيومي يا فولادي استفاده كرد. در 

اينجا از ناوداني آلومينيومي استفاده شده است. 
در ابتدا پروفيل ها در دور ديوار نصب مي شوند. شاقولي بودن پروفيل هاي عمودي و تراز بودن پروفيل هاي 
افقي نيز در اين قسمت انجام مي شود. سپس براي نصب پروفيل هاي افقي حفره هايي روي ديوار ايجاد كرده 
و از قطعات ال شكل آلومينيومي به عنوان رابط اتصال ديوار و پروفيل استفاده مي كنيم. پروفيل ها به فاصله 

حدود 50 سانتي متر از يكديگر قرار دارند. پروفيل هاي افقي نيز موقع نصب تراز مي شوند. 
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5 ـ برش قطعات
بر اساس ارتفاع فضا قطعات با استفاده از دستگاه فرز برش داده مي شوند. با توجه به طول 6 متر قطعات معمولاً 

هر شاخه از آن براي دو ارتفاع سقف كافي است. 

6 ـ نصب قطعات
در اين مرحله پانل ها به زیرسازی فلزی پیچ می شوند. در این روش می توان کی لایه عایق در فاصله آزاد 
میان پانل ها و دیوار اصلی قرار داد. وجود فاصله بین دیوار و پانل ها علاوه بر رفع ناشاقولی احتمالی دیوار 
اصلی، امکان عبور تأسیسات )برق و تأسیسات مکانکیی( را بدون ایجاد تخریب بر روی دیوار اصلی امکان پذیر 

می كند. قطعات به صورت كشويي در كنار هم قرار داده مي شوند.
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7ـ نصب ابزارها
 با استفاده از ابزار هاي مخصوص قسمت هايي از كار مانند ابتدا و انتهاي كار، گوشه ها، لبه ها و كناره پنجره ها، 

درز ميان قطعات و قرنيز اجرا مي شوند.
از مزایای این روش، امکان اجرای کار با انواع سطوح از قبیل دیوارهای آجری، سفال، سیمانی، بدون نیاز به 
اجراي گچ و خاک روي ديوار است. از دیگر مزایای این روش می توان به دفن نشدن لوله های تأسیساتی در 
داخل دیوار اشاره کرد که علاوه بر جلوگيري از خوردگی و سهولت تعمیرات آتی، امكان دسترسی آسان به 

تأسیسات را به همراه دارد.
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شرح کار: 
 رولوه کردن سطح دیوار  دسته بندی و رنگ بندی قطعات دیوارپوش متناسب با مشخصات فنی  شاقول کردن دیوار  کنترل مسیرهای 
تأسیساتی و پیش بینی محل درز جهت تعبیۀ تجهیزات تأسیسات )برق، آب و فاضلاب( در دیوارپوش پلیمری  شاقولی و تسطیع دیوار طبق 

کد در نقشه های اجرایی  برش قطعات دیوارپوش مطابق طرح  نصب قطعات  پاک کردن سطح دیوارپوش

استاندارد عملکرد: 
کشور،  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان   55 و   92 شماره  نشریه  ساختمان،  ملی  مقررات   12 و   5 مبحث  مطابق  پلیمری  دیوارپوش  اجرای 

استانداردهای مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 
شاخص ها:

دروندادی: رعایت ایمنی در برش قطعات پلیمری، انتخاب صحیح و بهک ارگیری صحیح ابزار، جلوگیری از ایجاد نخاله و ضایعات
فرایندی: رولوه کردن، دسته بندی قطعات پلیمری، شاقولی کردن دیوار، کنترل مسیرهای تأسیساتی، تسطیح دیوار، برش قطعات پلیمری، مهیا 

کردن زیر سازی )تسطیح سطح دیوار(، نصب قطعات پلیمری، تمیز کردن
محصول: ساخت کی دیوارپوش پلیمری طبق مشخصات فنی ارائه شده

شرایط انجام کار:
مکان: کارگاه ساختمان

زمان: ٥ ساعت
تحت نظارت: هنرآموز معماری یا معماری داخلی،  استاد کار حرفه ای یا مربی

مقدار: 5 متر مربع
ابزار و تجهیزات: اره برش پلیمر، چکش لاستکیی، شمشه، تراز، متر، قطعات پلیمر، ریسمان، شاقول، تخته و سطح برش برای پلیمر،دستگاه میخ 

بادی 

معیار شایستگی: 

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3 

1آماده سازی کارگاه١

1کنترل سفتک اری٢

2اجرای زیرسازی٣

2اجرای دیوارپوش پلیمری٤

1کنترل سطح دیوارپوش پلیمری و تحویل نهایی5

6

2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است .
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پودمان 5

اجراي پارتيشن )جداکننده( و ستون پليمري

https://www.roshd.ir/210607-5
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آیا تا به حال پی برده اید

 با چه مصالحي مي توان ستون هاي تزييني )دكوراتيو( را ساخت؟
 از چه مصالح و يا ابزاري براي نصب و استقرار ستون ها و سرستون هاي پليمري استفاده مي شود؟

 عناصر تزييني ساخته شده از فراورده هاي پلاستيكي داراي چه ويژگي هايي هستند؟
 از  فراورده هاي پلاستيكي علاوه بر ستون و سر ستون، براي ساخت چه عناصري در فضاهاي داخلي مي توان 

استفاده كرد؟  

استاندارد عملکرد

با به كارگيري اصول و قواعد بيان شده، نصب عناصر تزييني ساخته شده از  فراورده هاي پلاستيكي را انجام دهد.

مقدمه

در كشور ما استفاده از مصالح سنتي مانند سنگ و گچ در فضاهاي داخلي به عنوان عنصر تزييني1 بسيار 
رايج است در حالي كه در كشورهاي ديگر استفاده از  فراورده هاي پلاستيكي در حال متداول شدن است. اين 
محصولات به صورت محدود در فضاهاي داخلي مورد استفاده قرار مي گيرند. پيش بيني مي شود با توجه به 

ويژگي هاي اين محصولات جايگاه مناسب خود را در تزيينات داخلي فضاهاي داخلي پيدا كنند. 

Decorativeـ1

واحد یادگیری11

شایستگی اجراي ستون و سرستون پليمري
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ويژگي هاي عناصر تزييني ساخته شده از  فراورده هاي پلاستيكي

 وزن سبك   راحتي نصب   قيمت مناسب
البته بايد محصولات توليد شده از مقاومت كافي در برابر آتش سوزي برخوردار باشند زيرا در غير اين صورت 

صدمات جاني و مالي زيادي را در آتش سوزي به همراه خواهند داشت.
از پلي يورتان و پلي استايرن براي ساخت ستون، سرستون، ابزارهاي كنار و روي سقف و روي ديوار استفاده 

مي شود. در تصاوير زير نمونه هايي از اين محصولات نشان داده شده است.

نمونه هایی از ستون ها و سرستون های موجود در بناهای ایران را پیدا کنید. به نظر شما کدام نمونه ها فعالیت
را می توان به صورت »ستون نما« با استفاده از قالب و مواد پلیمری ساخت؟
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براي ساخت يك قطعة تزييني مانند ستون براي بخش هاي مختلف آن قالب هايي را طراحي كرده و پس از 
ساخت هر بخش در مرحلة نصب آنها را كنار هم گذاشته و با چسب مخصوص يا دستگاه ميخ بادي به يكديگر 

وصل مي كنند.

ابزار سقفپایۀ ستون

قطعات به شکل صراحی به عنوان دست انداز بالکن
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مراحل نصب ستون و سر ستون 

محل دقيق نصب پاية ستون در فضا تعيين شده و با چسب مخصوص و دستگاه ميخ بادي به كف وصل شود. 
در مرحله بعدي تنة ستون با چسب در سر جاي خود قرار مي گيرد. با قرارگيري سر ستون در جاي خود كار 

به اتمام مي رسد.
ممكن است لازم باشد هر كدام از قطعات قبل از استقرار نهايي، كامل شود.

مراحل نصب و رنگ آميزي ستون و سر ستون پليمري

ساخت ستون با استفاده از قطعات بيشتر

ب
چس

ب
چس

ب
چس

ب
چس

ب
چس

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12
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مراحل نصب ستون ها با طراحي هاي مختلف با يكديگر متفاوت است، امكان دارد ستون پس از كامل شدن به 
صورت يكجا در جايش مستقر شود يا پس از نصب پاية ستون بر روی کف، بدنه و سر ستون كه به يكديگر 

وصل هستند بر روي پاية ستون قرار بگيرند. 

تنها  است  ستون  نصب  مشابه  نيم ستون ها  اجراي 
و  ستون  اتصال  ضرورت  دليل  به  كه  تفاوت  اين  با 
سر ستون به ديوار بايد به وسيلة چسب و دستگاه ميخ 

بادي به سطح ديوار متصل شوند.

مهم ترين نكته در نصب ستون و سر ستون نوع چسب مورد استفاده است. در صورتي كه قطعات از پلي يورتان 
ساخته شده باشند از چسب پلي يورتان1 و اگر از پلي استايرن فشرده تهيه شده باشند از چسب هاي مخصوص 

كه باعث خوردگي فوم نمي شوند، استفاده مي شود.

1ـ این چسب ها با نام های PUR یا PU نیز در بازار شناخته می شوند.

فعالیت

قطعۀ سرستون

قطعۀ بدنه

قطعۀ پایه

تحقيق كنيد و نمونه هايي از ستون ها و سر ستون هايي كه از فراورده هاي پلاستيكي توليد مي شوند را 
پيدا كنيد. با توجه به طرح قطعات به نظر شما به چه ترتيبي در سر جاي خود قرار مي گيرند.

به نظر شما استفاده از ستون و سرستون پلیمری در کدامکی  از اقلیم های ایران کارایی بیشتری دارد؟ فعالیت
چرا؟

تحقیق کنید
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نصب ابزارهاي كنار دیوار و روي سقف
طرح و اندازة قطعات ابزار با توجه به كارخانه توليد كنندة آنها متفاوت است. در تصاوير زير چند نمونه از اين ابزارها 
با ابعاد آنها ارائه شده است. پس از انتخاب طرح و تهيۀ قطعات، با استفاده از چسب مخصوص و دستگاه ميخ بادي 
به كناره هاي ديوار متصل مي شود. شروع كار نصب از گوشة ديوار آغاز مي شود و براي دقيق بودن اجرا بايد ابتداي 
قطعه با اره مويي فارسي برُ شود. با اجراي دقيق گوشه ها به صورت فارسي بر، كار بسيار زيبا و بي نقص خواهد بود. 

در پایان می توان با اجراي رنگ آميزي و يا طرح هاي پتينه مي توان آن را با فضا هماهنگ كرد.

ابزار در كناره ها،  زاوية برش  پيدا  كردن دقيق  براي 
داده  برش  سپس  و  شده  داده  قرار  محل  در  ابزارها 

می شوند.
براي نصب قطعات محدوده اي كه ابزار روي آن نصب 
مي شود به چسب آغشته شده و سپس قطعه با فشار 
دست روي آن نصب شده و با دستگاه ميخ بادي در 
تميز  پارچة  تكه  يك  با  مي شود.  محكم  خود  جاي 
چسب هاي اضافي را كه از اطراف كار بيرون زده اند 

پاك مي كنند.

تحقيق كنيد چسب پلیی ورتان چه ویژگی هایی دارد؟تحقیق کنید

با الهام از تصاویر کتاب و سایر منابع با استفاده از موارد بازیافتی مانند بطری نوشابه، شیر، لوله های فعالیت
پولکیا و... ماکت کی ستون نما یا نیم ستون را به همراه پایه و سر آن بسازید.
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ارزشیابی شایستگی ستون و سر ستون پلیمری

شرح کار: 
 آماده سازی کارگاه  تعیین مقدار و نوع مصالح مورد نیاز  کنترل نقشه های اجرایی  نقشه خوانی قطعات پلیمری ستون و سر ستون  اجرای 

ستون و سر ستون پلیمری با مصالح و مواد موجود  اجرای تزیینات نهایی

استاندارد عملکرد: 
اجرای ستون و سر ستون پلیمری مطابق اصول مبحث 5 و 12 مقررات ملی ساختمان، نشریة 92 و 55 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 

استانداردهای مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
شاخص ها:

دروندادی: رعایت ایمنی، کفش و کلاه و عینک، دستکش، ماسک، کپسول آتش نشانی ـ رعایت ایمنی استفاده از ابزار برش و مواد پلیمری ـ 
انتخاب صحیح ابزار ـ مدیریت صحیح منابع و مصالح ـ رعایت اصول و چرخة مربوط به بازیافت مواد و دفع صحیح ضایعات

فرایندی: آماده سازی کارگاه، تعیین مقدار و نوع مصالح مورد نیاز، کنترل نقشه های اجرایی، نقشه خوانی قطعات پلیمری ستون و سر ستون اجرای 
ستون و سر ستون پلیمری با مصالح و مواد موجود، اجرای تزیینات نهایی 

محصول: اجرای کی ستون و سر ستون پلیمری به ارتفاع 50  ـ40 سانتی متر

شرایط انجام کار:
مکان: کارگاه ساختمانی

زمان: دو مرحله هر کدام 3 ساعت
تحت نظارت: هنرآموز معماری یا معماری داخلی، استادکار حرفه ای یا مربی

مقدار: کی ستون و سر ستون پلیمری به ارتفاع 50  ـ40 سانتی متر
ابزار و تجهیزات: خطک ش، گونیا، میز، متر، پیچ، میخ، پرچ، پمپ باد با پیستولة رنگی، ابزار علامت زدن، سنباده، میخک وب، قلم مو، ابزار پتینه و 

رنگک اری، اره، کاتر، دستگاه برش پلیمر، قطعات پلیمر )لوله پلکیا، بطری های بازیافتی( دستگاه اتصال حرارتی پلیمر، چسب

معیار شایستگی: 

نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3 مرحلة کارردیف

١آماده سازی کارگاه١
١کنترل سفتک اری٢
2اجرای زیرسازی٣
٢اجرای ستون و سر ستون پلیمری٤
1پرداخت نهایی و تحویل کار5
6

2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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استاندارد عملکرد

اجرای کی پارتیشن به طول حدود 2 متر و ارتفاع160 سانتی متر مطابق نکات اجرایی محتوای این واحد 
یادگیری  و دستورالعمل کارخانة تولید کننده.

واحد یادگیری 12

شایستگی  اجراي پارتيشن پلیمری

آیا تا به حال پی برده اید

 ويژگي هاي اصلي يك جدا كننده در فضاهاي داخلي چيست؟
 جداكننده ها از نظر نوع ساخت به چند دسته تقسيم مي شوند؟ 

 استفاده از کدامکی  جداكننده هاي تهيه شده از  فراورده هاي پلاستيكي رايج است؟  
 روش نصب جداكننده هاي تهيه شده از  فراورده هاي پلاستيكي چه تفاوت هايي با يكديگر دارند؟

 جداكننده هايي كه از زير سازي فلزي و رويه اي سبك تشكيل شده اند چگونه اجرا مي شوند؟

جداكننده قابل تنظيمجداكننده متحركجداكننده ثابت

مقدمه

يكي از راه هاي افزايش كارايي فضاهاي داخلي استفاده از جداكننده ها )پارتيشن( در طراحي است. جداكننده ها 
به عنوان يكي از عناصر غير باربر معماري از نظر نوع ساخت به سه دسته تقسيم مي شوند:

 جداكننده هاي ثابت
 جداكننده هاي متحرك

 جداكننده هاي قابل تنظيم )انعطاف پذير از نظر مكان(
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همان طور كه در تصاوير مي بينيد يكي از عوامل تأثير گذار در انتخاب مصالح ساخت نوع كارايي مورد نظر از 
جداكننده هاست.

به عنوان مثال در فضاهاي اداري مي توان با استفاده از جداكننده ها ضمن تعريف حريم كاري و شخصي افراد 
استفاده بيشتري از فضا و سطح موردنظر كرد.

فضاي اداري با پارتيشن

را غير ممكن  يا تنظيم وضعيت آن  امكان جابه جايي  مانند سنگ و آجر  بنايي  با مصالح  ساخت جداكننده 
مي كند. امروزه با طراحي و اجراي جدا كننده با مصالح سبك تر مي توان در فضاهاي مختلف اداري، تجاري، 

مسكوني و ... كارايي فضا را بالا برد.
مهم ترين ويژگي هاي جدا كننده هاي ساخته شده از مصالح غير بنايي عبارت اند از: 

4 امكان كنترل ديد.  3 امكان جابه جايي و قابليت تنظيم1 و  2  بالا بودن سرعت اجرا،  1 سبكي، 
موارد 3 و 4 در تمام جدا كننده ها عموميت ندارد.

جدا كننده هاي متداول در كارخانه ها و كارگاه ها با اندازه اي استاندارد يا بر اساس نقشه هاي اجرايي هر پروژه 
به صورت پيش ساخته توليد شده و در محل مونتاژ و نصب مي شوند. از  آنجايي كه نوع اجرا و مونتاژ قطعات 
بر اساس جزئيات كارخانه سازنده است، اجراي آنها در محل توسط افرادي كه صلاحيت حرفه اي آنها توسط 

عاملان فروش كارخانه مورد تأييد است انجام مي شود.
در تصاوير زير چند نمونه از اين جداكننده ها آمده است.

1 ـ در صورتي كه در طراحي و اجراي آن لحاظ شده باشد.
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ويژگي هاي جدا كننده هاي تصاوير صفحه قبل چيست؟ در خصوص قابليت هاي انواع جدا كننده ها تحقيق فعالیت
كنيد �و جدولي مشابه جدول زير در خصوص آنها تهيه كرده و جدول را تکمیل نماييد.

مصالح تصويررديف و  مواد 
ساخت

مواد و مصالح مورد نياز براي اجراي 
زير سازي آن )سازه اجرا( 

ويژگي ها 
)قابليت ها(

محدوديت ها 
)نقاط ضعف(

يكديگر وصل  به  فلزي  و بست هاي  و مهره  پيچ  با  آماده  پانل هاي  از  استفاده  با  از جدا كننده ها  يك دسته 
مي شوند. براي استقرار اين نوع جدا كننده بايد يك قاب از جنس فلز، چوب و يا  فراورده هاي پلاستيكي براي 

آن آماده كرد يا با واسطه هايي آن را به عناصر معماري متصل كرد.

اتصال قطعات به قاب پيراموني

بست فلزي براي اتصال قطعات به قاب و ديواره هاي اطراف
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گروهي ديگر از جداکننده ها به صورت آويخته در فضا اجرا مي شوند. شفاف و سبك بوده و با اتصال فلزي 
ساده به يكديگر متصل شده و از سقف آويخته مي شوند. با توجه به رنگ بندي هاي متنوع اين دسته مي توان 

طرح هاي زيبايي ايجاد كرد.

پي.وي.سي  پانل هاي  و  سبك  زير سازي  از  استفاده  با  مي توان  شدند  معرفي  كه  جدا كننده هايي  بر  علاوه 
جدا كننده هايي بسيار سبك اجرا كرد. 

مراحل ساخت جداکننده با زیرسازی فلزی

1ـ كنترل نقشه ها، بررسي وضعيت موجود و سفارش قطعات
 همان طور كه اشاره شد طرح جدا كننده های توليد كنندگان با يكديگر متفاوت است و انتخاب آنها توسط 
طراح يا كارفرما با توجه به ويژگي هايشان انجام مي شود. در هر صورت ابتدا نقشه ها از نظر طرح و اندازه با 
محل اجرا تطبيق داده مي شود تا از هر گونه اشكال احتمالي پيشگيري به عمل آيد. پس از آن سفارش خريد 

يا ساخت قطعات جدا كننده انجام مي شود. 

2ـ آماده سازي كارگاه
 در صورتي كه اجراي جدا كننده به صورت خشك باشد بايد سطوح مجاور با روكش هاي محافظ پوشيده شوند 
تا در صورت برش قطعات گردۀ ناشي از برش روي آنها ننشيند. در این مرحله قطعات ساخته شده به همراه 

ابزار و تجهيزات نصب در كارگاه استقرار می يابند.
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3ـ كنترل وضعيت تأسيسات و عوارض
 از آنجايي كه ممكن است بر روي جدا كننده، تأسيسات الكتريكي مانند كليد یا پريز پيش بيني شده باشند يا 
لوله خاصي در آن محل قرار داشته باشد بايد در اجرا اين موارد را در نظر گرفت. به عنوان مثال مسدود  كردن 

يا اجراي لوله هاي گاز و يا آب با نظارت افراد ذيصلاح انجام شود. 

4ـ نصب و اجراي زير سازي جداكننده
 قطعات زيرسازي در محل خود مستقر شده، در ابتدا اتصالات لازم به عناصر معماري فضا انجام مي شود و در 

مرحله بعدي ساير قطعات كه تقويت كننده سازۀ زيرسازي هستند نصب مي شوند.
5 ـ نصب قطعات رويه

قطعات رويه با توجه به طرح و نقشه هاي اجرايي در كارگاه هايي خارج از محل )كارگاه توليد كننده( برش داده 
مي شوند. در محل اجرا در صورت نياز ممكن است قسمت هايي نياز به برش هاي مختصري داشته باشند. نصب 

قطعات به صورت خشك و با اتصالات فلزي زنگ نزن به سازه زير سازي انجام مي شود. 
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ارزشیابی شایستگی اجرای پارتیشن پلیمری

شرح کار: 
 بررسی و کنترل نقشه های اجرایی و جزئیات  بازدید از محل اجرا  تعیین مقدار مصالح سازه و اجرا و برش بر اساس نقشۀ جزئیات

 تعیین نحوة اتصال سازه به عناصر ساختمانی )در صورت خود ایستا بودن(  ساخت سازه و تراز و شاقولی کردن آن  تعیین مقدار و برش 
صفحات پلیمری  نصب صفحات پلیمری بر روی سازه  پرداخت نهایی )درز گیری و رنگ(

استاندارد عملکرد: 
کشور،  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان   92 و   55 نشریة  ـ   ساختمان  ملی  مقررات   12 و   5 مبحث  اصول  مطابق  پلیمری  پارتیشن  اجرای 

استانداردهای مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
شاخص ها:

دروندادی: رعایت ایمنی ـ مدیریت صحیح منابع و مصالح ـ دقت و صرفه جویی ـ انتخاب صحیح ابزار ـ دفع مناسب ضایعات و رعایت چرخة 
بازیافت

فرایندی: تمام مراحل اجرای جداک ننده پلیمری شامل کنترل نقشه و جزئیات ـ  بازدید از فضا ـ  ساخت سازة نگهدارنده ـ  نصب صفحات 
جداک نندة پلیمر بر روی سازه ـ  پرداخت نهایی

محصول: اجرای کی جداک ننده پلیمری به مساحت 5 متر مربع در 5 ساعت کاری

شرایط انجام کار:
مکان: کارگاه ساختمان

زمان: 5 ساعت
تحت نظارت: هنرآموز معماری یا معماری داخلی ـ  استاد کار حرفه ای یا مربی

مقدار: 5 متر مربع
ابزار و تجهیزات: ابزار برش )اره ـ  تیغه های برش ـ  کاتر( ـ پیچ و پرچ و میخکوب ـ چسب )در صورت نیاز( ـ تراز ـ شاقول ـ گونیا ـ ابزار 

علامت زنی ـ متر ـ مواد اولیه )پنل های پلیمری ـ  ساختار سازه ـ  نبشی ـ  شاسی(

معیار شایستگی: 

نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3 مرحلة کارردیف

1آماده سازی کارگاه١

1کنترل الزامات پیش آمده از معماری٢

2اجرای سازۀ نگهدارنده٣

2اجرای قطعات پلیمری٤

1پرداخت کلی جداک نندة پلیمری و تحویل نهایی5

6

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
2زیست محیطی و نگرش:

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.
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و  تألیف آموزش های فنی و حرفه ای  و  برنامه ریزی  برنامۀ درسی رشتۀ معماری داخلی، 1393، دفتر   1
کاردانش

کتاب های درسی.  نشر  و  پرورش، چاپ  و  آموزش  وزارت  کارگاه ساختمان،  اسماعیل،  یزدانی، محمد   2
1394 تهران. 

درسی.  کتاب های  نشر  و  چاپ  پرورش،  و  آموزش  وزارت  شیب بندی،  و  کف سازی  محمدعلی،  زارع،   3
1395 تهران. 

4 نهاری یزدی، علی محمد، آجر چینی، وزارت آموزش و پرورش، چاپ و نشر کتاب های درسی. تهران. 
1395

5 مقررات ملی ساختمان مبحث پنجم. 1388. نشر توسعه ایران. تهران
امور فنی، سازمان مدیریت و  مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی، نشریه شماره 55. معاونت   6

1388 کشور  برنامه ریزی 
و  مدیریت  سازمان  فنی،  امور  معاونت   .92 شماره  نشریه  آجری،  ساختمان های  معماری  جزئیات   7

1385 کشور  برنامه ریزی 
8 سرتیپی پور، محسن، 1388، مصالح در ساختمان و معماری. دانشگاه شهید بهشتی. تهران 

و  داخلی  معماری  جامع  استانداردهای   .1393 محمدرضا.  بیات،  امیرحسین.  سیفی،  جوزف،  دچیارا.   9
تهران شهرآب.  داخلی.  طراحی 

10 مقررات ملی ساختمان مبحث دوازدهم. 1388. نشر توسعه ایران. تهران

11 مقررات ملی ساختمان مبحث هشتم. 1388. نشر توسعه ایران. تهران

12 منابع تصویری و کاتالوگ های شرکت آجرنما چین

13 منابع تصویری و کاتالوگ های شرکت آرادپنل

14 مجلات و لوح های فشرده معماری و معماری داخلی

15  منابع تصویری شرکت آذران پلاستیک 

منابع و مآخذ
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همکاران هنرآموز که در فرایند اعتبارسنجی این کتاب مشارکت نموده اند.
داریوش پورسردار، محمدحاجی محمد قلیان، فاطمه حسن نژاد، سمانه سادات خضری، لیلا رضاییان، 

معصومه سالمی، نسرین شاهی، ساحره شهابی، بیت الله قاسم پور سجاسی و سهیلا نوری

مطالب  دربـاره  را  نظر اصلاحـی خـود  آنـان مـی توانند  اولیای  و  هنرجویان عزیز  هنرآموزان محترم، 
»nazar. roshd.ir« کتاب های  درسی از طریق سامانه »نظرسنجی از محتوای کتاب درسی« به نشانی 

یا نامه به نشانی تهران ـ  صندوق پستی 4874 ـ 15875 ارسال کنند.

سازمان پژوهش و برنامه​ریزی آموزشی

https://nazar.roshd.ir/
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